SAKRET Innenddammsysteme

SAKRET Systembaustoffe: OENNSUILIEITRITEI

Innenraume energetisch
sanieren

O Kapillaraktiv und hoch diffusionsoffen
O Keine Dampfsperre erforderlich
O Nicht brennbar, faser- und schadstofffrei




Der zweite Weg zur gedammten Fassade.

SAKRET Innendammsystem.




Typische Gebdude und Bebauungssituationen, die nur mit einer Innendimmung sowohl bautechnisch, baurechtlich wie finanziell zuverlassig

und sinnvoll 16sbar sind: historische Schmuck-Fassaden (Bild 1), nachtragliche Fassadenan- und zubauten wie Balkone etc. (Bild 2), fehlende oder

zu geringe Grenzabstdnde (Bild 3) und verschachtelte, kleinflichige Fassadengeometrien (Bild 4).

Uber viele Jahre war die Innenddmmung eine reine
Nischen- und Sonderlésung. Eingesetzt wurde sie vor
allem bei Fachwerkbauten und denkmalgeschiitzten
Gebduden. Der Hauptgrund fiir den bisher geringen
Einsatz lag an der Notwendigkeit einer Dampfsperre.
Denn in der Baupraxis ist ihr Einbau dufRerst heikel

und damit fehler- und schadensanfallig.

Tatsache aber ist, dass heute die feuchte- und warme-
technischen Vorgange innerhalb von Wandkonstruktionen
wesentlich tiefreichender erklarbar und somit technisch
beherrschbar sind.

Auf dieser Basis sind nicht nur die bauphysikalisch
optimierten Dammstoffe wie die Calciumsilikatplatte
von SAKRET entstanden, sondern auch alle anderen
Systemkomponenten wie Kleber, Armierungen plus
Schlussbeschichtungen.

Uberzeugend: Gute Argumente fir die
Innendammung als WDVS-Alternative

AuRen- oder Innenddmmung? Beide Losungen haben das

gleiche energetische Ziel und beide haben ihre besonderen

Vorteile. Dabei ist die Innendammung gerade aus der Sicht

des Handwerks eine attraktive Alternative und Erganzung

in dem GroRRthema der energetischen Altbausanierung.

Die wichtigsten Vorteile der SAKRET Innendammung im

Einzelnen:

e durch ihre Wetterunabhangigkeit kann sie zu jeder
Jahreszeit eingebaut werden

e sie erlaubt eine partielle Dammung von Einzelrdumen

innerhalb einer Wohnung

e Wohnbauobjekte kdnnen aus Kredit- und Finanzierungs-
griinden geschossweise saniert werden

e es fallen keine Geriistkosten bzw. aufwandige
Bau-stelleneinrichtungen bei Stadtgebauden an

e es gibt fiir den Bauherrn keine abschreckenden
»Zusatzkosten“— wie zum Beispiel veranderte Dachiiber-
stande oder zusatzliche AuReninstallationen etc.
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Die System-Eigenschaften

e rein mineralische Calciumsilikat-Mineralschaumdammplatte
o Wirmeleitfahigkeit 0,042 W/(m x K) nach DIN 4108

e kapillaraktiv, hoch diffusionsoffen

® keine Dampfsperre erforderlich

e schadstoff- und faserfrei

® nicht brennbar, Baustoffklasse A1

e geringes Gewicht, leicht zu verarbeiten
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Schicht fiir Schicht rein mineralisch:
Das SAKRET Innendammsystem

Aus dem Spektrum der neuen Dammestoff-Entwicklungen
von Weichfaser-Dammestoffen liber Schaumglas bis zu
zellulosebasierten Losungen setzt SAKRET auf die leistungs-
fahigste mineralische Losung: die Calciumsilikatplatte.
Sie passt ideal zur SAKRET Systemkompetenz bei Werk-
trockenmorteln — von der Materialbasis, den bauphy-
si-kalischen Werten, dem konstruktiven Aufbau und ihrer
handwerklichen Verarbeitung.

Die alkalibestandigen SAKRET Grundierungen regulieren
oberflachennah die kapillare Saugkraft des Untergrunds
und verfestigen zudem dessen Oberflache fiir die nach-
folgenden Systemschichten. Die diffusionsoffenen SAKRET
Klebe- und Armierungsmortel verfiigen liber eine hohe
Abrutschsicherheit und Verbundhaftung bei langer
Klebeoffenzeit.

Nach dem Aufbringen der SAKRET Schlussbeschichtungen
(Feinspachtel und Silikatanstrich) entsteht eine diffusions-
offene, kapillaraktive Oberflache, die bauphysikalisch ideal
die feuchteregulierenden Eigenschaften der Calcium-sili-
katplatte unterstiitzt.

Damit das gesamte System kapillaraktiv und diffusi-
ons-offen bleibt und die glinstigen Sorptionseigenschaf-
ten

zur Geltung kommen kdnnen, darf es auf keinen Fall mit
dichten, diffusionshemmenden oder wasserabweisenden
Materialien wie sperrenden Farben oder Tapeten beschich-
tet werden.



Die SAKRET Calciumsilikatplatte wirkt
wie ein Feuchtepuffer fiir das Raum-
klima. Unerwiinschtem Schimmelbefall
wird dadurch die Basis entzogen -

die Wand bleibt trocken und warm.
Eine SAKRET Innenddmmung kann
daher zusatzlich als wirksames Mittel
zur Schimmelsanierung eingesetzt

werden.

Wohnphysiologisch perfekt: die SAKRET
Calciumsilikatplatte als Feuchtepuffer

Die weilRgrauen SAKRET Calciumsilikat-Innenddmmplatten
werden aus Calciumoxid, Siliziumoxid, Zellulose und Wasser
zu Platten gepresst und anschlieend in einem Autoklaven
unter Druck in Nassdampf gehartet.

Das Endprodukt ist antiallergen und somit gesundheitlich
unbedenklich. AuBerdem halt es Temperaturen von lber
1000 °C stand und wird daher in die Baustoffklasse A1l

»nicht brennbar” eingestuft.

Die Calciumsilikat-Hydrate bilden zusammen mit dem
Zuschlag (Sand oder Fiillstoff) ein Gerilist mikrofeiner,
untereinander verbundener offener Poren, die hoch kapillar
wirken. Dazu kommt ein ausgepragtes Sorptionsverhalten
des Materials, das aulRerdem diffusionsoffen ist.
Zusammengenommen bewirken diese Eigenschaften, dass
die Innendammplatten bis zu 90 % ihrer Masse an fliissigem
Wasser aufnehmen kénnen. Das geschieht durch Feuch-
te-aufnahme aus der Luft oder tiber Kontakt von fliissigem
Wasser mit der Materialoberflache.

Das gespeicherte Wasser geben die Platten bei glinstiger
Konstellation von Temperatur und Luftfeuchte wieder an
die umgebende Raumluft zuriick.

® Die Innenddmmplatte nimmt
Feuchtigkeit aus der Raumluft und
fliissiges Wasser durch Kapillaritat
und Sorption iiber Kontakt mit
der Oberflache auf. Im Bereich des
Klebemdrtels kann das Wasser
ausfallen (Taupunktbereich).

® Das aufgenommene Wasser wird in
der Innenddammplatte gespeichert,
der Feuchtegehalt der Raumluft
wird dadurch ausgeglichen.
Die aufgenommene Feuchtigkeit
aus dem Innenraum und eventuell
aus dem Mauerwerk wird in der
Innendammplatte je nach Umge-
bungsbedingungen (Feuchte und
Temperaturverlauf) verteilt.

® Sobald eine relative Trockenheit in
Mauerwerk und Innenraum und
die Umgebungs- und Bauteile-
temperatur es gestatten, wird die
Feuchtigkeit wieder an die Um-
gebung abgegeben.




Der sicherste Weg: Von auen nach innen

planen und arbeiten.

Eine AuBenwand ist ein komplexes physikalisches

System, das zwei unterschiedliche ,Klimazonen“ — den

Innen- und den AuRenbereich — voneinander auf spezi-

fische Weise trennt, aber auch verbindet.

Wie zuverldssig und wie gut eine Innendimmung

funktioniert, hangt deshalb ganz entscheidend vom

Zustand und vom Aufbau der davon betroffenen AuRen-

wande ab.

Das bedeutet, dass bei einer Innendimmung zuerst die

Fassade untersucht werden muss:

e welchen Umwelteinfliissen ist das GebdudeduRere aus-
gesetzt: z.B. Lage, Klima, Schadstoffemissionen? (Bild 1)

e ist das (Sicht-)Mauerwerk geschadigt: z. B. Fugenaus-
briiche, gerissene Steine? (Bild 2)

e ist die Fassade schlagregendicht: z. B. keine abblat-
tern-den Anstriche oder tiefgehende Putzrisse? (Bild 3)

e ist die AuRenwand durchfeuchtet: z. B. im Bereich von
Sockel oder liegenden Bauteilanschlissen? (Bild 4)

Immer im Auge behalten: Die kritischen
Stellen der Innendammung

Der zweite Schritt in der Bauzustandsanalyse betrifft

die Innenrdume selbst:

e wie war die Feuchtebelastung bisher: z. B. Raumnutzung,
Wandoberflachentemperatur, Schimmelpilzbildung?

e sind die Wandoberflidchen beschichtet mit dichten oder
diffusionshemmenden Materialien wie sperrenden
Farben und Tapeten?
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e sind konstruktiv bedingte Warmebriicken vorhanden:
z.B: Heizkdrper-Nischen, Geschossdecken, Balkonplatten?

e welche kiinftige (eventuell feuchtebelastende) Nutzung
der innengedammten Raume ist geplant?

Die drei Erfolgsregeln des SAKRET-Innen-
dammsystems: Sorgfalt, Sorgfalt, Sorgfalt

Fakt ist: Alle SAKRET Systemkomponenten sind im
héchsten Mal3 auf eine praxisgerechte Verarbeitung und
dauerhafte Funktion ausgerichtet.

Das heift: Unsere professionellen Partner aus dem
Bauhandwerk miissen das beachten, was in der Anwen-
dung von Systembaustoffen immer ein Muss ist:
Erstens: Die Zielsetzungen des Projektes sind mit dem
Bauherrn bzw. Architekten genau zu klaren.

Zweitens: Die Bauzustandsanalyse muss sowohl die
AuBen- wie die Innenseite eines Wandquerschnitts
umfassen.

Drittens: Die Planungs- und Ausfiihrungsqualitat der
Detaillosungen bestimmt nachhaltig das Gesamtergebnis.

Die Bereiche, die in der Umsetzung besondere Aufmerk-
samkeit bendtigen, sehen Sie auf dem Bild rechts.

Die wichtigsten Detailldsungen des SAKRET Innenddmm-
systems fiir die Planung und Ausfiihrung finden Sie auf
den Seiten 9 —12.



Einzubindende Bauteile
wie Decken, Wande und
Dachanbindungen

Thermische Entkopplung
von Rollladenkésten

Wanddffnungen wie Fenster,
Tiiren und Entliiftungen

Durchfiihrungen von Bauteilen wie

¥
Befestigungen, Wasser- und Heizungs- - ] i
leitungen, Elektroinstallationen . I | I | I | | | l I I H n i
i
Entkopplung von Zwangskraften,
| I s 2. B. beim Anschluss an den Estrich,

an Fensterrahmen oder Fensterbanke



Schicht fiir Schicht: Der Systemaufbau der SAKRET Innendammung

1. Altputz (innen)

2. SAKRET Grundierung (falls erforderlich)
3. SAKRET Klebe- und Armierungsmértel KAM-L
4. SAKRET Dammplatte

5. SAKRET Kalkputz multi KPM

6. SAKRET Armierungsgewebe

7. SAKRET Kalkputz multi KPM

8. SAKRET Diibel (falls erforderlich)

9. SAKRET Feinspachtel (optional)

10. SAKRET Beschichtung (optional)

1. SAKRET Entkopplungsband

Schritt fiir Schritt: Die Verarbeitung der SAKRET Innendimmung

Demontage, Installationen und Untergriinde vorbereiten

An den zu dimmenden Wandfldchen einschlieRlich der einbin-
denden Wénde samtliche befestigten Gegenstande (z. B. Lampen,
Regale, Heizkdrper) entfernen. Lose Oberflachenschichten und
Trennschichten wie Tapeten oder organische Beschichtungen von
der zu ddmmenden Flache entfernen, Fehlstellen ausgleichen.
Feuchte Untergriinde trocknen. Ursache fiir die Durchfeuchtung

beseitigen. Gipshaltige Untergriinde vollstandig entfernen. Oberfla-
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che trocken abkehren. Stark saugende Untergriinde oder leicht mehl-
ende oder sandende Untergriinde mit einer geeigneten Grundierung
vorbehandeln. Dann die Installationen (z. B. Steckdosen, elektrische
Schalter, Zu- und Ableitungen sowie Befestigungen von Heizkdrpern)
auf die erforderlichen Verlangerungen vorbereiten.



Zuschnitte und Durchfiihrungen

Die Innendammplatten in die gewiinschte Form bringen, z. B. durch Ablangen

oder durch Herstellung von Durchbriichen oder Lochern fiir Steckdosen.

Die Innenddmmplatten immer vor dem Auftrag des Klebemdrtels bearbeiten.

Zur Bearbeitung der Innenddmmplatten kdnnen die gleichen Werkzeuge eingesetzt
werden wie im Trockenbau, z. B. Fuchsschwanz, Lochsége, Raspel etc.

Innenddmmplatten reinigen
Vor dem Auftragen des Klebemortels die Klebeseite der Innendammplatte
abkehren, besonders nach Zuschneiden oder Bohren der Platte.

Klebemartel auftragen

Ausreichende Menge Klebemdértel auf die Innendammplatte vollfléchig aufziehen und
mit der Zahntraufel durchkimmen. Die Steghdhe des Klebemartels sollte mindestens
10 mm betragen, zum Ausgleich von unebenem Untergrund kann sie héher sein.
Achtung: Die Dimmplatten miissen hohlraumfrei verlegt sein. Im Zweifel vollstandige
Verklebung durch Aufbringen und Wiederabnehmen einer Musterplatte priifen.

Erste Innenddmmplatte anbringen, Entkopplung beachten

Innendammplatte am Boden an der Wand ansetzen, einkippen, vollflachig anpressen
und einschwimmen. Uberquellenden Klebemartel entfernen, so dass die Stirnflichen
der Platten mortelfrei bleiben. Von angrenzenden Bauteilen (Estrich, Fensterbanke)
werden die Innendammplatten durch ein vorher passend ausgelegtes Entkopplungs-
band getrennt; iiberstehendes Entkopplungsband wird spater passend abgeschnitten.

Weitere Innendammplatten anbringen

Weitere Innenddmmplatten mit 2 bis 3 cm Abstand zu den Nachbarplatten an die
Wand ansetzen, vollflachig anpressen und zu den Nachbarplatten einschwimmen,
bis die Stirnfléchen der Platten knirsch gestoRen sind.



n Innenwand-Anschliisse
An einbindenden Decken und Innenwdnden wird die Innenddmmung in den Raum
hineingezogen. Die Innendammplatten werden in den Ecken verzahnt gesetzt.

Dammplatten versetzt anordnen
Die Dammplatten bei der Verlegung versetzt anordnen, so dass keine Kreuzfugen
entstehen; im Bereich der Laibungsecken auf den Versatz der Dammplatten achten.

n Durchfiihrung herstellen
Locher, z.B. fiir Durchfiihrungen, Steckdosen und Installationen unmittelbar vor
Verlegung der Dimmplatte positionsgenau herstellen. Die Lécher miissen groRer
sein als die durchgefiihrte Halterung oder Leitung; Hohlrdume werden anschlieRend
elastisch verfiillt.

'_'__"_‘——-J\_ n Fensterbanke entkoppeln

——— Zwischen Fensterbanke und Innendammplatten Entkopplungsband einlegen.

Innenddmmplatten egalisieren
Nach Verlegen aller Innenddmmplatten eventuell vorhandene Uberstinde mit dem
Schleifbrett egalisieren und anschlieRend die Dimmplatten sorgfaltig abkehren,
um den Schleifstaub zu entfernen.
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___________ -

Anputzleisten anbringen

Fenster werden mit Anputzleisten mit angesetztem Armierungsgewebe und
Fugen-dichtband von den Innenddmmplatten entkoppelt. Das angesetzte Armierungs-
gewebe wird spater in den Armierungsmaértel mit eingearbeitet.

Diagonalarmierungen ausfiihren

An den Ecken von Fenster- und Tiirlaibungen eine Diagonalarmierung mit Armie-
rungsgewebe-Streifen oder Armierungspfeilen ausfiihren. Auf ausreichende GroRe
der Armierungsflache achten.

Kanten armieren
AuRBenkanten mit Armierungsgewebe und Gewebeeckwinkel armieren, dabei auf
ausreichende Uberlappung von Gewebebahnen bzw. Gewebeeckwinkel achten.

Innenkanten armieren
An den Innenkanten Armierungsmartel vorlegen und Panzereckwinkel einarbeiten.

Dammkeile beiputzen
Die stumpfen Kanten der Dimmkeile mit Armierungsmortel beiputzen, Mortel auf
der Wand auslaufen lassen.
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Armierung aufbringen

Abschnittsweise Armierungsmartel vollflachig vorlegen und mit der Zahntraufel
durchkimmen. Armierungsgewebe in den frischen Armierungsmaortel einarbeiten.
Auf ausreichende Uberlappung (ca. 10 cm) der Armierungsgewebe-Bahnen achten.

Innenddmmplatten verdiibeln
Zur Erhohung der Standfestigkeit, wenn notwendig, die Innenddmmplatten durch
das Armierungsgewebe hindurch verdiibeln.

Zweite Schicht Armierungsmartel auftragen
Zweite Schicht Armierungsmdrtel auftragen und die Oberfléche filzen.

m Montageelemente befestigen
Zur Befestigung kleiner Lasten spezielle Lastbefestigungen (Spiraldiibel) nach
Gebrauchsanleitung anbringen. Schwere Lasten miissen mit geeigneten
Befestigungen im Mauerwerk verankert werden.
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SAKRET Innendammsysteme: Sicherheit durch Systempriifung

Wie schon beschrieben stellen Dammsysteme fiir die Innenwand eine besondere bauphysikalische
Herausforderung dar.

Der zu erwartende Tauwasseranfall kann in diesem speziellen Fall nicht durch einfache Verfahren
wie die Berechnung nach Glaser berechnet werden, diese Verfahren beriicksichtigen die gezielte
Riicktrocknung der Dammung nicht.

Um eine sichere Beurteilung der hygrischen Verhaltnisse zu ermdglichen, wurden im Falle der
SAKRET Innendammsysteme weitaus aufwandigere Verfahren angewendet. Die Untersuchungen
an den beteiligten Materialien und dem Gesamtsystem wurden am Fraunhofer Institut fur Bau-
physik in Holzkirchen und der MFPA Leipzig ausgefiihrt.

Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden die Diffusionskoeffizienten fiir Wasserdampf, die
Transporteigenschaften fiir fllissiges Wasser sowie die freie Wassersattigung ermittelt. Auf der
Basis dieser Daten konnte dann das Verhalten des gesamten Systems im praktischen Aufbau liber
mehrere Jahre simuliert werden und die Sicherheit des Aufbaues durch unabhdngige Institute
beurteilt werden.

1. Die Kennwerte des feuchtetechnischen Verhaltens der Systemkomponenten.

Klebemortel:
SAKRET Klebe- und Armie-

Dammung:
SAKRET Innenddmmplatte

Armierungsmortel:
SAKRET Kalkputz multi

rungsmortel leicht KAM-L innen KPM
Porositat 50,9 % Ca.90% 40,0 %
Diffusionskoeffizient 16 2 16
Freie Wassersattigung 32,2% 6,55 % 243 %

Wasseraufnahmekoeffizient W24

Bezugsfeuchte
bei 80 % rel. Luftfeuchte, 23°

Bezugsfeuchte
bei 97 % rel. Luftfeuchte, 23°

0,06 kg/m2h”-0,5

1,51 % Vol.

2,67 % Vol.

0,06 kg/m2h”-0,5

0,116 % Vol.

0,157 % Vol.

2,7 kg/m*h"-0,5

1,20 % Vol.

1,91 % Vol
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2. Simulation des feuchtetechnischen Verhaltens.

Anhand dieser ermittelten Werte wurde mit Hilfe des hygrothermischen Simulationsprogrammes
~WUFI“ das Feuchteverhalten von Innenddmmsystemen unterschiedlicher Dicke auf verschiede-
nen Untergriinden berechnet und beurteilt.

Als Innenklima wurde eine normale Feuchtebelastung bei liblichen Temperaturen zugrunde gelegt,
die zwangslaufig erhohte Bauteilfeuchte im Einbauzustand wurde einbezogen.

Als AuBenklima wurde das Klima des Ortes Holzkirchen im Referenzjahr zugrunde gelegt. Dieser
Klimadatensatz mit einer Mindesttemperatur von unter -20°C und einer Jahresdurchschnittstem-
peratur von 6,6°C bei einer Schlagregenbelastung der Klasse Il gilt als sehr kritisch und darf des-
wegen auch laut WTA Merkblatt Innendammung bundesweit verwendet werden.

Berechnet wurden anhand dieser Randdaten die Anreicherung von Tauwasser in der Daimmplatte
im Winter und die Riicktrocknung der Feuchtigkeit in den warmen Monaten. Diese Betrachtung
wurde fir einen Zeitraum von 5 Jahren angestellt.

Der Systemaufbau wurde mit Dammdicken von 6 bis 12 cm untersucht. Als erstes Ergebnis kann
festgehalten werden, dass der Anfall von winterlichem Tauwasser mit der Dicke der Daimmplatte
zunimmt. Es wurden in Folge also nur noch Ddmmlagen von 12 cm Dicke betrachtet, die Ergebnisse
fur dinnere Dammschichten liegen immer auf der sichereren dh. unkritischeren Seite.

Die angenommene Wanddicke betrug 24 bis 36 cm. Hier sind die diinneren Wande anspruchsvoller,
dickere Wandkonstruktionen dagegen bewirken weniger kritische Werte.

Als Beispiel ist hier die Simulation eines Vollziegelmauerwerks von 24 cm Dicke gezeigt, das mit
einer 12 cm dicken Innenddammung aus dem SAKRET Innendammsystem versehen wurde.

g

8
Relative Luftfeuchte [%]

: 80
20 —— N + 5
54— — 70
10 f— - -
s Ik Y L L 60
01 '
= ——= ‘ | | : 50
W '
-15 I8 } | ' J— 40
O % 5 ‘5'! ‘97 r

a,

o, S, o, i, X W, %, %, %,

24 cm Vollziegelmauerwerk mit 12 cm SAKRET-Innendammung: Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
in der kritischen Ebene, an der kalten Seite der Innendammung, Tagesmittelwert
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Anhand der resultierenden Luftfeuchte in der Dammebene, nahe der AuRenwand erkennt man,
dass im Winter ein Ausfall von Tauwasser stattfindet, im Sommer kommt es zu einem Abfall der
Luftfeuchte in einen Bereich, der das Verdunsten der Feuchtigkeit erlaubt. Im folgenden Diagramm
ist dann der Feuchtegehalt der Dammplatte in der Tauwasserebene dargestellt. Als Grenzwert der

nicht Gberschritten werden darf wurde der in der DIN 4108 aufgefiihrte Wert von max. 1,0 kg/m?
betrachtet.
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24 cm Vollziegelmauerwerk mit 12 cm SAKRET-Innenddmmung: Kondensat (kg/m?) in der kritischen
Ebene, (Summe der Wassergehalte im Kalkzementputz, im Klebe- und Amierungsmértel und der
Mineralschaumplatte), Tagesmittelwerte

Die Dammung des hier verwendeten Beispiels erreicht maximal eine Feuchte von 0,63 kg/m? und
bleibt so deutlich unter der kritischen Grenze. Dieser Wert reduziert sich bei einem 36 cm dicken
Mauerwerk weiter auf 0,48 kg/m?2.

Wichtiger noch als der absolute Wert ist aber die Tatsache, dass sich der Feuchtegehalt iiber die
Jahre nicht erhoht. Bei nicht korrekt abgestimmten Systemen ist die sommerliche Riicktrocknung
nicht ausreichend und es kommt iiber die Jahre der Nutzung zu einer Auffeuchtung in der Damm-
ebene und das System ,sauft ab“.
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Systemprodukte SAKRET Innendammung

SAKRET Tiefengrund TGW
Wassrige, [6semittelfreie Grundierung auf Acrylatdispersionsbasis

= zur Verfestigung von oberfldchig sandenden und schwach kreidenden mineralischen oder dispersionshaltigen Untergriinden
. als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergriinden

hohe Eindringtiefe, verfestigend, dampfdiffusionsoffen, nicht hydrophobierend

—_— -

SAKRET Innenwandplatte
Mineralische Innendamm-Platte WLG 042

zur Innenddmmung von Wandflachen, Plattenstérke 50 ~200 mm

3

rein mineralische Dammplatten aus geschaumtem Calciumsilikat, ohne Fasern und Schadstoffe

kapillaraktiv und hoch diffusionsoffen

SAKRET Laibungsplatte innen
Mineralische Innendamm-Platte WLG 042

zur Innenddmmung von Laibungsflachen, Plattenstarke 20 -30 mm

rein mineralischer Dimmstoff aus geschdumtem Calciumsilikat, ohne Fasern und Schadstoffe

kapillaraktiv und hoch diffusionsoffen

v

SAKRET Dammkeil
Mineralische Innendamm-Platte WLG 042

zum Anschluss der Innenddmmung von Wandfldchen an einbindende Wande und Decken

rein mineralischer Dimmstoff aus geschdumtem Calciumsilikat, ohne Fasern und Schadstoffe

kapillaraktiv und hoch diffusionsoffen

d

SAKRET Universalschlagdiibel H2
Schlagdiibel fiir Dammplatten fiir Beton, Voll- und Lochbaustoffe

Stahlstift mit Kunststoffmontageelement

geringe Bohrlochtiefe von 35 mm, Verankerungstiefe 25 mm

einfach einzuschlagen
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SAKRET Schraubdiibel STR U 2G
Schraubdiibel fiir Dimmplatten fiir Beton, Voll- und Lochbaustoffe

_ flichenbiindig montiert mit STR Stopfen
', Mindestsetztiefe ab 25 mm je nach Nutzungskategorie

. B R R R R
rationell und einfach mit der Bohrmaschine zu versetzen

R

SAKRET Klebe- und Armierungsmoértel KAM-L
Zementarer Werktrockenmortel LW, CS111 = W2/ DIN EN 998-1

faserarmierter, elastischer Klebe- und Armierungsmartel fiir Warmedamm-Verbundsysteme und Kleber fiir Innendammsysteme

fiir mineralische und dispersionshaltige Untergriinde

dampfdiffusionsoffen

hand- und maschinenverarbeitbar

SAKRET Armierungsgewebe
Hochfestes Glasfasergewebe

universell einsetzbares Armierungsgewebe

Maschenweite 4 x4 mm

alkaliresistent, hohe ReiB- und Zugfestigkeit

SAKRET Armierungspfeil AP
Formstiicke aus hochfestem Glasfasergewebe

universell einsetzbares Armierungsgewebe
Maschenweite 4 x 4 mm

alkaliresistent, hohe ReiR- und Zugfestigkeit

SAKRET Sturzarmierung
Formstiicke aus hochfestem Glasfasergewebe

_ universell einsetzbares Armierungsgewebe
Maschenweite 4 x 4 mm

__' alkaliresistent, hohe ReiB- und Zugfestigkeit

17



SAKRET Anputzleiste mit Gewebe
Selbstklebende Kunststoffleiste mit Dichtband und Glasgewebe

fiir Wand, Fenster- und Tiirrahmen
zum Anputzen fiir diinnschichtige Putze

Gewebebreite 11 cm

SAKRET Kalkputz multi innen KPM
Mineralischer Putz fiir diinnlagige Anwendungen im Innenbereich GP, CS Il - W2 [l Wo / DIN EN 998-1

Armierungsmortel und Diinnschichtputz mit Haftzusatz fiir Innenddmmung

wasseraufnahmefahig und diffusionsoffen

filzbar oder frei strukturierbar

durch hohen pH-Wert pilzhemmend

SAKRET Marmorfeinspachtel MFS
Vergiitete Glatte auf Kalk-Basis mit hydraulischen Anteilen CR, CS Il = W2 Il —=W2/DIN EN 998-1

Glatt- und Modellierputz fiir nachfolgende Farbgestaltung

kunstharzmodifiziert, mikrofaserverstarkt

sehr feine, dekorative Oberflache; glattbar oder fiir freie Strukturen

SAKRET Silikatinnenfarbe SIF
Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglasbasis gemaR VOB Teil C Abs. 2.4.1., DIN EN 13300

Beschichtung mit guter Deckkraft fiir mineralische Untergriinde

hoch dampfdiffusionsoffen

ﬁ wasserverdiinnbar, [8semittelfrei
~ Verarbeitung von Hand oder mit Airless-Technik

SAKRET Spiraldiibel
Dubel aus Hart-PVC

- zur Befestigung von Kleinteilen an Dimmplatten

Lastaufnahme 3 - 4 kg pro Diibel

m " einfache Handhabung
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SAKRET Innendammsystem: Die Detaillosungen

Achtung: Die SAKRET Detaill6sungen sollen das Verstandnis fiir den konstruktiven Aufbau und fachgerechte
Ausfiithrung erleichtern. Da in ihnen Standardsituationen abgebildet sind, stellen sie nur eine Empfehlung dar
und ersetzen keine Fachplanung am konkreten Objekt.

Vom Internet kénnen Sie die Detailzeichnungen im DXF- und PDF-Format downloaden:
www.sakret.de/service/konstruktionsdetails.

Fundament: AuBenwand mit Innendammung Anschluss Fenster: Horizontalschnitt

1 | | | B | 1 . o e

(vorh.)  AuBen
(vorh.)*/ I
Kleber |
I
I

Fensterbank

Armierung

(vorh.)

I
|
|
(vorh.) l
|

Luftdichte
Ausfiihrung | f K |

Neues Fenster nach RAL

1 i iste mit Gewebe
| (vorh.)*/
Kleber

Laibungsdammplatte
Armierungsmértel

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.




Anschluss Fenster: Vertikalschnitt Anschluss Stahlbetondecke: AuRenwand

— R e —
4 f
i i (vorh.)
H H Innenputz (vorh.)* / Ausgleichsputz*
H 1
Luftdichte [ | L
Ausfiihrung | Il
AR ] f
WYY e~ =5 i =
A A A Lail = T (vorh.)
jV V V.V V V V v l Gewebeeckwinkel L H (vorh.)*/
= : Kleber
mit Gewebe 3 T a
7 H
H Armierungsmortel
neues Fenster nach RAL H
~H S|
M Estrich
neues Fenster nach RAL
Rolleckwinkel
Fensterbank
| W JVVV\A u
M (
Luftdichte f i
Ausfiihrung i 1
- t (vorh.)
E I N *Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.
i Innenputz (vorh.)* / Ausgleichsputz*
§i T Kleber
H b o
; L I
/ A Armierungsmértel
50— A o o 4 o CLES — . ___
* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Anschluss Holzbalkendecke, Balken sichtbar Anschluss Holzbalkendecke, Balken nicht sichtbar

Mauerwerk (vorh.)
(vorh.)*/
Kleber

(vorh.)
(vorh.)*/
Kleber

7

I
=

Trockenestrich,
schwimmend, 2-lagig,
auf Dimmung

AANA

\— Trockenbauplatte

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen. * Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.
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Systemaufbau Wandheizung Innendammung Fachwerk mit Leichtmaortel

= o — —q - - - - T - —
| L |
[ 1 i
H M |
ol =i |
It ] | (vorh.)
O i (vorh.)*/
i 1 : Kleber
= i I A -
B el 1 I
H il A |
L Rl AuBenputz —— H
A Mk i
- W (vorh.) = i
o it (vorh.)*/ i % =i i
E = Kleber l— — & H i
A |- |l . ] 1
H L —%H o 3
W I o : ( iger auf Vlies)
H 0 - — kA
0 [ Kalk — =11 i
; ‘[ Ot =] ! im Fachwerk
L Il o~ = [
L | g 1
= =5 } Schlag-/ ii Fe—~,— FH :
i ( = i
il LI |
(PSI | L |
[l M |
it = |
(1 i |
i N |
) M |
- = I
i) L i
i1 1 I
11 Oll - [
if - |l H 1
- L S MWL LA
* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen. * Dieser solfte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen
** waagerecht aufgeraut. Durch diese Schicht wird gediibelt i
Untergund tragfahig: keine Diibel
Untergund normal: 1-2Diibel/m?
fiir héhere Lasten: 3-4Diibel/m*

Anschluss Innenwand mit Dammkeil Anschluss Innenwand mit Dammplatte

— e — Tl m-
I i I
| L i
| =i 1 (vorh.)
} = ', (vorh.)*/
| (vorh.) L i Kleber
1 (vorh.)* / i ; i
: Kleber U I
i N H |
T H
*‘ H : Innenwand (vorh.)
| U i
| (vorh.)*/ H |
! Innenwand (vorh.) = e ———— )
! — Gewebeeckwinkel
1 Rolleckwinkel =
e _ | H |
Wiy | : |
T 1 i I 1

5 g |
1
! - l 1| | | | S 1
5 N N |
= | .

|
Z
|

Rolleckwinkel e e e e —I
Kleber
Dammkeil Kleber

Dammplatte

g7 gz

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen. * Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.
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Anschluss Trockenbauwand direkt an die AuRenwand Anschluss Trockenbauwand direkt an das Dammelement

— S - - — — — —_—
H | I
=| I !
H i i
u | i :
= : (vorh.) i 1 Mauerwerk (vorh.)
H | (vorh.)*/ § + Innenputz (vorh.)*/ Ausgleichsputz*
M ! Kleber B : Kleber
K l - nl -
I | = !
H K i |
i ! = = ] tel
i L I
H = |
H = 1
1= 1 i
H A
| Entkopplungsband 8
i >|/ I L i |
= f . = .
| L ]
! i i |
: g | :
| | Y WNVWZX/\'
| = f 1
. i I .
| i |
0 |
L— Trockenbauprofil 1 :
Trockenbauplatte H 1 Trockenbauplatte
Warmedammung = : Wérmedammung
i = |
i
|
j / ;
— " A Wzl — — WA 7l |

*Dii i % g
B oo T ol s elnem KAl Zeme e utz Desteheny Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Dachanschluss mit Holzbalkendecke Dachanschluss mit Massivdecke

i 1
1 1

Armierungsmortel

= (vorh.) . Mauerwerk (vorh.)
= (vorh.)*/ = Innenputz (vorh.)* / Ausgleichsputz*
LT Kleber T Kleber
/ i —— Armierungsgewebe
_ls A=

" — Estrich, schwimmend

— Estrich, schwimmend

A AuBenputz

r— Stahlbetondecke

AuBenputz

.

s /7
/ = L Deckenbalken /
[Rm———C - 1 —_— —_—

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

AN AN AR

NANANAATANVEE:

Rolleckwinkel
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Notizen
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SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Lizenzgebiete Deutschland

Henstedt- Ulzburg

O

SAKRET Bausysteme

Riidersdorf

@)

Bad Lauterberg

O

Dortmund
O Zeithain

O

Nordhausen
O Neuss

SAKRET GmbH w

SAKRET Painten

SAKRET Sachsen
O

ClauBnitz

O Wellen

Saarwellingen/Saar

O Painten
Altbach O
_ SAKRET Miinchen
O Bollschwel O Kirchstockach
SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co.KG
Gewerbepark Diethensdorf - IndustriestraRe 1 D-09236 ClauBnitz Baustroff-Industriepark - Zeithain Am See 6 * D-01619 Zeithain
Tel. 037202 / 403-0 - Fax 037202 / 403-26 info@sakret-sachsen.de

info@sakret-sachsen.de

www.sakret-sachsen.de Juni 2018



