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VORWORT

Seit Jahrzehnten widmen Verbande und die Industrie unserer Branche dem Brandschutz von Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS) groBe Aufmerksamkeit. In dieser Zeit sind zahlreiche Versuche durchgefiihrt worden,
darunter eine Vielzahl von Original- und Realbrandversuchen. Dadurch wurden wesentliche Grundlagen zur brand-
schutztechnischen Einordnung von WDVS geschatfen, kontinuierlich Optimierungen entwickelt und Losungen fiir
in der Baupraxis typische Anwendungssituationen erarbeitet.

Diese Erkenntnisse wurden im Jahr 2003 erstmals in einer Technischen Systeminformation 6 - WOVS zum Thema
Brandschutz - des Fachverbandes Warmedamm-Verbundsysteme eV, verdffentlicht, Diese Broschiire ist mehrfach
aktualisiert und erweitert worden. Im Jahr 2016 wurde aufgrund von Zulassungséinderungen eine véilige Uberarbei-
tung notwendig. Eingeflossen sind dabei erganzende Erlduterungen zu bauordnungsrechtlichen Anforderungen an
den Brandschutz von Gebauden, insbesondere in Bezug auf AuBenwandbekleidungen. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die Umsetzung der Anderungen in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir schwerentflamm-
bare WDVS mit EPS-Dammstoffen. Angeregt durch Fachgesprache mit Planern und Architekten wurden dariiber
hinaus weitere Planungsbeispiele zu Gebaudesituationen aufgenommen, die in der Baupraxis haufig vorkommen.
Damit enthalt die Broschire neben der Darstellung der verbindlichen baurechtlichen Anforderungen die Hinter-
griinde fir Losungen und eine Vielzahl von brandschutztechnisch abgesicherten Ausfiihrungsmpfehlungen
(siehe Quellenverzeichnis).

Der inzwischen aus der Fusion des Fachverbandes Warmedamm-Verbundsysteme eV. mit dem Industrieverband
WerkMortel eV. hervorgegangene Verband fiir Dammsysteme, Putz und Mdrtel eV. (VDPM) mdchte mit diesem
Kompendium seinen Mitgliedern sowie Planern, Architekten, Fachunternehmern des Handwerks und weiteren
Fachkreisen eine wichtige Informationsgrundlage bieten, in der die praktische Umgangsweise mit WDVS aus Sicht
des Brandschutzes in Deutschland umfassend dargestellt wird.

Der Inhalt dieser Broschire wird mitgetragen von:
Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz
Bundesverband Ausbau und Fassade

Industrieverband Hartschaum eV,
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1. BRANDWEITERLEITUNG AN DER GEBAUDEAUSSENWAND

11 Brandszenarien

Zur Abschétzung der maglichen thermischen Beanspruchung der AuBen-
wandflachen (Fassaden) von Geb&uden im Brandfall und der damit ver-
bundenen moglichen Brandausbreitung ist es erforderlich, die in Frage
kommenden Brandszenarien zu betrachten,

Brandszenarien dienen der quantitativen Beschreibung der zeitlichen
Entwicklung der wesentlichen Brandparameter in speziellen Bau-
und Nutzungssituationen. Die Ausbreitung eines Brandes an der
Fassade wird im Wesentlichen durch Art und Intensitdt sowie den

Szenario 1:

Brand eines benachbarten Gebdudes

Die thermische Beaufschlagung der GebaudeauBenwand ist vorrangig
abhangig vom Abstand des brennenden Gebaudes zum benachbarten,
Je groBer der Abstand der Gebdude zueinander umso geringer ist die
Wahrscheinlichkeit einer Brandiibertragung, da diese dann nicht mehr
durch Flammen (HeiBgase) sondern im Wesentlichen nur noch durch
Warmestrahlung erfolgen kann, Die Intensitat der Warmestrahlung wird
durch das Entwicklungsstadium des Brandes, die GroBe der strahlenden

Szenario 1: Szenario 2: Szenario 3.
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Brand eines benachbarten Gebaudes

Brand auBerhalb eines Gebaudes

Brand innerhalb eines Gebaudes

,Sockelbrand” ,Raumbrand"

Abbildung I Brandszenarien an der GebaudeauBenwand

Ort des Entstehungsbrandes beeinflusst. Der zeitliche Verlauf der
Energiefreisetzung und der Temperaturentwicklung bei einem natiirlichen
Brand sind abhdngig von der Art und Menge der Brandlasten sowie
ihrer Zusammensetzung. Durch die Ventilationsverhaltnisse wird die
Sauerstoffzufuhr des Brandes gesteuert.

Die Oberflache einer GebdudeauBenwand, die Fassade und damit auch
ein darauf appliziertes WDVS, kann durch die nachfolgend benannten drei
Brandszenarien maBgeblich thermisch beansprucht werden.

Flache, den Abstand zum Nachbargebdude und dessen Stellung zum bean-
spruchten Gebaude (Winkel) bestimmt. Die Brandbeaufschlagung durch
sogenannte ,fliegende Brande" (Kleine brennende Teile, die von HeiBgasen
transportiert werden) ist an vertikalen Teilen (AuBenwand) vernachlassig-
bar, da sie auf diese nur aufprallen kdnnen und dann nach unten fallen, Der
Temperatureintrag in die Fassade ist nur sehr kurzzeitig.

Dieses Brandszenario ist fiir ein WDVS nur dann relevant, wenn die baurecht-
lich vorgeschriebenen Abstande zwischen den einzelnen Gebauden (Prinzip
der ,duBeren Abschottung") unterschritten werden.



Szenario 2:

Brand auBerhalb des Gebéudes, unmittelbar
an der Fassade
Sockelbrand”

Als mogliche Brandorte kommen nur der Sockelbereich des Erdgeschosses
und horizontal an der Fassade anschlieBende Fldchen, wie zB. Terrassen,
Balkone und Loggien in Betracht. Typische Brandquellen am GebaudefuB
stellen zB. Miillsammelcontainer, abgestellte Fahrzeuge, Sperrmiill und
Vegetation dar. Bei einem Brand vor oder in einem geringen Abstand von der
AuBenwand entwickelt sich der Brand ausschlieBlich in Abhangigkeit von der
Art (Material, Packungsdichte usw.) und Masse der zur Verfiigung stehenden
Brandlast, d.h. brandlastgesteuert. Ohne Windeinfluss steigen die HeiBgase
senkrecht nach oben auf. Eine unmittelbare Flammenbeanspruchung der
Fassade ist nur gegeben, wenn sich die Brandlast direkt an der Fassade
befindet oder Luftstromungen (Wind) die Flammen an die Fassade driicken.
Die Intensitt des Brandes kann von einem kleinen Entstehungsbrand bis
zum vollentwickelten Brand einer der genannten Brandquellen reichen. In
letzterem Fall ist es durchaus moglich, dass tber eine Hohe von 5 m bis 7 m
unmittelbar vor der Fassade Temperaturen bis zu 800 °C und Energieabgaben
von bis zu 4 Megawatt auftreten, Ein Brandiiberschlag vom angrenzen-
den Geldnde in das Erdgeschoss oder das erste Obergeschoss durch
AuBenwanddffnungen (Fenster oder Tiren) kann auch bei vollstandiger
massiv mineralischer AuSenwand und nichtbrennbarer Fassaden nach ca.
10 - 15 Minuten erfolgen.

Die Brandentwicklung auf einer oberhalb des Gelandeanschlusses an die
Fassade angrenzenden, genutzten Horizontalflache ist abhangig von ihrer
GroBe und der dort mglichen Brandlast. Auf Parkdecks oder auf Terassen,
die anderweitig gewerblich genutzt werden (z.B. Gastronomie), konnen ahn-
liche Brandentwicklungen wie am Gelandeanschluss nicht ausgeschlossen
werden,

Mégliche Brandguellen auf Balkonen bzw. Loggien kdnnen Verpackungs-
materialien, Kleinmgbel, Grillgerate usw. sein. Bedingt durch die relativ kleine
mogliche Brandfldche und die damit ebenfalls begrenzte Lagerkapazitat
fir brennbare Materialien wird die Energieabgabe auch im Vollbrand
0,5 Megawatt meist nicht tiberschreiten und damit in der Regel deutlich
geringer sein als bei einem Brand am Gelandeanschluss.

Szenario 3:

Brand in einem an die AuBenwand grenzen-
den Raum mit Offnung ,Raumbrand”

In einem moblierten Raum mit AuBenwanddffnungen kommt es zu einem
Entstehungsbrand, der sich in Abhangigkeit von der Brandlast und den
vorhandenen Ventilationsbedingungen im Raum innerhalb des Gebaudes
weiter entwickelt. Bei geschlossenen Raumdtfnungen kann wegen des unzu-
reichenden Sauerstoffnachschubs der Brand im Raum zum Erliegen kommen
oder in einen sogenannten ,Schwelbrand” ohne signifikante Energieabgabe
ibergehen. Bei ausreichendem Sauerstoffangebot, zB. wenn durch eine
Offnung in der AuBenwand oder zum Gebéudeinneren geniigend Frischluft
nachstrémen kann (zB. ein Fenster, steht von Beginn des Brandes an offen
oder wird durch den Brand zerstort), geht der Brand in Raumen begrenzter
GroBen in der Regel nach 10 - 12 Minuten durch ,flash-over" (Durchziindung)
in den Vollbrand (ber. Infolge von Erwérmung vergroBert sich das
Gasvolumen spontan und HeiBgase treten durch die AuBenwanddffnung
aus, beanspruchen als Flammen die Offnungsanschlisse (Rahmen), den
Sturz und schlieBlich auch die Oberfléche der AuBenwand einschlieBlich
der AuBenwand@ffnungen in den dariiber liegenden Etagen. Erst ab diesem
Zeitpunkt kommt es zu einer Flammenbeaufschlagung der Fassade (bzw.
des WDVS). Vorher ist das nicht der Fall,

Nach einer anfanglich dynamischen Phase (flash-over) geht der Raumbrand
dann in einen ,quasi-stationdren’, durch die GroBe der Raumdffnungen
(Ventilation) gesteuerten Abbrand iber. In dieser ,after flash-over"-Phase
kommt es iber einen langeren Zeitraum zu einem stabilen Abbrand und
damit Flammenaustritt vor die Fassade. Bei einer Vergleichsbrandlast von
ca. 500 - 700 MJ/m’ (gegeben bei einem herkommlich eingerichteten
Wohn- oder Biroraum) und einer Fensterdffnung von ca. 25 m? bei
einer Raumfliche von ca. 20 m* dauert diese durch den Austritt von
Flammen gekennzeichnete Phase 10 - 15 Minuten. Von der im Raum im
Gebaudeinneren freigesetzten Brandenergie tritt dabei etwa ein Drittel vor
die Fassade aus.



12 Bemessungsbrande

Die in 11 angefilhrten, fiir Fassaden benannten drei maBgeblichen Brand-
szenarien umfassen, bedingt durch die aus der Schadenspraxis bekannte
relativ groBe Variationsbreite maglicher Brandlasten, ein breites Spektrum
maglicher thermischen Beanspruchungen.

In Abhdngigkeit von der bekannten statistischen Wahrscheinlichkeit
des Auftretens vergleichbarer Brande und dem baurechtlich benannten
Schutzziel werden ,Bemessungsbrande” vereinbart,

die eine Vielzahl denkbarer Brandszenarien auf der sicheren Seite
erfassen sollen,

gleichzeitig eine akzeptierte Versagenswahrscheinlichkeit von
hesonders kritschen, aber selten auftretenden Branden (,worste case”)
beinhalten

und ein vereinbartes brandschutztechnisches ,Restrisiko" festlegen,
das durch die Feuerwehren bekamptbar ist.

In der weiteren Betrachtung werden nur die als vereinbart geltenden
Bemessungsbrande fiir die Brandszenarien an Fassaden ,Brand von auBen’
(Szenario 2) und ,Brand von innen" (Szenario 3) vertiefend dargestellt,
da diese experimentell, auch mit Warmedamm-Verbundsystemen, nach-
gestellt wurden und teilweise in Forschungsprojekten bzw. normierten
Brandpriifungen Niederschlag fanden. Fiir den ,Brand eines benachbarten
Gebaudes" (Szenario 1) ist kein Bemessungsbrand benannt,

Brand von aulen - ,Sockelbrand”

Brandort: Geldndeanschluss von Gebauden (Sockel) oder an die Fassade
angrenzende Horizontalflachen vergleichbarer Nutzung

Brandlast: kleinere Lagerungen bei Umziigen, die Millbereitstellung in
iiblichen GroBenordnungen (mehrere Miilltonnen oder maximal ein
Miillsammelcontainer, 1100 1), Kleinere Sperrmilllbereitstellungen oder abge-
stellte Standardkraftfahrzeuge

Abbildung 2: Brennender Millsammelcontainer (1100 )

Brandcharakteristik:

Beginn der Brandbeaufschlagung der Fassade: 3. - 7. Minute
Vollbranddauer: ca. 15 min

Gesamtbranddauer: 30 - 35 min

durchschnittliche Flammenhdhen (UG): 4 -5 m

maximale Flammenhahen (UG): 6-7m

maximale Energiefreisetzung vor der Fassade: bis ca. 3,5 Megawatt
Anmerkung:

Die Temperatur des sichtbaren Teils des HeiBgasstroms (Flamme) ist
groBer als 520° C



Besonderheiten:

Brandentstehung tiberwiegend durch menschliches Fehlverhalten,
bewusst oder unbewusst (Vandalismus, gezielte Brandstiftung, selten
Fahrlassigkeit, nur bei Fahrzeugen durch technische Defekte)

brandlastgesteuerter Brand, d.h. zeitliche Brandentwicklung nur
abhangig von der Brandlast, zum Abbrand ist geniigend Sauerstoff in
der Atmosphére vorhanden

zeitnahe Beaufschlagung der Fassade nach Brandentstehung
in der Regel schnelle Wahrnehmbarkeit (Rauch und Flammen)

Vandalfeuer" (Molotowcocktails etc.) sind bei diesem Bemessungs-
brand mit erfasst.

Brand von innen - ,Raumbrand”

Brandort: alle Fassadendffnungen (vorangig Fenster und Tiiren) mit dahinter
liegenden genutzten Raumen mit Brandlast, prinzipiell in allen Etagen mag-
lich, Offnungen in Déchern sind fir die Fassade nicht relevant

Bauliche Gegebenheiten:
Brandraum: Grundfldche 20 m?, Hohe 24 m

Flammenaustrittsdffnung: Fenster, Flache 3 m? (2 m x15 m, 1/8 der
Raumfléche)

Brandlast:
Biiro- oder Wohneinrichtung (Gebéude ,normaler” Art und Nutzung)
Brandlastdichte 500 - 700 M)/m?
mittlere Brandausbreitungsgeschwindigkeit

Energiefreisetzung der Brandlast in der Vollbrandphase 5 - 6 Megawatt

Abbildung 3: - Hammenaustrit aus einem Raum vor die nicht gecammte fassade nach dessen
Durchzindung (fash-over)
Brandcharakteristik:

Beginn der Flammenbeaufschlagung der Fassade: nach dem ,flash-
over', durchschnittlich ca. 12 Minuten nach dem Brandbeginn im Raum,

Dauer des Flammenaustritts vor die Fassade: 10 - 15 min

maximale Energieabgabe der Flammen vor der Fassade:
ca. ein Drittel der Gesamtenergie, d.h.15 - 2,0 Megawatt

durchschnittliche Flammenlénge (USt): ca. 3 m

maximale Flammenhghen (USt): ca. 5 m

Anmerkung:
Bemessungshdhe fiir die Fammen ist der Sturz der Austrittsdfinung des
Brandraums (USE)

Besonderheiten:

Brande in Wohngebauden sind, bedingt durch deren Nutzung,
statistisch die am haufigsten vorkommenden Schadensfeuer

Brandentstehung durch vielfaltige Ursachen, wie defekte elektrische
Anlagen, Heizquellen, Umgang mit offenen Flammen (z.B. Rauchen,
Kerzen usw.) und menschliches Fehlverhalten

verzogerte Brandbeanspruchung der Fassade, erst nach der Durch-
ziindung (flash-over) des Brandraums erfolgt der Flammenaustritt vor
die Fassade

ohne Brandmelder in der Regel zeitlich verzogerte Wahrnehmbarkeit
(innerhalb von Gebauden, auch durch Abwesenheit der Nutzer)



13 Mechanismen der Brandweiterleitung an
Fassaden und daraus abgeleitete Schutzziele

131 Ausgangssituation

Bei den angefiihrten Bemessungsbranden ,Brand von auBen” und ,Brand
von innen" erfolgt die Brandbeanspruchung der Fassadenflache (auBen)
einschlieBlich ihrer Offnungen tber die Hohe von mehr als zwei Geschossen
(angesetzte Geschosshohe: Raumhahe 2,4 m + 0,2 m Decke, d.h. ca. 2,6 m)

Brand von auBen - ,Sockelbrand”

Flammenhahe iiber Geldnde vor der Fassade: 4-7 m

Anzahl potentiell gefahrdeter Geschosse im Gebdude: 2 - 3 (je nach
Lage der AuBenwandffnungen), in jedem Fall geschossiibergreifend

Brand von innen - ,Raumbrand"

Flammenhdhe auBen diber dem Sturz einer AuBenwanddffnung vor
der Fassade: 3-5m

Anzahl potentiell geféhrdeter Geschosse im Gebéude: die bereits
brennende Etage und ein bis zwei dariiberliegende Geschosse
(fensterlagenabhéngig), damit insgesamt 2 - 3 Geschosse, in jedem
Fall geschossiibergreifend

Die Hohe der Flammen auBen vor der Fassade und damit die Hohe der direkt
beanspruchten Fassadenflache ist bei beiden Brandszenarien unterschied-
lich. Die Anzahl der Etagen, die innerhalb des genutzten Geb3udes vom
Brand direkt (Raumbrand in einer Etage) oder indirekt durch die vor den
AuBenwanddffnungen in den dariiber liegenden Geschossen vorhandenen
Flammen gefahrdet sind, ist jedoch identisch.

Bei der AuBenwandgestaltung eines Geb&udes als sogenannte ,Lochfassade”
(bzw. als ,Fensterbander") mit einem Briistungsabstand von 1 - 2 m zwi-
schen iibereinander liegenden AuBenwanddffnungen, die keinen feuerwider-
standsfahigen Verschluss besitzen, werden die Fenster der nachsten Etage
oberhalb der Brandausbruchsstelle immer tber ihre volle Hohe von Flammen
beaufschlagt, das 2. Geschoss dariiber partiell. Ein Eindringen des Brandes

nach kurzer Zeit zumindest in das Geschoss oberhalb des Brandorts ist somit
sehr wahrscheinlich.

Der Brandiiberschlag vollzieht sich in folgenden Schritten:

1. Die Verglasung des Fensters im oberhalb der lammenaustrittsiffnung
liegenden Raum und auch die im Einflussbereich der Flammen des
,Brandes von auBen” liegenden Fensterverglasungen werden durch
thermische Einwirkung zerstort oder das Fenster war bereits vorher
geoffnet.

2. Inder Nahe der Offnung befindliche brennbare Gegenstinde
(Vorhénge, Gardinen etc.) werden entziindet.

3. Brennbare Gegenstande im oberen Raumdrittel entflammen,

4, Herabfallende brennende Teile entziinden brennbare Gegenstande im
unteren Raumdrittel,

5. DerBrand geht auch in diesem Raum vom Entstehungsbrand iiber den
entwickelten Brand in den Vollbrand Giber.

6. Flammen treten aus der Raumfinung aus und der in den Punkten
1- 5 beschriebene Vorgang wiederholt sich, wobei infolge der thermi-
schen Uberlagerung eine Forcierung des Brandgeschehens und damit
der zeitlichen Ablaufe eintritt

Dieser Prozess setzt sich ohne rechtzeitiges Eingreifen der Loschkrafte der
Feuerwehr ungehindert nach oben fort und kann zusétzlich beschleunigt
werden, wenn Fenster im iiber dem Brandraum liegenden Geschoss gedffnet
sind,

132  Fallstudien

Hinsichtlich der geschosstibergreifenden thermischen Beanspruchung der
AuBenwand sind beide betrachteten Brandszenarien - ,Brand von auBen”
und ,Brand von innen” - in ihrer potentiellen Wirkung durchaus ahnlich. Im
Weiteren wird deshalb auf eine Differenzierung verzichtet. Es werden die
prinzipiellen Mechanismen der geschosstibergreifenden Brandweiterleitung
an der Fassade stellvertretend am Beispiel des Brandszenarios ,Brand von
innen” erlautert,



1321 Massivbau ohne AuBenwandbekleidung,
JGrundsituation’

Unter giinstigen Brandentwicklungsbedingungen (Fenster im Raum
gedffnet) ist eine durchschnittliche Zeit bis zur Durchziindung des
Brandraumes (Ftage 1) von ca. 12 Minuten anzusetzen. Erst ab diesem
Zeitpunkt (Austrittszeit) treten Flammen aus dem Brandraum im Innern des
Geb&udes vor die Fassade aus. Die Temperaturen der vorher ausstromenden
HeiBgase sind zu gering (< 300 °C), um eine Entflammung fester brenn-
barer Materialien bewirken zu konnen. Spétestens 10 Minuten nach dem
Flammenaustritt (in der Regel friiher) findet eine Brandiibertragung in das
nachste Geschoss statt (Eintrittszeitpunkt des Brandes in das Gebdude),
d.h. vom Zeitpunkt des Brandbeginns an spatestens nach ca. 22 Minuten,
In den ndchsten 3 - 5 Minuten beginnt sich der Brand im dariiber liegen-
den Raum der néchsten Etage (Ftage 2) zundchst langsam auszubreiten.
Innerhalb von ca. 25 Minuten sollte daher ein Loschangriff der Feuerwehr
erfolgen, wenn die Entwicklung dieses Brandes zum Vollbrand und damit
zum Flammenaustritt aus einer weiteren Etage (Etage 2) vor die Fassade
und damit in weitere Etagen (3 - X) verhindert werden soll

Auf die Bekdmpfung einer solchen Brandsituation - vollentwickelter
Raumbrand in einer Etage und beginnender Brand in einem Raum der
dartiber liegenden Etage, einschlieBlich dazugehdriger Personenrettung,
ist die Feuerwehr bei Gebduden ,normaler Art und Nutzung" (Wohn- und
Birogebaude, keine Sonderbauten) eingerichtet, Dieses ,Restrisiko" ist in
der Regel durch einen Loschzug bekamptbar.

Ohne ein Abldschen geht der Brand auch in diesem Raum nach weiteren
12 Minuten in den Vollbrand Giber. Die Brandausbreitung setzt sich iiber
die Fassade weiter nach oben fort, Ein derartiger Brandiiberschlag iber
AuBenwanddffnungen kann nur durch folgende vorbeugende bauliche
BrandschutzmaBnahmen verhindert werden:

1. Reduzierung der Brandentwicklung im Brandraum, z.B. Sprinklerung

2. Ableitung der austretenden Flammen von der Fassade, zB. durch
Balkone

3. Hinreichend hoher vertikaler Feueriiberschlagsweg, z.B. eine Etage
ohne Fenster

4, Brandsichere Aushildung von Wanden und Offnungsverschliissen in
den tiber der Brandausbruchstelle liegenden Geschossen, z.B. mindes-
tens feuerhemmende Verschliisse aller AuBenwandaffnungen

Da diese MaBnahmen bei Gebauden ,normaler Art und Nutzung" baurechtlich
nicht gefordert werden, lasst sich im Riickschluss daraus ableiten, dass die
Brandweiterleitung mindestens in das oberhalb der Brandausbruchsstelle
liegende Geschoss in endlicher Zeit baurechtlich toleriert wird. Man muss
sicherstellen, dass der Loschangriff der Feuerwehr rechtzeitig erfolgen kann.



13.2.2 Massivbau mit AuBenwandbekleidung

Durch das Anbringen von flachigen AuBenwandbekleidungen mit einem
moglichen zusatzlichen Eintrag brennbarer Baustoffe (fortschreitendes
Lauffeuer an der Fassadenoberflache oder in der Ddmmung) kann die vorste-
hend aufgezeigte geschossibergreifende Brandausbreitung (1.3.21) weiter
beschleunigt werden. Das brandschutztechnische Hauptrisiko liegt dabei
nicht im Abbrand der AuBenwandbekleidung vor der Fassade selbst, sondern
in der Gefahr der mglichen Initiierung von Raumbrénden in weiteren dariiber
liegenden Ftagen (iber Flammeneintritt durch die AuBenwanddffnungen in
das Gebaudeinnere (von Menschen genutzter Bereich). Die geschossweise
Brandausbreitung kann beschleunigt werden und die Brandentwicklung
konnte bei zeitlich gleich angesetztem Loschzeitpunkt (ca. 25 Minuten)
zwar noch bekdmpfbar sein, allerdings mit groBeren Risiken fir die Nutzer
und mdglicherweise auch fiir die Feuerwehren. Eine solche Brandsituation
ist daher mit den Mitteln des vorbeugenden baulichen Brandschutzes zu
verhindern,

14 Schutzziele an der GebaudeauBenwand

Das baurechtliche Brandschutzziel an der GebaudeauBenwand wird im § 28
,AuBenwénde" der Musterbauordnung (MBO) allgemein benannt;

LAuBenwénde und AuBenwandteile wie Briistungen und Schiirzen sind so
auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen aus-
reichend lang begrenzt ist.

Diese baurechtlich vorgegebene allgemeine Formulierung lasst sich
wie folgt konkretisieren:

Die Brandausbreitung an der AuBenwand darf vor dem Loschangriff der
Feuerwehr eine Ausdehnung von mehr als zwei Geschossen im Gebaude
nicht Gberschreiten. Dabei wird eine zu gewdhrleistende ,Schutzzeit" von
Brandbeginn bis Loschbeginn von maximal 25 Minuten vorausgesetzt.
Zusétzlich ist eine Gefahrdung der Rettungskrafte durch groBflachig abstiir-
zende, brennende oder nichtbrennende Fassadenteile bzw. durch brennen-
des Abtropfen auszuschlieBen.



2. BAUORDNUNGORECHTLICHE GRUNDLAGEN

21 Aligemein

Das Baurecht definiert basierend auf den jeweilig maBgeblichen
Brandszenarien fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte Anforderungen an
deren Anordnung, Errichtung, Anderung und Instandhaltung. Sie dienen
allgemein dazu, die offentliche Sicherheit und Ordnung nicht zu gefahrden,
insbesondere Leben, Gesundheit und die natiirlichen Lebensgrundlagen.
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand
2u halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer
und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten mglich
sind.

Bei der Umsetzung dieser Forderungen stehen folgende grundsétzliche
Maglichkeiten zur Verfligung;

Vorbeugung der Entstehung eines Brandes und Begrenzung seiner
Ausbreitung

- Klassifizierung von Baustoffen hinsichtlich ihrer Entflammbarkeit,
Brandausbreitung an Oberflachen und Energiefreisetzung unter
bestimmten Brandszenarien

- anzuwendende technische Regeln sind DIN 4102-1 oder
DIN EN'13501-1

Begrenzung der Brandausbreitung, Gewahrleistung der Rettung von
Menschen und wirksamer Loscharbeiten durch Systeme der inneren”
und ,duBeren" Abschottung

- Klassifizierung von Bauteilen (Wande, Decken, Stiitzen usw.)
hinsichtlich ihrer Tragfahigkeit, des Raumabschlusses und des
Wérmedurchgangs

- anzuwendende technische Regeln sind DIN 4102-2 oder
DIN EN 13501-2

Aus diesen Schutzprinzipien leiten sich spezifische baurechtliche
Forderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen ab.

Dariber hinaus kdnnen sich verschérfte Anforderungen ergeben, z B. aus

objektspezifischen Brandschutzkonzepten,
privatrechtlichen Forderungen und Vertragen,
Ausschreibungen,

besonderen Gebdudesituationen.

2.2 Grundanforderungen an das Brandverhalten
von AuBenwandbekleidungen

2.2]  Begriffsdefinition

Fine AuBenwandbekleidung ist ein zur Verbesserung der bauphysikali-
schen Eigenschaften (Witterungsschutz und Warmedammung) und aus
gestalterischen Griinden auf eine raumabschlieBende AuBenwand (tra-
gend oder nichttragend) aufgebrachtes System konstruktiv miteinander
verbundener Baustoffe. Ein Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) ist eine
AuBenwandbekleidung.

AuBenwandbekleidungen werden aus brandschutztechnischer Sicht im
Bauordnungsrecht den Baustoffen zugeordnet, Sie miissen zur Gewahrleistung
des Schutzziels an der AuBenwand Anforderungen an die Entflammbarkeit, die
Brandausbreitung an Oberfléchen und die Energiefreisetzung erfiillen.

Feuerwiderstandsanforderungen an AuBenwandbekleidungen gibt es nicht,
da sie kein Bestandteil innerer oder duBerer Abschottung sind.

AuBenwandkonstruktion

fAuBenwandhekIeidung P AuBenwand
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Baustoffbrandverhalten Feuerwiderstand des Bauteils

Abbildung 4: - Aufbau einer AuBenwandkonstruktion und Brandschuizanforderungen



222 Erlduterung des Anforderungsniveaus fur Baustoffe

normalentflammbar

nichtbrennbar fortentwickelter Brand oder Viollbrand

Tabelle I Bauaufsichtliche Anforderungsmiveaus (Schutzziele) fiir Baustoffe

2.2.3 Anforderungen gemaB MBO/LBO und nachfolgender
Verordnungen/Richtlinien

Alle nachfolgenden Angaben entsprechen der MBO 2012 und der MBO Synopse
2016. Der aktuell giiltige Stand ist mit der jeweils giiltigen Landesbauordnung
abzugleichen.

a) AuBenwandbekleidungen

Im § 28 ,AuBenwande" der Musterbauordnung (MBO) 2012 der ARGEBAU
sind die baurechtlichen Anforderungen an Fassadenbekleidungen wie folgt
beschrieben (hier. auszugsweise WDVS betreffend):

1. AuBenwande und AuBenwandteile wie Briistungen und Schiirzen
sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist ({ibergeordnetes Schutzziel).

2. Oberfldchen von AuBenwanden sowie AuBenwandbekleidungen
miissen einschlieRlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen
schwerentflammbar sein. Unterkonstruktionen aus normalent-
flammbaren Baustoffen sind zulssig, wenn die Anforderungen nach
Absatz 1 erfiillt sind. Balkonbekleidungen, die tiber die erforderliche
Umwehrungshdhe hinaus hochgefiihrt werden und mehr als zwei
Geschosse tiberbriickende Solaranlagen an AuBenwanden miissen
schwerentflammbar sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein
miissen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz T und Satz 2 diirfen nicht
brennend abfallen oder abtropfen.

Beanspruchung durch kleine definierte Flamme (Streichholzflamme)

Endziindbarkeit und Flammenausbreitung innerhalb einer
bestimmten Zeit begrenzt

- Warmeabgabe und Brandausbreitung sehr gering
- entziindbare Gase begrenzt

3. Bei AuBenwandkonstruktionen mit geschossiibergreifenden Hohl- oder
Luftrdumen wie hinterliifteten AuBenwandbekleidungen sind gegen
die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

4. Die Forderungen von 2. und 3. gelten nicht fiir die Geb&udeklassen1- 3,
fiir Doppelfassaden sind die Details der MBO zu beachten.

Die Anforderungen an das Brandverhalten von Fassadenbekleidungen sind
von der Gebaudeklasse (GK) und deren Nutzung abhéngig (siehe Tabelle 2).

b) Dammstoffe und Bekleidungen an Decken und Wanden von Garagen

Entsprechend der Muster-Garagenverordnung (M-GarV0) sind in GroBgaragen
(Nutzfléche > 1000 m?) die Bekleidungen an Decken generell mit nichtbrennba-
ren Dammstoffen auszufiihren,

A Dies wird auch fiir Kleingaragen (bis 100 m* Nutzfliche) und
Mittelgaragen (mehr als 100 m? bis 1000 m?) empfohlen,

Filr geschlossene Mittel- und GroBgaragen werden als Dammstoffe an
Wanden nichtbrennbare Dammstoffe empfohlen.



WDVS und BRANDSCHUTZ

Gebdudeart Richtlinie oder Verordnung Anforderungen an AuBenwandbekleidungen
Gebéudeklasse GK1-3 Musterbauordnung (MBO) mindestens normalentflammbar

Gebdude geringer Hohe (h < 7m*) Landeshaunrdnungen (LB[])

Gebdudeklasse GK 4-5
Gebaude mittlerer Hohe (7m < h < 22 m*)

Musterbauordnung (MBO)
Landesbauordnungen (LBO)

Hochhéuser Muster-Hochhaus-Richtlinie
Industriebau Muster-Industriebaurichtlinie
Verkaufsstatten Muster-Verkaufsstétten-Verordnung

mindestens schwerentflammbar

nichtbrennbar

mindestens schwerentflammbar - einschlieBlich Geb&ude der GK1bis 3

erdgeschossig - ohne Sprinkleranlage mindestens schwerentflammbar

mehrgeschossig - ohne Sprinkleranlage nichtbrennbar
mehrgeschossig - mit Sprinkleranlage mindestens schwerentflammbar

Versammlungsstétten Muster-Versammlungsstatten-Verordnungen

Schulen Muster-Schulbau-Richtlinie

Tabelle 22 Anforderungen an das Brandverhalien von Fassadenbekleidungen

¢) Leichtentflammbare Baustoffe

GemaB § 26 MBO diirfen Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar
sind (leichtentflammbare Baustoffe, B3 nach DIN 4102-1 bzw. F nach DIN
EN 135011), nicht verwendet werden, es sei denn, sie sind in Verbindung
mit anderen Baustoffen nicht mehr leichtentflammbar, Leichtentflammbare
Fassadenbekleidungen, einschlieBlich WDVS, sind deshalb in Deutschland
generell nicht zuldssig.

224 Anforderungen und Ausfiihrungsbeispiele
fiir besondere Gebaudebereiche

Besondere brandschutztechnische Anforderungen gelten gemaB MBO/LBO
inshesondere filr

- Brandwande

- Rettungswege und Zufahrten

- AuBentreppen

- Feuerwehrdurchfahrten

Démmstoff mehrgeschossiger Versammlungsstétten aus nichtbrennbaren Baustoffen

Gebéude geringer Hohe (h <7 m*) - mindestens normalentflammbar
Gebéude mittlerer Hihe (7m < h <22 m*) - mindestens schwerentflammbar

Krankenhduser Muster-Krankenhausverordnung ** mehr als 1 Geschoss - mindestens schwerentflammbar
mehr als 5 Geschosse - nichtbrennbar

*) Hahe st hier das MaB zwischen der FuBbodenaberkante des hdchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum méglich ist, iber der Gelandeoberfldche im Mittel (vgl. §2 MBO).
**) auriickgezogen, inhaltlich jedoch in der Praxis im Zuge von Brandschutzkonzepten angewendet

2.241 Anforderungen an Brandwande

Das allgemeine baurechtliche Schutzziel fiir Brandwande st in § 30 MBO auf-
gefiihrt: ,Brandwande missen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss
von Gebéuden (Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden
in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung
auf andere Gebaude oder Brandabschnitte verhindern.”

a) Gebaudeabschlusswénde

Gebdudeabschlusswande (,auBere” Brandwande) sind in der Regel als
Brandwand auszufiihren, wenn sie mit einem Abstand von weniger als 2,50 m
von der Grundstiicksgrenze errichtet werden. Dies gilt nicht, wenn ein Abstand
vonmindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften
2uldssigen kiinftigen Gebduden gesichert ist. Die Verwendung von nichtbrenn-
barem Dammstoff am Gebaudeabschluss (Grundstiicksgrenze) ist auch im Falle
aneinandergereinter Geb&ude erforderlich, wenn die Fassadentflache nur eines
der Gebéude gedammt wird,




b) Einbindende Brandwénde

In die GebdudeauBenwand kdnnen die Stimseiten ,innerer" Brandwénde
(Brandabschnittstrennung) einbinden. Diese Streifen sind als Brandwande
auszubilden.

¢) Trennung landwirtschaftlicher Nutzung und Wohngebauden

Die Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten
landwirtschaftlich genutzten Gebauden sowie die innere Brandwand zwi-
schen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines
Gebdudes sind Brandwénde.

d) Brandwande in Innenecken

Miissen Gebaude oder Gebéudeteile, die tiber Eck zusammenstofSen, durch eine
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren
Ecke mindestens 5 m betragen. Das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke
mehr als 120 Grad betrdgt oder mindestens eine AuBenwand auf 5 m Lange als
offnungslose feuerbestandige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausge-
bildet ist, bei Gebauden der Gebaudeklassen 1- 4 als Gffnungslose hochfeuer-
hemmende Wand. Dieser Wandbereich (5 m Flammenausstrahlungsbereich) ist
im Sinne einer AuBenwandbekleidung als Brandwand zu betrachten,

&) AuBenwandbekleidungen auf Brandwénden

Brandwande diirfen nicht mit brennbaren Baustoffen {iberbriickt werden.
Demnach miissen AuBenwandbekleidungen (auch WDVS) auf Brandwanden
(z. B. auf Gebdudeabschlusswanden oder Einbindungen einer ,inneren’
Brandwand in eine AuBenwand) einschlieBlich der Dammstoffe und
Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Dies gilt auch fiir die nichtbrenn-
bare Ausbildung von AuBenwandbekleidungen im Bereich von Innenecken,
wenn sich dort eine Brandwand befindet.

Bei flachigen Brandwanden (Breiten von mehr als 0,2 m) ist der Nachweis der
Nichtbrennbarkeit des Dammstoffs brandschutztechnisch hinreichend. Bei
streifenformiger Ausbildung, wie z.B. bei einbindenden ,inneren" Brandwénden
muss eine Ausbildung in der Qualitdt einer BrandschutzmaBnahme
(Brandriegel) erfolgen, d.h. es sind Mineralwolle-Dammstreifen (Klasse Al
oder A2-s1, d0 nach DIN EN 135011, Rohdichte von mindestens 60 kg/m®) in
einer Minimalbreite von 200 mm zu verwenden, die tiber einen Schmelzpunkt
von >1000 °C nach DIN 4102-17 verfiigen. Diese Streifen sind auf der Stirnseite
der Brandwand mit einem mineralisch gebundenen Klebemdrtel vollfléchig
2u verkleben, wodurch im Brandfalle eine sichere Abschottung erreicht wird.

Im Punkt 10 der Begrtindung der ARGEBAU zur MBO 2012 wird die Anforderung
an die Oberflache von AuBenwandbekleidungen auf Brandwénden, dh.
bei WDVS die Putzbeschichtung, prazisiert. Wenn an einem Gebaude eine
schwerentflammbare AuBenwandbekleidung gefordert ist, darf der Putz
auch auf Brandwanden in deren Bereich schwerentflammbar ausgefiihrt
werden, Ein Putz, der in schwerentflammbarem WDVS allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen ist, darf somit auf eine Brandwand aufgebracht werden.

Die Notwendigkeit bzw. das mdgliche Vorhandensein von Brandwénden
am konkreten Gebdude ist fir die Ausfihrenden eines WDVS ohne
Kenntnis der Planung nicht erkennbar.

Die Information, welche AuBenwande eines Gebaudes Brandwande sind
und wo innere Brandwénde in die AuBenwand einbinden, deren Lage
und Anordnung, muss daher dem ausfiihrenden Fachunternehmer vom
Bauherrn bzw. dem Entwurfsverfasser bereitgestellt werden.

Anmerkung:

Auch dann, wenn anstelle von Brandwanden Wande mit reduzierten Feuerwider-
standsforderungen (iehe Punkt 3 des § 30 MBO) zulssig sind, ist das allgemei-
ne Schutzziel an Brandwande zu erfilllen. D.h, es ist auf diesen Wanden oder
Wandabschnitten generell eine nichtbrennbare Dammung zu verwenden. Das
schiieBt Gebaude der Geb&udeklassen 1- 3 mit ein,



Nichtbrennbarer Ddmmstoff
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Abb. 5: Beispiele fiir Gebaudeabschlusswande. Diese miissen mit nichtbrennbarem Dammstoff iberdammt werden,

2242 Ausfiihrungsbeispiele fiir WDVS auf Brandwanden

a) einbindende ,innere Brandwande" b) Spritzwasserbereiche auf Brandwanden
Die Ausfiihrung eines durchgangigen, mindestens 200 mm  breiten
Dammstreifens aus Mineralwolle in der Dicke der angrenzenden Dammung
(bei unterschiedlichen Dammdicken zahlt die dickere) ist als vertikale
Brandsperre zur Verhinderung der seitlichen Brandausbreitung hinreichend.

Nach vorliegenden Priifergebnissen (siehe Anhang bzw. Punkt 412) kann
eine lateral fortschreitende Brandweiterleitung im Spritzwasserbereich von
WDVS ausgeschlossen werden. Bei einbindenden Brandwénden ist es hinrei-
chend, die vertikale Brandsperre (Mineralwolleddmmung in der oben genann-

ten Qualitdt) hinunter bis auf 0,3 m (iber die angrenzende Horizontalflache

Die Anordnung von Dehnfugen im Bereich von Brandwandausbildungen bzw. das Gelande zu fiihren,
beeintréchtigt die Wirkung als vertikale Brandsperre nicht signifikant. Die

Fuge hinter der Dehnfugenabdeckung ist mit Mineralwolle zu verfiillen.

N \\\\\\ /,// 77
\\\\ NN ¢ ////
O\ \\ // 7/ //
N e
\\\ N \\\\ N \\\\ NN / //// Z //// 7 ////
\\\\\\\\\\\\////////////
RN NN N N N A R S P AP AP I IS
ARRNARL R RNA R R NARN S Sl S s
MR RAR R RARRNR S
RRRNANRORO RN S S S
O\ \\ O\ \\ O\ \\ 7S, 9 // 7/, // 7/, /.
NRARRRURANNREIRNN S S S
\\\\\\\\\\\\////////////
RRARS RO RN RO RN S S
N0 NN NN S S S
MANLER AR RRRRRRY S S
N\ NN NN N 7/, /s T L7
X 7
ZXXXIXXXXXXXXXXXXI(,\(,\(,\(,\(,\(,\(,\(,‘(,‘(,\(,\(, J) .,A,l.,l.,l.,l.,l.)l.)l.,l.,l.,h, besersesseserse e
L . XXXXXXXXXXXXXXXXXI<)()()()()()()()<)<)<)()’J) ()<>()()()()()()()<><>(>11111111111111111
CO L vertikale Brandsperre Il
i ( ( UKL LLLCACL O ) 00000000000, 0,
vertikale Brandsperre T, pecessseeesseeeses NI | EVIVNENNNNN eecceseecesoeeesd
vvvvvvvvvvvvvvvvvv e e ‘
‘ ‘ d>200mm* ’
* regionale bauaufsichtliche Anforderungen beriicksichtigen 2200mm * regionale bauaufsichtliche Anforderungen berticksichtigen; d >(d1, _ +d2,, )

Abbildung 6: WOVS auf einer einbindenden Brandwand

Abbildung 7 Dehnfugenausbildung im Bereich einer einbindenden Brandwand



2243 Anforderungen an Rettungswege und Zufahrten

Nach § 33 MBO miissen fiir Nutzungseinheiten in jedem Geschoss minde-
stens zwei unabhdngige Rettungswege mit einem sicheren Ausgang ins
Freie vorhanden sein. Horizontale Rettungswege (z. B. Flure) fiihren bei
mehrgeschossigen Gebauden zu vertikalen Rettungswegen (Treppen). Bei
Gebauden normaler Art und Nutzung kann der zweite Rettungsweg auch eine
mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit
(z. B. Wohnung) sein. Das erfordert die ungehinderte Zuganglichkeit fiir
Feuerwehrfahrzeuge, z. B. mittels Durchfahrten. In Fallen, bei denen das
erforderliche Anleitern an diesen Gebauden nicht gewahrleistet ist, werden
sogenannte Feuerwehrtreppen vor der AuBenwand errichtet.

Die Festlegung eines Flurs oder einer Treppe als Bestandteil des notwendi-
gen Rettungswegs erfolgt bei der Erstellung des Brandschutzkonzepts. In
der Regel befinden sich bauliche Rettungswege innerhalb des Gebéudes.
In Ausnahmefallen kinnen diese auch direkt an der AuBenwand liegen.
Beispiele sind offene Génge (sogenannte Laubengéange") und AuBentreppen.
Die Lage der Rettungswege ist dem Fachunternehmer vom Bauherren oder
dem Entwurfsverfasser mitzuteilen.

In notwendigen Treppenraumen und Fluren einschlieBlich der sicheren
Ausgénge ins Freie sind nur nichtbrennbare Wand- und Deckenbekleidungen
2uldssig (§36 MBO). Das gilt inhaltlich auch fiir Rettungswege im AuBenbereich.
Demzufolge milssen WDVS in Laubengangen nichtbrennbar ausgefiihrt werden.

2244 Ausfihrungsbeispiele fiir WDVS an Rettungswegen
und Zufahrten

a) ,offene" Gange (Laubengénge)

In Laubengédngen, die ,offene” Génge geméaR § 36 MBO sind, miissen WDVS
nichtbrennbar ausgefiihrt werden,

A Im Spritzwasserbereich kinnen bis zu einer Hohe von 30 cm
Perimeterdammstoffe (zB. EPS, XPS, PU) verwendet werden, wenn
sie mit in schwerentflammbaren WDVS zugelassenen Putzsystemen
und/oder durch geeignete Sockelbeschichtungen abgedeckt werden.
(s. Kapitel 412).

nichtbrennbares WDVS
Spritzwasserbereich e &
Spritzwasserbereich &
Spritzwasserbereich Ll M
\
, . NI
Spritzwasserbereich

Abbildung 8 magliche Ausfiihrung eines WOVS an ,offenen” Huren, die ausgewiesene
Fluchtwege sind

b) baurechtlich relevante AuBentreppen und ,Feuerwehrireppen’

Feuerwehrtreppen als zweiter Rettungsweg und notwendige AuBentreppen
miissen nichtbrennbar ausgefiihrt werden.

Filr die Fassadenfléchen hinter diesen Treppen, sowie beidseitig
jeweils mindestens 1 m dariiber hinaus, wird fiir die Ausfiihrung von
WDVS generell nichtbrennbarer Dammstoff empfohlen.

In schwerentflammbaren WDVS zugelassene Putzsysteme, deren Eignung
auf nichtbrennbaren Dammstoffen belegt ist, dirfen durchlaufen.

Nichtbrennbarer Dammstoff

Spritzwasserbereich

Abbildung 9 notwendige AuBentreppen und Feuerwehrtrenpen im Bereich von WOUS



c) Feuerwehrdurchfahrten

Fiir ausgewiesene Feuerwehrdurchfahrten werden ausschlieBlich
nichtbrennbare Dammstoffe empfohlen,

)"

i [ e uil

i L [ il

Nichtbrennbarer Dammstoff an Wand und Decke Ll Ll il
_—— R ——

Abbildung 10: - WOVS in Feuerwehrdurchiahrten *
* Geforderte lichte Breiten und Hihen beachten.

d) Sicherer Ausgang ins Freie

Sind Gebdudeeingange oder Durchgénge Teil von Flucht- und Rettungswegen
und damit erforderlich fiir einen ,sicheren” Ausgang ins Freie, miissen in
Bekleidungen an Wanden und Untersichten nichtbrennbare Dammstoffe ver-
wendet werden (§35 MBO; fiir GK 1 und GK 2 nicht gefordert). Die Stirnflche
(Streifen) der nichtbrennbaren Ddmmung darf fassadenseitig auBen mit der
brennbaren Flachenddmmung (berdeckt werden. Bei Gebaudeeingéngen,
die nicht mehr als 0,5 m von der Rohbaukante riickversetzt sind, ist diese
MaBnahme nicht erforderlich.

Nichtbrennbarer
Dammstoffan

Wand und Decke S05m

Abbildung 1l: Ausfiihrung bei sicheren Ausgangen ins Freie. Geforderte lichte Breiten beachien,

2.3 Priifung und Klassifizierung
von Baustoffen sowie Zuordnung zu
bauaufsichtlichen Anforderungen

231 Bausteine fir die Prifung und Klassifizierung

Ein WDVS wird baurechtlich als AuBenwandbekleidung eingeordnet, an
welches die Anforderungen an das baustoffliche Brandverhalten gestellt
werden (siehe Punkt 2.21) Das Brandverhalten von AuBenwandbekleidungen
ist daher als Baustoff zu priifen und zu bewerten.

Fiir die Priifung und Klassifizierung von WDVS sind folgende Schritte
erforderlich:

Priifung von Einzelkomponenten und Systemen im LabormaBstab

Zusétzlich konnen definierte Originalbrandversuche an Fassaden-
priifstanden erforderlich sein, wenn z.B. aufgrund groBerer
Dammstoffdicken das Systemverhalten im Laborversuch nicht mehr
abgebildet werden kann oder die Funktionalitét von konstruktiven
BrandschutzmaBnahmen und Systemkonfigurationen untersucht
werden soll,

2,32 Laborprifungen nach DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1

Fiir die Bestimmung des Brandverhaltens im Laborversuch gibt es national
und europaisch genormte Priifmethoden. Produkte, fiir die keine europisch
harmonisierten Produktnormen vorliegen, kdnnen wahlweise eing Priifung
und Bewertung nach DIN 4102 oder DIN EN 13501-1 absolvieren.

Das Brandverhalten von WDVS wird auf der Grundlage der deutschen Norm
DIN 4102-1 oder der européischen Norm DIN EN 13501-1 klassifiziert, Da WDVS
bislang nicht europdisch harmonisiert sind, sind beide Normen alternativ
anwendbar. Die Baustoffklassen nach DIN 4102-1 sind jedoch nicht direkt
mit den européischen Klassen nach EN 13501-1 vergleichbar. Die zugehtrigen
Prifverfahren werden im Anhang B beschrieben.

Die nach DIN EN 135011 klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens
von Baustoffen entsprechen folgenden Anforderungen in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften:



TECHNISCHE SYSTEMINFORMATION

Die nach DIN EN 13501-1 Klassifizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von Baustoffen (ausgenommen Bodenbeldge) entsprechen
folgenden bauaufsichtlichen Anforderungen in Verwendungsvorschriften,

Bauaufsichtliche Anforderung Zusatzanforderungen Européische Klasse nach DIN EN 13501-112
deutscher LB0 m kein brennendes Abfallen/Abtropfen Bauprodukte, ausgenommen lineare Rohrd&mmstoffe
X X Al

et i

B-s1,d0
3 S C-s1,d0

D-sl,di
Normalentflammbar D-s2,d1
D-s3,dl
D-sl,d2
D-s2,d2
D-s3,d2

Leichtentflammbar e

V" In den europdischen Priif- und Klassifizierungsregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst. Fiir Verwendungen, in denen das Glimmverhatten erforderlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen Regeln nachzuweisen.
2 Mit Ausnahme der Klassen AT (ohne Anwendung der FuBnote ¢ zu Tabelle 1der DIN EN 13501-1) und E kann das Brandverhalten von Oberflachen von AuBenwanden und AuBenwandbekleidungen (Bauarten) nach DIN EN 135011 nicht
abschlieBend Klassifiziert werden.

Tabelle 3: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnungen zu Kassifizierungen gemal Bauregelliste A, Anlage 0.22

GemdR Tabelle 3 werden fiir die sogenannten Brandparallelerscheinungen Nach DIN 4102-1 klassifizierte Baustoffe werden den bauaufsichtlichen
jeweils 3 Klassen definiert fiir die Rauchentwicklung (smoke: sl, s2, $3) Bezeichnungen entsprechend Tabelle 4 zugeordnet. Fiir bestimmte Baustoffe
und das brennende Abtropfen/Abfallen (droplets: d0, d1, d2) von Baustoffen bzw. Systeme konnen zusdtzlich zu den Klassifizierungen nach DIN 4102-1
wahrend der Brandbeanspruchungsdauer. Aufsteigende Ziffern bedeuten bzw. DIN EN 135011 weitere Anforderungen gestellt werden.

dabei jeweils eine Verstarkung der Erscheinung.
Die Zuordnung der Prifergebnisse nach DIN 4102-1 und DIN EN 135011 zu den

bauaufsichtlichen Klassen nichtbrennbar und schwerentflammbar wird fiir
WDVS durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen vorgenommen.

20



nichtbrennbar A (A1 oder A2)

normalentflammbar B2

Tabelle 4. Zuordnung der Klassifizierung nach DIN 4102-20 zu den bauaufsichtfichen
Begriffen

233 Originalbrandversuch (E DIN 4102-20) nach den
Zulassungsgrundsatzen des DIBt

Das Systembrandverhalten eines WDVS einschlieBlich aller konstruktiven
Detaillosungen und BrandschutzmaBnahmen wird, wenn die Ergebnisse der
Laborbrandpriifungen keine ausreichende Bewertungsgrundlage liefern,
in einem originalmaBstablichen Brandversuch nach £ DIN 4102-20 unter-
sucht. Der Versuchsansatz (Brandbeanspruchung von auBen durch einen
Raumbrand) wurde einschlieBlich der Dimensionierung des Priiffeuers
und der Ausbildung des Priifkorpers durch Naturbrandversuche an einem
Abrissgebaude validiert,

234 Naturbrandversuche im Rahmen eines
Forschungsauftrags

In den letzten Jahren wurde durch die Feuerwehr eine zunehmende
Anzahl von sogenannten Sockelbranden mit Milllsammelcontainer, ver-
zeichnet, die insbesondere bei WDVS mit einer EPS-Dammung hinterfragt
wurden. Aus diesem Grund initiierte die Bundesbauministerkonferenz
im Jahr 2013 ein Forschungsvorhaben mit dem Ziel, diese besonderen
Brandfalle mglichst praxisgerecht in der Art von Naturbrandversuchen
zu untersuchen und gegebenenfalls zusatzliche Brandschutzmalnahmen
abzuleiten. Aus den Ergebnissen dieser exemplarischen Versuche wurden
zusdtzliche BrandschutzmaBnahmen fir schwerentflammbare WDVS
mit einer EPS-Dammung fiir den Fall eines Brandes von auBen (siehe
Kapitel 1) abgeleitet, Diese BrandschutzmaBnahmen wurden in die
Verwendbarkeitsnachweise aller schwerentflammbaren WDVS mit EPS-
Dammung zusdtzlich aufgenommen,

24 Verwendbarkeitsnachweise fir WDVS

Der bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweis fir WDVS im Gebrauchs-
zustand ist nach §§ 16 und 17 MBO in Deutschland durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder durch eine Europdisch-
Technische Bewertung (ETA - European Technical Assessment) sowie
durch den Nachweis der Erfiillung der Anforderungen der technischen
Baubestimmungen zu erbringen. Darin werden wesentliche Eigenschaften
des WDVS zum Nachweis der Verwendbarkeit beschrieben und festgelegt.

Aus baurechtlicher und brandschutztechnischer Sicht wird das Bauprodukt
WDVS in seiner Gesamtheit als Fassadenbekleidung und hinsichtlich
seines Brandverhaltens als Baustoff eingestuft. Gleichzeitig werden an
Einzelkomponenten wie Démmstoffe und Zubehorteile gesonderte
Anforderungen gestellt (§§ 26 und 28 MBO). Die Komponenten eines WDVS
sind systemspezifisch gepriift, aufeinander abgestimmt und dirfen nur vom
jeweiligen WDVS-Hersteller als Zulassungsinhaber komplett geliefert werden.



3. OYSTEMVIELFALT UND BRANDVERHALTEN VON WDV

31 Anwendungsbereich von WDVS

Warmedamm-Verbundsysteme werden angewendet, um den Warme-
durchgang durch AuBenwande zu minimieren. Sie tragen zur Einsparung von
Heiz- und Kiihlenergie, damit zur Reduzierung klimaschédlicher Emissionen
bei. Weiterhin verbessern sie den Wohnkomfort und die Wohngesundheit,
schiitzen die AuBenwand und ergeben einen bedeutenden Beitrag zum
Werterhalt der Bausubstanz.

Warmedamm-Verbundsysteme werden im Neubau sowie zur Sanierung
ungedammter oder nicht ausreichend gedammter Gebaude verwendet.

32  Systemvielfalt und objektspezifische Verwendung

In den vergangenen Jahrzehnten wurden WDVS kontinuierlich weiterentwik-
kelt. Dabei ist eine Vielzahl unterschiedlicher Systemtypen entstanden, Mit
diesen konnen die individuellen Anforderungen und Gestaltungswiinsche
von Auftraggebern und Architekten erfiillt werden.

Die Vielfalt der angebotenen Systeme zeigt sich unter anderem in der

Art der Befestigung

Art und Dicke des verwendeten Dammstoffs

Art und Struktur der Oberflache bei verputzten Systemen
Farbgestaltung

verwendeten Bekleidung.

Die objektspezifische Auswahl eines WDVS orientiert sich an folgenden Kriterien:

Warmedammeigenschatten, insbesondere U-Wert-Anforderungen

an die AuBenwand gemaB Energieeinsparverordnung (EnEV)

Bauliche Voraussetzungen, z.B. Dachiiberstand, Grenzabstande,
Zustand und Dammwirkung der Altfassade
Brandschutzanforderungen (vgl. Kapitel 1und 2)

Gestaltungswiinsche

Wirtschaftlichkeit, unter Berlicksichtigung von z. B. Energieginsparung,
Wertsteigerung/-erhalt der Immobilie, Verbesserung der
Vermietbarkeit, Investitionskosten

Besondere Figenschatten des Systems, z.B. StoBfestigkeit,
Verschmutzungsneigung

Kleber

Dammstoff

armierter Unterputz

Zwischenbeschichtung

Diibel

Oberputz

Abbildung 12: Beispielhafter Aufbau eines geklebten und gediibelien WOVS,

33 Dammstoffe in WDVS und Brandverhalten

In Abhéngigkeit von den in Kapitel 3.2 beschriebenen objektspezifischen
Anforderungen konnen Systeme mit verschiedenen Dammstoffarten und
-dicken ausgewahlt werden.

Bei der Auswahl und Planung eines Fassadendammsystems filr ein Gebaude
sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen fiir den Brandschutz an die
Fassade zu beachten. Diese hangen von der Art und Nutzung des Geb&udes
ab, wie in Kapitel 2.2 dargestellt. Tabelle 5 liefert Beispiele fiir Dammstoffe
und das mit diesen Dammstoffen erreichbare Brandverhalten des Systems.

Mineralwolle (MW)

nach EN 13162 Ll Nichtbrennbar

Expandiertes Polystyrol (EPS) .

nach ENT3163 E Schwerentflammbar

Phenolhartschaum (PF)

nach EN13166 B-s1,d0 Schwerentflammbar
E Normalentflammbar

Dammstoffe

aus nachwachsenden Rohstoffen

* mit BrandschutzmaBnahmen
** Gilt fir die Anwendung auf massiven mineralischen Untergriinden. Systeme auf anderen Untergriinden werden ggf.in
WOVS-Zulassungen anders eingestuft

Tabelle 5 Uberblick iber Dammstofte, die in WOVS verwendet werder, Sowie das in der
Regel erzielbare Brandverhalien des Gesamisystems (Stand Mai 2016)



4, BRANDSCHUTZGERECHTE AUSFUHRUNG VON WDVS

41  Nichtbrennbare WDVS

Nichtbrennbare WDVS konnen nur unter Verwendung von nichtbrennbaren
Dammstoffen hergestellt werden, beispielsweise aus Mineralwolle oder
Mineralschaum. Das Gesamtsystem wird zusammen mit den Putzen geprift
und muss nichtbrennbar sein.

Besondere konstruktive Brandschutzmalnahmen sind fiir nichtbrennbare
WDVS nicht erforderlich,

Bedingt durch die spezifischen Eigenschaften der genannten Dammstoffe
kann es erforderlich sein, sie in besonderen Teilbereichen des WDVS durch
brennbare Dammstoffe zu ersetzen, Nachfolgend sind derartige Situationen
beschrieben und die Rahmenbedingungen fiir deren Ausfiihrung definiert.

411 Fugen

a) Trennfugen

Es kann notwendig sein, Trennfugen in nichtbrennbaren WDVS anzuordnen.
Der Einsatz von brennbaren Zubehrteilen bzw. Baustoffen wie Fugenprofilen
oder Fugenbandern in diesen Bereichen ist zuldssig, wenn diese mindestens
normalentflammbar sind. Solche Fugenprofile diirfen eine maximale
Profillange von 3 m nicht (iberschreiten,

b) Ausschaumen von Dammplattenfugen

Die Vorgaben fiir eine fachgerechte Verarbeitung von WDVS beinhalten,
dass Dammplatten dicht gestoBen verlegt werden. Unvermeidbare partielle
Fehistellen und Fugen sind gemaR Zulassung mit gleichwertigem Dammstoff
oder bei Fugenbreiten bis 5 mm mit schwerentflammbarem Fugenschaum
(PU-Ortschaum) zu schlieBen.

412 Spritzwasserbereiche

Fiir die Anwendung an Hochhdusern, verschiedenen Sonderbauten und
auf Brandwanden, sowie an Flucht- und Rettungswegen ist baurechtlich
die Verwendung nichtbrennbarer WDVS bzw. nichtbrennbarer Dammstoffe
vorgeschrieben.

Am  Gelandeanschluss und oberhalb von anderen angrenzenden
Horizontalflachen wie zB. Loggien, Dachterrassen, Dachern, Kragplatten
von Balkonen sowie von oberen Abschliissen an vorgesetzten Fenstern,
Rollladenkasten oder Zargen entstehen Spritzwasserbereiche. Diese verlau-
fen horizontal bzw. an Geb&uden mit Hanglage oder an Dachern auch geneigt.
Um den notwendigen Spritzwasserschutz des WDVS zu gewdhrleisten,
werden in Zulassungen fiir diesen Bereich besondere MaBnahmen gefordert.
Derartige MaBnahmen sind nur in Kombination einer sockel- oder perimeter-
geeigneten Dammung und aufgebrachten spritzwasserresistenten Putzen
bzw. Beschichtungen sicher wirkungsvoll. Alle am Markt verfiigbaren und
auch perimetergeeigneten Dammaterialien ergeben bei ihrer Anwendung im
Spritzwasserbereich brennbare Ldsungen.

Zur Abklarung maglicher brandschutztechnischer Risiken, die durch die par-
tielle Verwendung eines brennbaren Dammstoffs in einem ansonsten allseits
angrenzenden nichtbrennbaren WDVS in diesen speziellen Einbausituationen
entstehen konnten, lieB der Fachverband WDVS Naturbrandversuche mit
Brandlasten ausfiihren, die den Bemessungsbranden fiir den ,Brand von
auBen" (siehe Kapitel 1.2 und Anhang C) vor der Fassade entsprechen.



Die Viersuchsergebnisse belegen, dass der lokale, streifenformige Einbau von
brennbaren Dammstoffen und Beschichtungen im Spritzwasserbereich von
nichtbrennbaren WDVS unter den nachfolgend genannten Randbedingungen
nicht zu einer unzuldssigen Brandwirkung fiihrt:

Verwendung von mindestens normalentflammbarem, sockel- bzw.
perimetergeeigneten Dammstoff

Die Maximaldicke der Perimeterddmmung darf die zulassungs-
konforme Dicke des nichtbrennbaren WDVS nicht Gberschreiten.

Verwendung von geeigneten Putzsystemen, die in schwerent-
flammbaren WDVS zugelassenen sind und/oder geeigneten
Sockelbeschichtungen

Im Falle angrenzender Horizontalflachen, wie z.B. Kragplatten oder
anderer angrenzender massiver Bauteile, miissen diese selbst
mindestens feuerhemmend ausgefiihrt sein und vollstandig ohne
Spalt an die AuBenwand anschlieBen. Oder die Anschliisse (z.B.

bei Verwendung tragender Warmedammelemente) miissen den
gleichen Brandschutzanforderungen gentigen wie die Kragplatten
selbst (mindestens feuerhemmend, F30 nach DIN 4102-2 oder REI 30
nach DIN EN 13501-2).

Anwendungsmaglichkeiten und Hohenbegrenzung:

1. oberhalb massiver, feuerwiderstandsfahiger Platten oder oberhalb
des Erdreichs (Gelandeanschluss) bis zu einer maximalen Hohe von
06m

2. {iber Gebéudedffnungen bis zu einer maximalen Hohe von 0,3 m
(iber der Offnung

3. {iber angrenzenden Dachern (horizontal sowie bis zu 60° gegen die
Horizontale geneigt) maximal 0,3 m senkrecht zum Dach

4, bei Fucht- und Rettungswegen (in der Regel teiliiberdacht) wie
2B, ,offenen" Géngen (Laubengéngen) oder ,Fluchtbalkonen" bis
2u giner maximalen Hohe von 0,3 m

nichtbrennbarer Dammstoff

mindestens normalentflammbarer, A
spritzwassergeeigneter Dammstoff

<600 mm

V T \
s ’ / / |

Abbildung 13: Ausfiihrung des Spritzwasserbereichs am Gelandeanschluss bei nichtbrennba-
ren WOYS

42 Schwerentflammbare WDVS mit PF und PU

Die verwendeten Dammstoffe miissen mindestens normalentflammbar sein.
Filr schwerentflammbare WDVS mit Phenolhartschaum (PF)- und Polyurethan
(PU)-Dédmmung sind keine zusétzlichen konstruktiven Brandschutzmanahmen
gegen die vertikale und seitliche Brandausbreitung in der Fléche erforderlich.

Die Anforderungen an Brandwande und besondere Gebaudebereiche miis-
sen beachtet werden. Zu Anforderungen und Ausfiihrungsbeispielen siehe
Abschnitt 2.4,



43  Schwerentflammbare WDVS mit EPS - Schutzzone ,Sockelbrand"

431 Definition von ,Schutzzonen"

Benanntes Brandszenario ist hier der ,Brand von auBen".

- direkte", sofortige Brandwirkung

Aus dem allgemeinen baurechtlichen Schutzziel fiir Fassadenbekleidungen -
der ausreichend langen Begrenzung der potentiell moglichen, geschossiiber-
greifenden Brandausbreitung - leiten sich unter Berticksichtigung
der maBgeblichen Brandszenarien (Kapitel 11) und den definierten
Bemessungsbranden (Kapitel 1.2) fiir WDVS mit EPS-Dammung brand-
schutztechnische ,Schutzzonen” ab, die wesentlich an den Ort der
Brandentstehung gebunden sind.

Schutzzone ,Raumbrand”

- Benanntes Brandszenario ist hier der ,Brand von innen’

- brennende Brandlast auBen unmittelbar vor der Fassade am

Geldndeabschluss oder einer an die Fassade direkt angren-
zenden Horizontalflache vergleichbarer Nutzung

- Ausgehend vom benannten Bemessungsbrand und den dort

angesetzten Brandlasten wurde die Schutzzone ,Sockelbrand"
auf die ersten drei Etagen, beginnend vom Ort des maglichen
Brandherds festgelegt. Bei einem Brand am Geld@ndeanschluss
umfasst diese Schutzzone also das EG sowie das 1. und 2. 0G.

(Raumbrand). Die abzuleitenden BrandschutzmaBnahmen fiir die gesamte Schutzzone
- Flammenaustritt aus der AuBenwanddffnung eines im Vollbrand JFassade” wurden den beiden benannten Schutzzonen (Raumbrand und

befindlichen Raums vor die Fassade Sockelbrand) angepasst. Im Sockelbereich iiberlagern sich die beiden
- indirekte", verzogerte Brandwirkung, erstnach Flammenaustritt Schutzonen, daher wurden die dort anzuwendenden MaBnahmen restriktiv

aus einer AuBenwanddffnung (Fenster, Tir 0.4 so gewahlt, dass sie die Moglichkeit eines Raumbrandes in diesem Bereich
- Prinzipiell kann eine solche Situation an jeder vorhandenen mit abdecken.

AuBenwandgffnung entstehen, nicht aber an Wanden ohne
Offnung, 8. fensterlosen Giebeln.

- Die Schutzzone ,Raumbrand" muss im konservativen Ansatz
alle Etagen eines Gebaudes einschlieen.

fite o
. r; “
(s v [ il

n LB LN ' il

Schutzzone Raumbrand + Schutzzone Sockel

= Schutzzone Fassade

MaBnahmen schlieBen den Raumbrand mit ein!

Abbildung 14: - Brandschutziechnische Sehuizzonen an Fassaden
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432 SchutzmaBnahmen gegen das Szenario ,Raumbrand"”

Gegen die Brandeinwirkung von innen (Raumbrand) sind, falls erforderlich,
folgende konstruktive, alternativ anwendbare BrandschutzmaBnahmen in
WDVS mit einer EPS-Dammung zu treffen:

Fall: A Fall: B Fall: C Fall: D
Keine BrandschutzmaBnahmen gegen Brandriegel" Sturzsehutz’ dreiseitige UmschlieBung"
Raumbrand erforderlich in jedem zweiten Geschoss {iber jeder AuBenwandffnung (,erweiterter Sturzschutz")

z“‘“d

mom @ W mow W W T

Ellilli].lil I.li

il

Ii].lil

i
i

Dammdicke: d <100 mm Démmdicke: 100 mm <d <300 mm  Démmdicke: 100 mm <d <300 mm  Dammdicke: 100 mm < d < 300 mm

Abbildung 15 konstruktive BrandschutzmaBnahmen fii die Schutzzone, Reumbrand” im Uberblick

4321  Fall A: Schutzzone ,Raumbrand" - keine ZusatzmaBnahmen 4322 Fall B: Schutzzone ,Raumbrand” - Umlaufender Brandriegel

Bei einer Dicke der EPS-Dammung bis 100 mm ist nach experimentellen Die brandschutztechnische Funktion eines Brandriegels im Raumbrandbereich
Untersuchungen bei einem Flammenaustritt eines Raumbrandes vor die bestent in der Verhinderung einer fortschreitenden, geschossiibergreifenden
Fassade kein Offnen der Putzschicht des WOVS im Sturzbereich bekannt, da Brandweiterleitung in der Dammebene von WDVS mit einer EPS-Dammung gro-
die Masse der méglichen sich bildenden Schmelze zu gering ist. Die Ausfiihrung Berer Dicke (100 mm < d < 300 mm) durch vollstandige, horizontal umlaufende
2usatzlicher konstruktiver BrandschutzmaBnahmen ist daher nicht erforderlich. Unterbrechungen der Dammung in mindestens jedem zweiten Geschoss.

s

ui““ m
[ m

on o
R ] . m
Dammdicke: d <100 mm Dammdicke: 100 mm < d < 300 mm
Abbildung 16: keine ZusatzmaBnahmen Abbildung 7 Umlaufender Brandriegel am Gebéude

26



WOVS und BRANDSCHUTZ

Bauliche Unterbrechungen des WDVS aus nichtbrennbaren, im Brandfall hinrei-
chend formbesténdigen Konstruktionen oder Materialien wie z. B. bei Gesimsen,
Kragplatten von Balkonen, durchgangigen Fensterbandern oder riicksprin-
genden Bebauungen zB. bei Staffelgeschossen, kinnen in die Ausbildung
eines Brandriegels einbezogen werden bzw. diesen teilweise oder vollsténdig
ersetzen, wenn sie den oben genannten Anforderungen gentigen.

Ein Brandriegel muss aus einem im Brandfall fir diese Anwendung hinrei-
chend formstabilen, nichtbrennbaren Material bestehen. Dies ist fiir einen
mindestens 200 mm hohen Mineralwollestreifen (Al bzw. A2-s1, d0 nach
DIN EN 13501, minimale Rohdichte 60 kg/m, Schmelzpunkt > 1000 °C nach
DIN 4102-17) nachgewiesen und zugelassen. Alternative Materialien und
Losungen existieren, bedtrfen aber gesonderter priiftechnischer Nachweise
und entsprechender Zulassungen fiir die Anwendung als Brandriegel in WDVS
mit EPS-Ddmmung

Die Vierklebung des Brandriegels muss in jedem Fall vollflgchig mit mineralischen
Morteln erfolgen, die in der WDVS- Zulassung als Klebemdrtel genannt sind.
Damit wird zugleich sichergestellt, dass zwischen Brandriegel und Wand kein
hinterstrombarer Spalt entsteht. Ein nachtragliches SchlieBen von Fehistellen
und Spalten in Brandriegeln durch Ausschaumen ist nicht zuldssig.

Brandriegelemente sind spaltfrei gegeneinander zu stoRen.

Abbildung 18: - Verklebung eines Brandriegels.  Vollfichige Verklebung, hier erreicht - durch
JAutzahnen” auf den Untergrund und auf die Brandriegelriickseite (Buttering-
Hoating), sowie durch diie dem Untergrund angepasste Zshnung,

In WDV, die zulassungsgeméB geklebt und gediibelt oder schienenbefestigt
werden, muss der Brandriegel zusétzlich zur vollflachigen Verklebung immer
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen WDVS-Diibeln befestigt werden.

Besteht der Brandriegel aus einer Mineralwolle, die geméB ihrer Zulassung
bzw. der WDVS-Zulassung immer geklebt und gedbelt angebracht werden
muss, ist ebenfalls prinzipiell eine Verdiibelung notwendig. Der Brandriegel
darf nur auf massiven mineralischen Untergriinden befestigt werden.

In schienenbefestigten Systemen sind die Halte- und Verbindungsleisten am
Brandriegel zu unterbrechen.

Bei Verwendung der BrandschutzmaBnahme ,Brandriegel” kinnen weitere
BrandschutzmaBnahmen beim Einbau von Verschattungseinrichtungen wie
Rollladenkésten, Jalousien oder dhnlichemim Bereich der AuBenwanddffnungen
oder bei ,vorgesetzten” Fenstern, die ganz oder teilweise in der Dammebene
liegen, entfallen.

Fin Brandriegel im Raumbrandbereich ist o anzuordnen, dass ein maximaler
Abstand von 05 m zwischen Unterkante Sturz der AuBenwanddffnung und
Unterkante Brandriegel eingehalten wird.

Abbildung 19: - Verklebungskontrolle, Der Klebefldchenanteil muss kontrolliert werden, Hier
wurde eine ausreichende und annahernd vollfchige Verklebung erreicht
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Abbildung 20: - Brandiiegel bei der Uberdémmung von Jalousiekésten

Die Uberd4mmung von Jalousien oder Rollliden, die sich vor der AuBenwand
befinden (Aufsatzmontage) braucht bei der Bemessung des MaBes von 0,5 m
(Abstand Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel), in diesem Bereich bis
2u einer Hohe von 0,4 m und einer EPS-Dammdicke von maximal 40 mm nicht
beriicksichtigt werden,

4323  FallC: Schutzzone ,Raumbrand” - Sturzschutz

Die Sturzkante tiber AuBenwanddffnungen (Fenstern, Tiiren usw.) unterliegt
im Falle eines Flammenaustrittes vor die Fassade bei einem Raumbrand
besonders hohen thermischen Beanspruchungen. Bei WDVS mit einer
Dammschichtdicke > 100 mm konnte es hierbei zu einem Offnen der
Sturzkante und somit zu einer Brandweiterleitung in der Dammstoffebene
kommen. Durch den Einbau eines zusatzlichen Sturzschutzes in Form eines
nichtbrennbaren Dammstreifens direkt oberhalb von AuBenwandoffnungen
wird dieser sensible Bereich brandschutztechnisch stabilisiert und so ein
Eindringen des Brandes in das WDVS verhindert.
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Dédmmdicke: 100 mm < d < 300 mm

Abbildung 21 Anordnung Sturzschutz am Gebaude

Bei der Anwendung der BrandschutzmaBnahme Sturzschutz muss unmit-
telbar oberhalb jeder AuBenwandoffnung im Bereich der Stiirze ein min-
destens 200 mm hoher und mindestens 300 mm seitlich tberstehender
(links und rechts der Offnung) Streifen aus nichtbrennbarer Mineralwolle-



WDVS und BRANDSCHUTZ
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Sturzschutz

>200mm
<40mm
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Abbildung 22: Sturzschutz: Anbringung im Sturzbereich einer AuSenwanddfinung

Lamelle oder Mineralwolle-Dammplatten (AT bzw. A2-s1, d0 nach DIN EN
13501-1, minimale Rohdichte 60 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN
4102-17) vollflachig angeklebt und ggf. angediibelt werden.

Andere Materialien und Losungen sind denkbar, bediirfen aber geson-
derter priftechnischer Nachweise und der Verankerung in den WDVS-
Zulassungen.

Die Verklebung des Sturzschutzes erfolgt ausschlieBlich mit minerali-
schen Morteln, In WDVS, die zulassungsgemdB geklebt und gediibelt
oder schienenbefestigt werden, bzw. bei Verwendung von Mineralwolle-
Dammplatten, die nicht fir eine Befestigung ausschlieBlich durch

a) Aufsatzrollladen

Verklebung geeignet sind, muss zusétzlich zur vollflachigen Verklebung
immer eine Verdiibelung des Sturzschutzes mit allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen WDVS-Diibeln erfolgen.

Gegen die Uberddmmung des Fensterrahmens mit maximal 4 cm durch
den Sturzschutz bestehen brandschutztechnisch keine Bedenken. Werden
auch Laibungen gedammt, ist fiir die Dammung der horizontalen Laibung
im Sturzbereich ebenfalls nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammstoff
zu verwenden. In schienenbefestigten Systemen ist die mechanische
Befestigung mit Halte- und Verbindungsleisten in diesem Bereich zu
unterbrechen und durch eine vollflachige Verklebung und ggf. eine
Verdibelung des Sturzschutzes zu ersetzen.

Der Aufsatzrollladen ist Bestandteil des Fensterelements. Somit ist das gesamte Fensterelement wie ein Fensterrahmen ohne Rollladenkasten zu behandeln. Im

Beispiel der Abb. 24 iiberragt das Fensterelement die Rohbaudffnung nicht.

[P

>200mm
<40mm

Oberkante Fenster —Y a2

Abbildung 23: - Sturzschutz bei der Ausfiibrung mit Aufsatzrolliiden




TECHNISCHE SYSTEMINFORMATION

b) Einbaurollladen

Der Einbaurollladenkasten st hier Teil der raumabschlieBenden Wand, d. h. er ist auBenbiindig zur Rohbauwand angeordnet.

£PS
Sturzschutz

Abbildung 24:  Sturzschutz bei der Ausfiibrung mit Einbaurolliéden

4324 Fall D: Schutzzone ,Raumbrand” - dreiseitige UmschlieBung
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Dammdicke: 100 mm < d < 300 mm

Abbildung 25: - Dreiseitige UmschlieBung bei vorgesetzien fenstem

30

Bei der vorgesetzten Montage von Fenstern oder der Ausfiihrung von Rollladen
oder Jalousien direkt iber dem Sturz in der Ddmmebene (Vorsatzmontage)
ist die alleinige Ausfiihrung des Sturzschutzes (Fall C) zur Verhinderung eines
Brandeintritts in die Dammebene des WDVS nicht ausreichend. In diesen Fllen
muss der Sturzschutz durch zusétzliche Mineralwolle-Streifen gleicher Qualitt
an den beiden Seiten (Laibungen) so ergénzt werden, dass eine dreiseitige
UmschiieBung entstent,

Diese MaBnahme ist bei baugleicher Ausfiihrung der Fensterkonstruktion
an allen Offnungen auszufiihren, Wenn jedoch nur einzelne Fenster oder
Offnungen entsprechend ausgebildet wurden, ist sie nur an diesen anzu-
wenden. An allen anderen Offnungen geniigt der einfache Sturzschutz
oberhalb der Offnung.

Die EinschlieBung muss dreiseitig durchgéngig - oberhalb und an beiden
Seiten der jeweiligen AuBenwanddffnung - mit mindestens 200 mm hohen
bzw. breiten Mineralwolle-Dammstreifen (Klasse AT oder A2-s1, d0 nach
DIN EN 135011, minimale Rohdichte 60 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000 °C
nach DIN 4102-17) erfolgen, die alle vollfléchig zu verkleben sind.



WDVS und BRANDSCHUTZ
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Abbildung 26: - Dreiseitige UmschlieBung von Fenster, deren Rahmen mehr als 40 mm vor die Rohbaukante ragt

Bei Fenstern, deren Rahmen nicht mehr als 4 cm vor die Rohbaukante Die nachfolgend dargestellten, an die jeweilige Bauart von Verschattungs-
ragen, geniigt aus brandschutztechnischer Sicht die alleinige Ausbildung des ginrichtungen angepassten Einzellisungen, wurden brandschutztechnisch
Mineralwolle-Sturzes. Seitliche vertikale Mineralwollestreifen sind dann nicht nachgewiesen. Bei entsprechender Umsetzung kann auf die Ausfiihrung der
erforderlich beiden seitlichen ,Laibungsstreifen" verzichtet werden.

a) Vorbaurollladen

Der Rollladenkasten wird auBen auf die AuBenwand aufgesetzt. Er kann sichtbar bleiben oder tiberddmmt werden. Wenn die zuriickspringende Frontseite des
Rollladenkastens biindig gedammt werden soll, ist hierfilr bis zu einer Dammstoffdicke von 40 mm auf dem Rollladen EPS zuldssig. Bei einer Dammstoffdicke von
mehr als 40 mm ist Mineralwolle zu verwenden.

£PS

Sturzschutz

Abbildung 27 Dreisertige UmschiieSung von Vorbaurolladen




TECHNISCHE SYSTEMINFORMATION

h) Jalousien:

Wenn die zuriickspringende Frontseite der Jalousie biindig gedammt werden soll, ist hierfiir Mineralwolle zu verwenden. Unterhalb einer Dammstoffdicke
d =40 mm kann auf der Hohe h EPS Anwendung finden.

£PS
Sturzschutz
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Abbildung 28:  Dreiseitige UmschlieBung von Jalousien

¢) Sturzschutz im Bereich von runden Fenstern/Tiirbdgen:

Runde Fenster und Tirbtgen erfordern eine besondere Ausfiihrung des
Sturzschutzes, da eine direkte Anpassung nur begrenzt méglich ist.

\ , \ i . . , L >200 mm
Ein horizontaler nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammstreifen wird mit seiner

Unterkante am hochsten Punkt der Rundung eingebaut und iberragt beidseitig
die maximale Offnungsbreite um mindestens 20 cm. Zusétzlich werden beid-
seitig der Gebdudedffnung vertikale Brandschutzstreifen vorgesehen. Diese
miissen oben direkt an den horizontalen MW-Streifen stoBen, die breiteste

) . . o Abbildung 29:  Dreiseitige UmschiizBung, Ausfitvungsbeispiel bei rundt
Stelle Giberragen und nach unten mindestens die Halfte der Gebudedffnung i Au’gfﬁ,jy’gj,,ﬁ,fﬁ,,;in“”g TGRSR e e

umschlieBen.
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433 SchutzmaBnahmen gegen Brand von auBen

Fall: A Fall: B fall: C
Regelanwendung (Falle BTund B2) (FalleClund C2)
A mn A m
i I/FE [ | (o ::E i ]|
W i i
W ~ m W ~
m W 0 m W 0

B Wil u.l
[ [l rE’m L L rE’ﬂ
Dammicke: d < 300 mm Dammdicke: 40 mm < d <200 mm Dammicke: 300 mm < d < 400 mm
EPS mit Putz EPS mit harten Beldgen" oder auf Holzuntergrund EPS mit Putz

Abbildung 30:  konstruktive BrandschutzmaRnahmen fiir die,, Schutzone Sockelbrand” im Uberblick

Die notwendigen konstruktiven SchutzmaBnahmen gegen Brandeinwirkungen von auBen sind unterschiedlich fiir die jeweiligen WDVS-Typen und werden nach-

folgend erléutert.

4331 Fall A: Schutzzone Sockelbrand bei WDVS mit EPS und Putz

Gegen die Brandeinwirkung von auBen (Sockelbrand) sind folgende konstrukti-
ven BandschutzmaBnahmen in WDVS mit einer EPS-Dammung zu treffen:

1. Brandriegel: An der Unterkante des WDVS bzw. max. 0,9 m Giber Gelande-
anschluss oder angrenzenden genutzten horizontalen Gebéudeteilen und

2. Brandriegel: im Deckenbereich* des ersten dariiber liegenden Geschosses
und

3. Brandriegel: im Deckenbereich des dritten dartiber liegenden Geschosses

Die Brandriegel milssen nicht direkt auf dem Deckenkopf angebracht werden
(Deckenrandschalung). Es geniigt, sie im Bereich der Decke auf massivem
Untergrund anzubringen.

Im Falle einer Aufdopplung miissen die Brandriegel auch das bestehende
WDVS bzw. die Holzwolle-Leichtbauplatte durchdringen. Bei Schienen-
systemen sind die Schienen am Brandriegel zu unterbrechen.

*Falls in diesem Bereich eine Deckenrandschalung vorhanden ist, Hinweise unter 4.35.8 beachten.

Anforderungen an die Brandriegel im Bereich der Schutzzone Sockelbrand

Hohe > 200 mm

nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen oder Mineralwolle-
Platten (Baustoffklasse AT oder A2 nach DIN 4102-1 bzw. Klasse Al
oder A2-s1,d0 nach DIN EN 135011, nicht glimmend)

hergestellt aus Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von minde-
stens 1000° C, geprilft nach DIN 4102-17

Rohdichte von mindestens 90 kg/m* bei Mineralwalleplatten,

60 - 100 kg/m® bei Mineralwolle-Lamellen (Kleinstwerte aller
Messungen)

(uerzugfestigkeit der Mineralwolle-Platten mindestens 5 kPa

mit mineralischem Klebemartel (Bindemittel Kalk und/oder Zement)
voliflachig angeklebt

Verdiibelung der Brandriegel mit zugelassenen WDVS-Diibeln, beste-
hend aus Dilbelteller und Hiilse aus Kunststoff sowie Spreizelement
aus Stahl, Durchmesser des Diibeltellers mindestens 60 mm,
Montage durch den bewehrten Unterputz, oberfldchenbiindig unter
dem bewehrten Unterputz oder im Dammstoff versenkt .



3, Brandriegel !

3, Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses (iber der Gelandeoberkante
oder angrenzender horizontaler Geb&udeteile, mit einem maximalen
Achsabstand von 8 m zum 2. Brandriegel. Bei groBeren Abstanden sind
2usétzliche Brandriegel einzubauen

2.Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses dber der Geldndeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen mit einem maximalen
Achsabstand von 3 m zum 1. Brandriegel. Bei groBeren Abstanden sind
7usétzliche Brandriegel einzubauen.

2. Brandriegel

1. Brandriegel

"Im Falle einer Aufdopplung miissen die Brandriegel auch das bestehende WDVS bzw. die Holzwolle-
Leichtbauplatten durchdringen. Bei Schienensystemen sind die Schienen an den Brandriegeln unterbrochen.

1. Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm {iber der Gelande-

oberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen
(zB. Parkdécher).

Abbildung 31 Anordnung der Brandriegel in der Schuizzone Sockelbrand Fail A

100
(+] © © (+] o 200

a0 ] 4D [ 190 | 150 | A
\

L
L—V * = Lnge des Stahlspreizelements mind. 40% der Dammstoffdicke.

Abbildung 32 Verdiibelung von Brandriegeln in der Schutzzone Sockelbrand, zB. mit versenk-

tem Telle;, Maximalabstande der Diibel

A Anmerkungen:

Die Angabe ,mindestens 10 cm nach oben und unten" meint, dass die
Diibel etwa in halber Hohe der Brandriegel zu setzen sind.

Es wird empfohlen, die Lange L des Stahl-Spreizelementes mit minde-
stens 40% der Dammstoffdicke auszufiihren

Anforderungen an das WDVS im Sockelbrandbereich

Das WDVS muss von seiner Unterkante bis mindestens zur Hihe des 3.
Brandriegels (Decke iiber dem 3. Geschoss) folgende Anforderungen erfiillen:

- Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) 4 mm.
Bei Ausfiihrung mit vorgefertigten, Klinkerartigen Putzteilen
(,Flachverblender") muss die Dicke des Unterputzes mindestens 4 mm
betragen.

- AnGebdudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel
aus Glasfasergewebe, Flachengewicht > 280 g/m? und ReiBfestigkeit >
2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzuarbeiten.

- Die Rohdichte des EPS darf 25 kg/m* nicht tiberschreiten,

- Esistein Armierungsgewebe mit einem Fldchengewicht von > 150 g/
m’ zu verwenden,

- Diein den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir schwerent-
flammbare WDVS mit EPS vorgeschriebenen MaBnahmen im Bereich
von AuBenwandaffnungen miissen erst oberhalb des 3. Brandriegels
ausgefiihrt werden.

Rand- und Zwischenabstande der Dibel: mindestens 10 cm nach oben
und unten, maximal 15 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-
Streifenelements und maximal 45 cm zum benachbarten Diibel,



WOVS und BRANDSCHUTZ

Ausbildung von Innenecken im Bereich der Schutzzone Sockelbrand:

Die Ausbildung einer ,Innenecke" erfolgt wie oben beschrieben mit einem verstarkten Eckwinkel im Bereich vom Gelandeanschluss (oder dem FuBpunkt anderer angren-
zender horizontaler Gebaudeteile) bis zur Oberkante des 3. Brandriegels. Verspringt der Sockel (Spritzwasserbereich) gegeniiber dem oberhalb anschlieBenden WDVS
nach hinten, kann in diesem Bereich (unterhalb des Brandriegels) auf den verstarkten Eckwinkel verzichtet werden,

Eckwinkel 3
stttk | e e :

Verklebung auch hier
vollfléchig

Verstérkter Eckwinkel

Abbildung 33: -, Innenecken” im Sockelbrandbereich

Als Innenecke ist aus brandschutztechnischer Sicht ein Versprung oder Versatz der AuSenwand von 0,3 m und mehr zu verstehen.

Aushildung des 1. Brandriegels im Bereich von Tiiren und Fenstern

Haufig befinden sich Tiiren, aber auch Fenster im Bereich des 1. Brandriegels und nicht immer ist es mdglich oder auch sinnvoll, ihn um Geb&udedffnungen
herumzufiihren. Der 1. Brandriegel kann an die betreffende AuBenwanddffnung (Tiir oder Fenster) stoBen, wenn er vollstandig in die Laibung hinein gefiihrt wird,

Abbildung 34: - Ausfiihrung des 1. Brandriegels an Fenster oder Ttiren in der Schutzzone Sockelbrand Verdlibelung des Brandriegels hier zB, mit oberflachenbiindlg gesetztem Diibelreller

35



4332 Fall BI: Schutzzone Sockelbrand bei WDVS mit EPS und Hartbeldgen (Keramik- oder Natursteinbekleidungen)

3. Brandriegel in Hihe der Decke des 3. Geschosses iiber der Gelandeoberkante

N
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3, Brandriegel
m max.8m
2. Brandriegel I A
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oder angrenzender horizontaler Gebéudeteile, mit einem maximalen
Achsabstand von 8 m zum 2. Brandriegel. Bei groBeren Abstanden sind
2usétzliche Brandriegel einzubauen.

2.Brandriegel an der Unterkante des WDVS mit EPS-Démmstoff, Dieser kann entfallen,

wenn als AuBenwandbekleidung oberhalb des Spritzwasserbereichs ein
WOVS mit nichtbrennbarem Dammstoff verwendet wird.

nichtbrennbare AuBenwandbekleidung (WDVS, VHF, 0.a.) oder schwer-
entflammbares WDVS mit nichtbrennbarem Mineralwolledammstoff
oberhalb eines maximal 30 cm hohen Spritzwassersockels (beliebiger
Ausfiihrung) {iber der Geldndeoberkante oder genutzten angrenzenden
horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkddchern) bis zur Hhe der Decke
{iber dem 1. Geschoss, jedoch mindestens bis 3 m Hihe,

Abbildung 35 Anordnung der Brandriegel in der Schutzone Sockelbrand fall B1. Die Befestigung der Brandriegel erfolgt wie

unter 4331 beschrieben.

(Ubergang von der AuBenwandbekleidung im unteren Geschoss zum EPS-WDVS

nichtbrennbarer Dammstoff

- kein Luftspalt -

AMINAYVAN VAN

nichtbrennbarer Dammstoff
VHF Vormauerwerk etc.
- mit Luftspalt -

Abbiidung 36 Ubergang vom untersten Geschass mit nichtbrennbarer AuBenwandbekleidung baw, schwerentfammbarem WOVS mit nichtbrennbarer Mineralwolle als Dammstoff

2um WOVS mit EFS-Dammung. Die Befestigung der Brandiiegel erfolgt wie unter 4.3.31 beschrieben.



4333  FallB2: Schutzzone Sockelbrand bei WDVS mit EPS auf Untergriinden des Holztafelbaus

Grundsatzlich ist auf der Hohe der Schutzzone ,Sockelbrand’, d.h. iber 3 Etagen eine duBere Beplankung der AuBenwénde bis zur Hohe der Decke des drit-
ten Geschosses (ber der Gelandeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebdudeteilen (zB. Parkddcher) mit nichtbrennbaren Bauplatten
(Baustoffklassen DIN 4102-A oder Klassen AT bzw. A2-s], d0 nach DIN EN 13501-1 ) der Klassifizierung K30 nach DIN EN 13501-2 auszufilhren.

3.Brandriegel  Ein Brandriegel in Hihe der Decke des 3. Geschosses iber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei grdBeren Abstanden
sind zuséitzliche Brandriegel einzubauen.

2.Brandriegel  Ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS mit EPS-Démmstoff

1 Nichtbrennbare AuBenwandbekleidung oder schwerentflammbares WDVS mit
nichtbrennbarem Mineralwolle-Démmstoff oberhalb eines maximal 90 cm hohen Spritz-
wassersockels iiber Geléindeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen
Gebaudeteilen bis zur Hohe der Decke ber dem 1. Geschoss, jedoch mindestens auf
3m Hhe.

3, Brandriegel

0. max. 8 m

0. fuBere Beplankung der Winde bis zur Hihe der Decke des 3, Geschosses iber
mind.3m Geldndeoberkante oder genutzten angrenzenden horizontalen Geb&udeteilen (z.8.
- Parkdecks u.a.) mit nichtbrennbaren Plattenwerkstoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A

‘max‘ 09m oder Klassen Al bzw. A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1)

2. Brandriegel

= i) =

L

‘4 >l

i

A

Abbildung 37 Anordung der Brandriegel in der Schutzzone Sockelbrand, Fail B2, der Ubergang vom untersten Geschoss zum WOVS mit EPS-Démmung kann inhaltlich so wi im Fall B1 (5. Abbildung 36)
ausgeflihrt werden,

4334 Aushildung von Brandriegeln in der Schutzzone ,Sockelbrand” bei Ubergéngen zu angrenzenden Untersichten

Bei WDVS mit EPS sind an Ubergéngen der AuBenwand zu horizontalen, auskragenden Flichen (Untersichten von B, Durchgangen/-fahrten, Arkaden) nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen von WDVS besondere BrandschutzmaBnahmen erforderlich, soweit diese Ubergange in dem durch einen Brand von
auBen beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Zu dammende Untersichten sollen generell mit einer nichtbrennbaren Dammung ausgefiihrt werden, so dass der Brandriegel sowohl seitlich als auch
oberhalb direkt an diesen nichtbrennbaren Dammstoff auf der Untersicht in voller Hohe anschlieBen kann und seine Wirkung als Brandsperre auf diese
Weise durchgangig gewahrleistet ist.

AAAAA | Nichtbrennbarer
Démmstoff

w il oo 0D
g PN e S,

Abbildung 38:  Ubergénge zur auskragenden Hiichen im Sockelbereich am Beisprel von Arkaden. Fiir Untersichten werden ausschiieBlich nichtbrennbare Démmstoffe empioflen,



Die nachfolgende Abbildung zeigt eine mégliche Ausbildung im Detail

Ubergange zu ,ichtbrennbaren” Déchern erfordern keine Abschlussriegel,

Bei gréBeren Dammstoffdicken unter der Decke wird
eine senkrechte, vollflachig verklebte und gedibelte
Dammplatte an der aufgehenden Wand empfohlen.

Schwerentflammbares
WDVS mit EPS

Innen- und AuBenecke verstarkt.

Mineralwolle-Ddmmung
an der Deckenunterseite

Schwerentflammbares
WDVS mit EPS

Brandriegel

Abbildung 39: - Vertikalschnitt im Bereich einer Untersich

434 Oberer Abschluss eines WDVS mit EPS

Wenn ein WDVS mit EPS-Dammung an seinem oberen Abschluss an brenn-
bare Bauprodukte angrenzt, ist als obere Begrenzung des WDVS ein weiterer
Brandriegel (,Abschlussriegel”) aus Mineralwolle-Lamelle oder Mineralwolle-
Dammplatten auszufiihren, Typische brennbare Bauprodukte sind:

Dachaufbauten mit brennbaren Ddmmstoffen
Dachaufbauten mit brennbaren Tragwerken

brennbare Fassaden wie Solaranlagen, Holzschalungen, VHF,
Werbeflchen

4341 Dacher

Bei der Einordnung eines Daches als ,brennbar” im Sinne der oben
genannten Anforderung miissen die ,wesentlichen" Bestandteile des
Dachs Beriicksichtigung finden, wie zB. eine brennbare Dammung bei
einem Flachdach (,Warmdach®) oder das Tragwerk eines Steildachs aus
Holzsparren. Diinne, abdeckende Beldge, die als Witterungschutz wirken,
wie zB. eine Dachpappe auf einer Dachdecke aus Stahlbeton, brauchen aus
brandschutztechnischer Sicht hier nicht beriicksichtigt werden.

Keine angrenzenden brennbaren x

Bauprodukte
ér; i E il

- i LW m

s
g L [l Wi
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Brennbare Bauprodukte angrenzend

Unter einem Steildach ist in der Regel

ein AbschluBriegel notwendig ﬁ
(e 1

Abbildung 40: - Ausfiibrung von , Abschlussriegeln” unterhalb von Décherm

An Abschlussriegel unterhalb von Dachern werden folgende Anforderungen

gestellt:

Die Oberkante des AbschluBriegels darf maximal 1,0 m von dem
angrenzenden ,brennbaren" Dach entfernt sein.

volifléchige Verklebung mit einem fiir das WDVS zugelassenen
mineralischen Klebemortel

Fine zusétzliche Verdiibelung mit zugelassenen WDVS-Dilbeln ist
nur notwendig, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus Winddruck
(Windsog) bendtigt wird.



Hinweis: Liegt der dritte Brandriegel fiir die Schutzzone Sockelbrand im Bereich
des maximal zulssigen Abstands zur brennbaren Dachkonstruktion, iber-
nimmt dieser die Funktion des Abschlussriegels mit. (s. Abbildung 51 und 52)

Anschliisse an Flachdécher im Detail

Attika mit brennbaren Baustoffen

brennbare Dammung

£PS
|
Abschlussriegel o N \i
: NN |
: N |
£PS \ ‘
f DN S _J

Abbildung 41 Abschlussriege! - brennbare Baustofte angrenzend

Der Brandriegel ist auf massivem Untergrund (oberste Geschossdecke)
anzubringen.

Mineralwolle in
Brandriegelqualitat

brennbare Dammung

£PS

[essess soeoressrest
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Abbildung 42: - Beispielhafte Detailausbildung eines Absch
teilweise massiv ausgefiirten Attika

lussriegels im Bereich einer

Der Abschlussriegel ist oben auf dem Wandkopf angebracht (vollfléchig
verklebt, gof. gediibelt). Eine Brandweiterleitung in die angrenzende
brennbare Dachd@mmung wird so verhindert. Die ,Attika-Bohle" aus
Holz oder Holzwerkstoffen als obere Abdeckung ist in dieser Ausfihrung
(verdiibelt) tolerabel.

Anmerkung; Ist die Attika bis zur Attikabohle durchgéngig massiv mineralisch,
bedarf es keines Brandriegels, da dann keine Verbindung zwischen den brenn-
baren Dammstoffen gegeben ist.

Ausfiihrung von WDVS an Gauben

Abbildung 43 Ausfiihrung von Abschlussriegeln unterhalb eines ausgebauten’, brennbaren
Steildaches mit Aufenthaltsraumen und Dachgauber, die mit EPS-WOVS
gedammt sind

Sind Gauben Teil des Daches, dh. um mindestens a = 0,5 m gegeniiber der
Lotrechten der darunter liegenden Fassade zuriickgesetzt, kann die Ausbildung
des oberen Abschlussriegels im Bereich der Gaube entfallen.

Hier liegt der dritte Brandriegel des Sockelbrandbereiches (gediibelt) im Bereich
des maximal zuldssigen Abstands zur brennbaren Dachkonstruktion. Er tiber-
nimmt an dieser Stelle gleichzeitig die Funktion des Abschlussriegels.

&

Abbildung 44: 3, Brandriegel in Doppelfunktion auch als Abschlussriege!



4342  Mischfassaden

VHF

I WDVS mit EPS

Abbildung 45 Beispielhafte Ausfiihrung bei Ubergéngen von WOVS zu VHE Diese sind brandschutziechnisch zu trennen

In sogenannten Mischfassaden, bei denen unterschiedliche Fassaden-
bekleidungen (WDVS, VHF, Vorsatzmauerwerk usw.) aneinander grenzen
und bei denen eine Brandweiterleitung seitlich oder vertikal maglich ist Schnitt B-8
(Verwendung brennbarer Baustoffe, geschossiibergreifende Hohlrdume usw.), | nand
sind die unterschiedlichen Bereiche durch horizontale Brandriegel bzw. verti-
kale Brandsperren durchgangig und ohne Unterbrechung zu trennen.

Wovs

BR im WDVS

An diese BrandschutzmaBnahmen sind folgende Anforderungen zu stellen:

- Anbringung direkt, ohne Versatz am Ubergang zum angrenzenden
Fassadenbekleidungssystem,

VHF

- Hohe bzw. Breite des Streifens mindestens 200 mm,

- nichtbrennbare Mineralwolle-Streifen (A 1 bzw. A2- s1, d0 nach DIN EN
135011, aus Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C
gepriift nach DIN 4102-17 mit einer minimalen Rohdichte von 60 kg/m®,

BR im WOVS

- Volifigchige Verklebung der Streifen mit einem fiir das WDVS zugelas-
senen mineralischen Klebemrtel,

Wov§

- Fine Verdybelung ist nurllm Bereich der Schutzzone Sockelprand Aebidung 45, el Uberginge awischen WOVS und ViF
erforderlich bzw. wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus Winddruck
(Windsog) bendtigt wird.



435 Beispielhafte Umsetzung von BrandschutzmaBnahmen

4351  Kombination von BrandschutzmaBnahmen gegen Sockelbrand und Raumbrand

Bei hiheren Gebauden ist oberhalb der dreietagigen Schutzzone Sockelbrand die Schutzzone Raumbrand zu beriicksichtigen. Bei Dammstoffdicken bis 100 mm
sind in diesem Bereich keine zusdtzlichen MaBnahmen erforderlich. Bei Dammstoffdicken von mehr als 100 mm sind die BrandschutzmaBnahmen ,umlaufender
Brandriegel’,, Sturzschutz" oberhalb jeder AuBenwanddffnung oder im Bedarfsfall ,dreiseitige Einhausung” alternativ umzusetzen. Ein oberer Abschlussriegel ist
nur am Ubergang zu brennbaren Dachkonstruktionen erforderlich.
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Dammdicke: d <100 mm Dammdicke: 100 mm <d <300 mm  Ddmmdicke: 100mm <d<300mm  Ddmmdicke: 100 mm < d < 300 mm
umlaufender Brandriegel Sturzschutz dreiseitige Einhausung

Abbildung 47: - Konstruktive BrandschutzmaBnahmen an hiheren Gebauden (beispielhar)

A Generell sollten an einem Gebaude die innerhalb der Schutzzone
Raumbrand alternativ maglichen BrandschutzmaBnahmen
JBrandriegel" oder ,Sturzschutz/dreiseitige Umfassung” einheit-
lich angewendet werden.

Esist unter bestimmten Randbedingungen maglich, dieim Raumbrandbereich
alternativ moglichen BrandschutzmaBnahmen in verschiedenen Fassaden-
bereichen unterschiedlich auszufiihren, Dann miissen die Bereiche, die mit
Sturzschutz bzw. dreiseitiger Einhausung ausgefiihrt werden, von denen, die
mit Brandriegeln ausgestattet werden, mit vertikalen Brandsperren definier-
ter Qualitét (s. Kapitel 43.4.2) getrennt werden.



4352 Ausfiihrung von BrandschutzmaBnahmen gegen eine
Brandeinwirkung von auBen bei genutzten angrenzenden
horizontalen Geb&udeteilen

a) genutzte angrenzende horizontale Gebaudeteile

Wenn auf einer angrenzenden Flache eine Nutzung vorhanden oder moglich
ist, bei der vergleichbare Brandlasten wie unmittelbar am Geb&udesockel
vorhanden sind oder sein konnten, sind die im Kapitel 3.3 beschriebenen
SchutzmaBnahmen gegen Brand von auBen (Sockelbrand) auszufiihren. Ein
typisches Beispiel sind Parkdecks.

Abbildung 48: - Ausfiihrung der Schutzzone ,Sockelbrand” bei einem Parkdeck

Die Ausfiihrung der SchutzmaBnahmen gegen ,Sockelbrand” ist bei
Balkonen, Loggien oder Dachterrassen im Rahmen einer Wohnnutzung vor
Staffelgeschossen wegen der {iblicherweise geringen Brandlastdichte nicht
notwendig. Dachterrassen mit anderer Nutzung (zB. Gaststdtten) sind im
Einzelfall zu bewerten.

b) angrenzendes Flachdach mit brennbarer Dammung (,Warmdach")

Bei Gebéduden mit Staffelgeschoss oder riickspringenden Geschossen ist ein
unterer Abschiuss (1. Brandriegel im Sockelbereich) am (bergang zu brennbaren
Dachkonstruktionen niedrigerer Gebaudeteile auszufiihren. In diesem Bereich
ist auf einer an das WDVS angrenzenden Flache eine Brandlast vorhanden,
die potentiell zu einer vergleichbaren Brandsituation fiihren konnte wie am
Gelandesockel.

Alternativ kann der Riegel
auch durchgefiihrt werden

Abbildung 49: Anordnung des Sockelriegels bei angrenzendem Warmdach
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Abbildung 50:  Beispielhafte Ausfiihrung eines Brandriegels am Ubergang der Wand eings
haheren Gebaudeteils zum angrenzenden Flachdach mit brennbarer Dammung
(Warmdach).



4353  Ausfilhrung von BrandschutzmaBnahmen in Abhéngigkeit
von der Gebaudeklasse (GK)

a) Gebaude geringer Hohe (GK1- 3)

An Gebéuden geringer Hohe (GK1- 3) und normaler Art und Nutzung (Wohn-
und Biirogebdude) ist bauordnungsrechtlich die Verwendung normalent-
flammbarer AuBenwandbekleidungen, also auch von WDVS mit EPS-Dammung
groBerer Dicke (> 100 mm) ohne zusétzliche BrandschutzmaBnahmen
2uldssig. Wenn dariiber hinausgehend privatrechtlich die Forderung nach
Verwendung eines schwerentflammbaren WOVS erhoben wird, sind bei
WDVS mit EPS zusétzliche BrandschutzmaBnahmen gegen Brand von auBen
und gegeniiber Raumbranden erforderlich.

A Es wird empfohlen, Systeme an Gebauden der Klassen 1 - 3,
grundsatzlich schwerentflammbar auszufiihren. Das erfordert
die Umsetzung der BrandschutzmaBnahmen fiir die Schutzzone
Sockelbrand.

Flachdach

Diese decken die MaBnahmen gegen Raumbrand mit ab. Je nach Dach-
ausfiihrung kann es erforderlich sein, einen zusétzlichen Abschlussriegel
auszufiihren.

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen diese Aussagen unter
Beriicksichtigung unterschiedlicher Dachausfiihrungen.

An einem ,brennbaren” Steildach (s. Kapitel 4.341) ist immer ein obe-
rer Abschlussriegel am Ortgang und der Traufe erforderlich. Bei diesen
Gebaudehahen liegt der Abschlussriegel in der Regel im Sockelbrandbereich.
Er muss deshalb aus Mineralwolle-Lamelle bestehen und immer entspre-
chend gediibelt werden.

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich
hier auch in Funktion als Abschlussriegel

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich
hier auch in Funktion als Abschlussriegel

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

T I

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

Abbildung 51: - Belspielhafte Ausfiinrung der Brandschuizmalnahmen bei einem brennbaren Hachdach

Steildach

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich
hier auch in Funktion als Abschlussriegel

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

hier auch in Funktion als Abschlussriegel

e 3. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

Abbildung 52 Belspielhafte Ausfiinrung der Brandschuizmalnahmen bei einem brennbaren Steilaach



b) Gebaude mittlerer Hohe bei normaler Art und Nutzung (GK 4 und 5)
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Abbildung 53: - Beispiele fiir die Anordnung von Brandriegeln bei Gebaucen der GK 4 und 5 mit angrenzenden brennbaren Bauprodukten am Dach,

4354 Ausfihrung von Brandriegeln bei versetzten
AuBenwanddffnungen

AuBenwandoffnungen an Fassaden befinden sich nicht immer in der glei-
chen Hohe und haben auch nichtimmer die gleiche GroBe. Der vorgegebene
durchgangige Verlauf eines horizontal umlaufenden Brandriegels wiirde
unterbrochen. Gleichzeitig ist in der Schutzzone Raumbrand wegen der dort
maglichen thermischen Beanspruchung ein Abstand zwischen Brandriegel
und Offnungssturz von maximal 05 m zu wahren, Diese Forderung sollte
auch im Bereich der Schutzzone Sockelbrand” inhaltlich Anwendung finden,
da auch dort bei vorhandenen Offnungen Raumbréinde méglich sind.

Zur Wahrung der Durchgangigkeit der Brandriegel und deren Brand-
schutzwirkung im Démmbereich von EPS-WDVS sind folgende Aus-
fihrungen unabhangig von der jeweiligen Schutzzone fiir alle Brandriegel
umzusetzen:
Ausfiihrung bei Uberschreitung des Maximalabstandes von 05 m
zwischen Brandriegel und Fenstersturz durch tiefer liegende Fenster:

Hier kann der betroffene Brandriegel lokal nach unten versetzt
(abgetreppt) werden.

Ausfiihrung in Féllen, in denen Offnungen direkt im horizontalen
Verlauf des Brandriegels liegen:

Hier muss der Brandriegel aufgetreppt aben um die Offnung herum
gefilhrt werden.

A Die Hohe des Versprungs soll auf einen Meter begrenzt werden.

Der Verlauf des Brandriegels muss bei Wahrung seiner Streifenhthe von
mindestens 200 mm immer durchgangig sein.



WOVS und BRANDSCHUTZ

3, Brandriegel im Sockelbrandbereich

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich 2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich 1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

Abbildung 54:  Prinzipdarstellung der Ab- bzw. Auftreppung, Im Falle des 1, Brandriegels (Sockelriege)) kann, bedingt durch seine besondere Lage am Gebaude, anstelle einer  Auftreppung” auch
(e im Kapitel 4.3.3 (Abbildung 35) beschriebene Ausfiihrung gewahit werden,

4355 Ausfihrung von Brandriegeln bei versetzten Geschossen

Bei unterschiedlich hohen Gebaudeteilen sollte die Lage der Brandriegel so geplant werden, dass diese in beiden Gebaudeteilen in einer Hohe verlaufen konnen, Bei
verspringenden Geschossen sind folgende LGsungen maglich:

vollstandige brandschutztechnische Trennung des WDVS im StoBbereich beider Gebaudeteile durch eine vertikal durchgangige Brandsperre nach Kapitel 2.24;
Dies ermdglicht eine separate Ausfiihrung der angewendeten Brandschutzmalnahmen und eine unterschiedlich hohe Anordnung von Brandriegeln.

,Auf- oder Abtreppung” des Brandriegels wie vorstehend beschrieben

Abschlussriegel

Brandriegel Raumbrand

3, Brandriegel im Sockelbrandbereich

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich 1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

Abschlussriegel

Brandriegel Raumbrand

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich

3. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

Zusétzlicher Brandriegel *
1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

*Nur erforderlich, wenn 2. Brandriegel mehr als 3m vom 1.Brandriegel entfernt ist.

Abbildung 55: Beispielhafte Austiihrung von Brandriegeln bei gleicher (oben) oder unterschiedlicher Hihenlage der Geschosse (unten). In der Schutzzone Sockelbrand ist zur Einhaltung der
Maximalabstande gegebenentalls ein weiterer Riegel anzuordnen.

45



4356  Ausfiihrung von BrandschutzmaBnahmen an Treppenrdumen

Grenzt ein WDVS mit EPS-Ddmmung an einen brandschutztechnisch notwen-
digen Treppenraum nach §35 MBO an, dessen Belichtung (ber geschoss-
weise Einzeloffnung erfolgt, bediirfen sie keiner zusétzlichen vertikalen
Abgrenzung. Dies gilt auch, wenn die Wande des Treppenraumes in der Art
von Brandwénden auszufiihren sind.

Erfolgt die Belichtung mit geschossiibergreifenden Verglasungen, miissen
diese AuBenwanddffnungen umlaufend mit Mineralwollestreifen eingehaust
werden,

Diese Streifen miissen den Anforderungen an Qualitdt und Befestigung
gentigen, die fiir die in dieser Schutzzone geforderten Brandriegel gelten.

4, Abschlussriegel

/ no

=
=

3, Brandriegel im Sockelbrandbereich

2. Brandriegel im Sockelbrandbereich

1. Brandriegel im Sockelbrandbereich

4357 Ausfiihrung von BrandschutzmaBnahmen bei Gebauden in
Hanglage

Bei Gebauden in Hanglage gilt es, bei der Anordnung von Brandriegeln zwei
Falle zu beriicksichtigen:

1. Die Fassadenflachen besitzen unterschiedliche Hahen und eine unter-
schiedliche Anzahl von Geschossen.

Anwendung der im Kapitel 4.3.5.5 genannten Grundprinzipien:

Wenn sich ein Versprung in der Brandriegelanordnung ergibt, der
bis zu1 m hoch ist, kann eine Auf- oder Abtreppung vorgenommen
werden.

Bei einem hoheren Versprung der Brandriegel muss eine brand-
schutztechnische Trennung der unterschiedlich hohen Fassaden-
flachen durch eine vertikale Brandsperre liber die gesamte
Gebaudehohe erfolgen. Ist eine Trennung an einer AuBenecke
erforderlich, kann die vertikale Brandsperre bis zu einem Meter seit-
lichem Abstand von der Geb&udekante entfernt angeordnet werden.

2. Schrdger Verlauf des Gelandeanschlusses von in der Regel zwei
Fassadenflachen, zumindest im Bereich des Sockelriegels

Einbau des 1. Brandriegels schrég oder getreppt. Der mittlere Abstand zur
Gelandeoberkante (GOK) von 90 cm darf in beiden Fallen nicht tiberschrit-
ten werden.

Abbildung 56 Anwendung von Brandriegeln an mehretagigen, vollfachig verglasten
Treppenraumen.

Vertikale BrandschutzmaBnahme zur

Trennung der Gebduderiickseite von

anderen Fléchen

Abbildung 57: Beispielhafte Anwendung von Brandiiegeln bei hanglagigen Gebauden,
Gebaudeseiten sind separat u betrachten



4358  Deckenrandschalungen im Bereich von Brandriegeln

Eine Deckenrandschalung (Dammung der Stimseite einer Geschossdecke
mit EPS-XPS - PUR oder ahnlicher Dammung) ist nicht Bestandteil eines
WOVS und somit auch nicht der Dammdicke eines WDVS. Befindet sich
eine Deckenrandschalung aus brennbaren Dammstoffen im  Bereich eines
Brandriegels, muss dieser die Hohe der Schalung unterhalb und oberhalb um
mindestens 50 mm tberragen. Ist diese MaBnahme aus technischen Griinden
nicht moglich, muss die Deckenrandschalung entfernt werden.

Randschalungen, die mit einem nichtbrennbaren, armierten Putzsystem in
mindestens 4 mm Dicke tiberputzt sind, erfordern diese MaBnahmen nicht,

EPS
Brandriege! (BR)

50

2,

h (BR)
(0§

8
|

£PS

. EPS, PU, PF, HWL; gilt sinngemaB fiir brennbare Dammstoffe im Bereich der Deckenrandschalung.

Abbildung 56: - Deckenrandschalung im Bereich von Brandriegeln

4359  Durchdringung von Brandriegeln

Brandriegel drfen grundsatzlich nicht von Leitungen (Liiftungsanlagen, Rohre,
Kabel usw.) durchdrungen werden. Sie miissen entsprechend der Zulassung
horizontal umlaufend’, d.h, brandschutztechnisch durchgéngig sein, da sie eine
geschossiibergreifende Brandausbreitung in der Dammebene eines WDVS mit
brennbarem Dammstoff verhindern sollen.

Geschosstibergreifende Leitungen sind demzufolge entweder

im Innenbereich von Gebauden zu verlegen oder
vor dem WDVS zu fiihren oder

im Untergrund (AuBenwand) zu installieren, dann aber vollfldchig
mit mineralischem Mortel (Ausgleichsputz) zu (iberdecken.

Anmerkung:
Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) regelt

a)  Leitungsanlagen in notwendigen Treppenrdumen, in Raumen
zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgangen ins Freie,
in notwendigen Fluren ausgenommen in offenen Gangen vor
AuBenwénden,

b) die Fiihrung von Leitungen durch raumabschlieBende Bauteile
(Wande und Decken),

¢) den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall.
und ist damit nicht auf die Fiihrung von Leitungen in WDVS mit brenn-

baren Dammstoffen anwendbar. Dies schlieBt die zugrunde liegenden
Feuerwiderstandsnachweise (z.B. nach DIN 4102, Teile 6, 9, 11 und 12) ein.



Wenn die oben genannten Mdglichkeiten nicht umgesetzt werden konnen,
sind Leitungen, die Brandriegel durchdringen sollen, allseits und in ihrem
gesamten Verlauf im WDVS durchgéngig brandschutztechnisch nichtbrenn-
bar abzuschotten. Die brandschutztechnische Qualitat der Abschottung
muss mindestens der der Brandriegel entsprechen. Die Eignung der gewahl-
ten MaBnahme st priiftechnisch nachzuweisen. Dies gilt auch fiir Rohre aus
nichtbrennbarem Material,

Experimentell nachgewiesen ist die Schutzwirkung von Brandriegeln und
Brandsperren aus Mineralwolle (Steinwolle, AT bzw. A2-s1, d0 nach DIN EN
135011, minimale Rohdichte 60 kg/m®, Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN
4102-17) in dem nachstehend beschriebenen beispielhaften Anwendungsfall:

Beidseits (iber den gesamten Verlauf der verlegten Leitungen sind
Brandsperren aus Mineralwolle 0.g. Qualitdt) auszufiihren. Sie
miissen beidseits der Leitung jeweils mindestens 200 mm breit
absperren und evtl. vorhandene Leitungsenden ebenfalls um min-
destens 200 mm (iberragen. Hohlrdume zwischen den beidseitigen
Brandsperren und der Leitung sind mit nichtbrennbarer Steinwolle
AT oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 auszustopfen.

Nachfolgend ist eine vorderseitige Abdeckung des ,Installations-
schachtes" mit Mineralwolle in einer Dicke von mindestens 40 mm
anzubringen. Falls eine Unterschreitung dieser Dicke technisch
zwingend erforderlich wird, ist das durch den zusatzlichen

Einbau einer nichtbrennbaren Putztragerplatte (Mindestdicke

10 mm, Rohdichte > 1000 kg/m®) zu kompensieren, Die Platte
muss dabei die seitlichen Riegel vollstandig tiberdecken und auf
diesen Riegeln geklebt und zusatzlich mechanisch am Untergrund
befestigt werden. Eine Uberdeckung mit einer Putztrégerplatte
wird auch dann erforderlich, wenn die zu iberdeckende Breite der
Leitung und der mit Mineralwolle ausgestopften Bereiche dies aus
Tragfahigkeitsgriinden erfordert.

An diese durch das gesamte WDVS gefiihrte Abschottung sind
an den notwendigen Stellen die planmagig auszufiihrenden
Brandriegel seitlich heranzufiihren,

Obige Hinweise berticksichtigen ausschlieBlich die brandschutztechnische
Qualitét. Alle anderen Funktionen, wie zB. mechanische, bauphysikalische
(Feuchtemanagement, Warmebriicken, Warmequellen, Warmesenken,...),
statische und Gebrauchsfunktionen wie Wartungszugangigkeiten u.d.
miissen im Einzelfall geplant werden.

43510  Spritzwasserbereiche bei schwerentflammbaren WDVS

Die im Kapitel 412 getroffenen Aussagen zur Ausfiihrung der Spritzwasser-
bereiche bei nichtbrennbaren WOVS sind auch auf schwerentflammbare
WDVS mit EPS-Ddmmung Gbertragbar. Die im Perimeter- bzw. Sockelbereich
verwendeten Dammstoffe dirfen normalentflammbar sein. Geeignete
Sockelputze und Beschichtungen sind einsetzbar.



436  Ausnutzung von Gebaudestrukturen als Brandriegel

Durch Brandriegel soll eine fortschreitende, geschossiibergreifende
Brandweiterleitung in der Dammebene von WDVS mit EPS-Dammung durch
die vollsténdige, horizontal umlaufende Unterbrechung der Dammung in min-
destens jedem zweiten Geschoss verhindert werden. Ein Brandriegel muss
daher in seiner speziellen Einbausituation im WDVS im Brandfall hinreichend
lange formbestandig sein. Das wird durch einen 200 mm hohen Streifen aus
Mineralwolle (Steinwolle, nichtbrennbar Al bzw. A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-
1, minimale Rohdichte 60 kg/m’, Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17),
der fest mit der Rohbauwand verbunden ist, erreicht. Bauliche Unter-
brechungen des WDVS konnen daher in die Ausbildung von Brandriegeln
einbezogen werden bzw. diese teilweise oder vollstandig ersetzen, wenn sie
den oben genannten Anforderungen inhaltlich geniigen.

Solche Konstruktionen konnen u.a. sein:

auskragende Platten von Balkonen, Loggien oder Laubengéngen

durchgangige Fensterbander (oberhalb der Schutzzone Sockel-
brand)

vor die Rohbaufassade gezogene und nicht iberdammten Decken-
kipfe

bis auf die AuBenwand gefiihrte Gesimse.

4361 Anschluss von Brandriegeln an Kragplatten von Balkonen,
Loggien und Laubengéngen

a) Prinziplsungen

Uber die Fassade auskragende AuBenbereiche, wie Balkone, Loggien und
Laubengange, die ein WDVS vollstandig horizontal unterbrechen, knnen unter
bestimmten Voraussetzungen in diesem Bereich die Funktion einer Brandsperre
bernehmen, so dass auf die zusatzliche Ausfilhrung von Brandriegeln in
diesem Bereich verzichtet werden kann,
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Abbildung 59: - Beispielhafte Ausbildung eines Brandriegels unter Finbeziehung einer
Balkonkragplatte

Der Brandriegel muss dabei seitlich auf einer Hohe von mindestens 200 mm
dicht an die Kragplatten anschlieBen, so dass die brandschutztechnische
Unterbrechung der Ddmmung durchgangig ist. Dieser Anschluss kann auch
durch Auf- oder Abtreppung gemaR Kapitel 4354 realisiert werden.
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Abbildung 60: Varianten des seitlichen Anschiusses eines Brandriegels an eine Kiagplatte

b) Voraussetzungen fir die Nutzung von Kragplatten als Teil von Brandriegeln
in WDVS

Kragplatten:

Die Kragplatten miissen massiv mineralisch und mindestens feuerhemmend
(F 30 nach DIN 4102-2 bzw. REI 30 nach DIN EN13501-2) sein.

Anschlisse:

Die Anschliisse der Kragplatte an die massive AuBenwand sind wie folgt
auszufiihren;

Fall A: monolithischer, spaltfreier Anschluss, Fortfiihrung der Decke
seitlicher Anschluss nach Abbildung 60

Fall B: tragende Warmedammelemente

Die Anschlisse miissen die gleichen brandschutztechnischen Mindest-
anforderungen erfillen wie ein Brandriegel nach Kapitel 43,61 in einem
EPS-WDVS, Das ist aus brandschutztechnischer Sicht bei den nachfolgend
genannten Ausfiihrungen (Abb. 61 - 63) erreicht.

Warmedammelement mit nachgewiesenem Feuerwiderstand

Abbildung 61 Anschluss mit feuerwiderstandsiahigem Warmedammelement

Anschluss der Kragplatte iber Warmedammelement mit nach-
gewiesenem Feuerwiderstand (mindestens feuerhemmend, F 30
nach DIN 4102-2 bzw. REI 30 nach DIN EN 13501-2)

seitlicher Anschluss nach Abbildung 60



Warmedammelement ohne nachgewiesenem Feuerwiderstand
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Abbildung 62 Brandriege! unter der Kragplatie

Vorzugsvariante der Ausfiihrung bei ausreichendem Platzangebot:

Fiihrung des Brandriegels durchgangig ,abgetreppt” unterhalb der
Balkonplatte und des Anschlusses (siehe auch Kapitel 4.3.54)

Alternativigsung, falls nicht ausreichend Platz zur Verfiigung steht, um einen
Brandriegel anzubringen (z.B. wegen eines Jalousiekastens) :

Sicherstellung des Raumabschlusses bei einem Brandangriff von
unten {iber mindestens 30 Minuten (E30 nach DIN EN 13501-1).

Dies gilt als gewahrleistet bei vollstandiger Abdeckung des
Warmeddmmelements mit einer bauseits unterseitig an der
Kragplatte angebrachten Brandschutzplatte (nichtbrennbar,
Dicke mind. 10 mm), verklebt und zusétzlich an der Kragplatte
mechanisch befestigt.

436.2  Durchgangige Fensterbander

AuBenwandaffnungen dienen in der Regel der Belichtung und der Beliiftung
der dahinter liegenden Réume. Diese Offnungen sind nichtbekleidete
Fassadenbereiche, die ein WDVS vollstandig unterbrechen. Durchgéngige
Fensterbdnder konnen in Abhangigkeit von der Schutzzone und den dort
benannten Bemessungsbranden die Funktion eines Brandriegels ibernehmen.

Im Bereich der Schutzzone Raumbrand kann deshalb auf die zusétzliche
Ausfiihrung von Brandriegeln oberhalb durchgangiger Fensterbéander verzichtet
werden. Die vertikale Laibung, an die der Brandriegel im Bereich des Sturzes
anstoBt, muss dber die volle Hohe mit Mineralwolle gedammt werden. Die
Rohbaudffnung des Fensterbandes muss eine Mindesthihe von 1m aufweisen.

4363  Gesimse, vorgesetzte Geschossdecken

Vorgezogene, nicht tiberddmmte Deckenkpfe oder bis auf die AuBenwand
gefiihrte Gesimse, die ohne brandschutztechnisch wirksamen Spalt an die
AuBenwand angeschlossen sind und die durchgéngig horizontal das WDVS
unterbrechen, kdnnen die Funktion der Brandsperre (ibernehmen, so dass
auf die zusétzliche Ausfiihrung von Brandriegeln in diesem Bereich verzichtet
werden kann. Brandriegel milssen seitiich durchgangig nach Abbildung 60
anschlieen.

Diese Gesimse bzw. Deckenkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:

nichtbrennbar (AT bzw. A2 nach DIN 41021 bzw. A1 oder A2-s1,d0 nach
DIN EN13501-1), Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17

im Brandfall vergleichbar formbestandig wie ein Brandriegel aus
Mineralwolle

form- und kraftschlissig mit der AuBenwand verbunden

Hohe mindestens 200 mm, die Rohbauwand mindestens bis zur
Vorderseite des WDVS tiberragend



44 Weitere brandschutztechnische Losungen

441 Aufdopplung von WDVS

4411 Grundsétze

Bei SanierungsmaBnahmen oder der weiteren energetischen Optimierung
von Gebaduden werden mit WDVS (Altsystem) versehene Flachen noch-
mals mit WDVS (Neusystem) tiberddmmt, Die Uberdmmung (Aufdopplung)
ist auf standsicheren Altsystemen mit EPS-Platten, Mineralwolle-Platten,
Mineralwolle-Lamellen und einer Putzbekleidung oder am tragenden
Untergrund anbetonierten HWL-Platten (verlorene Schalung) mit oder ohne
Putz zugelassen. Zur Aufdopplung wird nicht immer der urspriingliche
Dammstoffverwendet. Es konnen daher Mischdammungen im Gesamtsystem
entstehen. Zur Aufdopplung von Bestands-WDVS stehen Systeme mit EPS-
Platten, Mineralwolle-Platten oder Mineralwolle-Lamellen zur Verfligung.

Aus brandschutztechnischer Sicht ist es immer erforderlich, die entstehenden
Gesamtsysteme zu bewerten, da aus dem Brandverhalten der Einzelsysteme

(alt bzw. neu) nicht auf das Brandverhalten des Gesamtsystems geschlossen
werden kann. Die Brandklassifizierung der entstehenden Gesamtsysteme
wird daher durch die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-3343-...
bzw. durch eine européische technische Bewertung (ETA) in Verbindung mit
einem Verwendungsnachweis geregelt.

Altsysteme mit Dammestoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum sind stets
als normalentflammbar einzustufen, sofern sie als Gesamtsystem nicht
nachweislich schwerentflammbar sind. Altsysteme mit Dammstoffplatten
aus Mineralwolle oder Mineralwolle-Lamellen sind als schwerentflammbar
einzustufen, sofern sie nicht nachweislich nichtbrennbar sind.

Anbetonierte HWL-Platten in einer Dicke zwischen 25 mm und 100 mm mit
oder ohne Putz sind als schwerentflammbar einzustufen. Sie sind hinge-
gen normalentflammbar, wenn kein Nachweis der Schwerentflammbarkeit
gefiihrt wird.

In eingebautem Zustand erfillt das Gesamtsystem in Abhdngigkeit vom
Brandverhalten des Altsystems, der HWI-Platte und des Neusystems die
Anforderungen an das Brandverhalten gemaB nachfolgender Tabelle 6:

normalentflammbar
normalentflammbar schwerentflammbar

nichtbrennbar

normalentflammbar
nichtbrennbar schwerentflammbar

nichtbrennbar

Die Schwerentflammbarkeit des Gesamtsystems bestehend aus
- ginem Alt- und/oder Neusystem mit Ddmmstoffplatten aus EPS oder
- HWL-Platten und einem Neusystem mit Ddmmstoffplatten aus EPS,

normalentflammbar

normalentflammbar
schwerentflammbar

nichtbrennbar

ist nur dann nachgewiesen, wenn die Ausfiihrung des WDVS entsprechend den WDVS-Zulassungen geforderten MaBnahmen, einschlieBlich der BrandschutzmaBnahmen erfolgt; andernfalls wird es

als normalentflammbar eingestuft.

Tabelle 6:  Brandklassifizierung aufgedoppelter Warmedammyerbundsysteme



Das Gesamtsystem, bestehend aus anbetonierten HWL-Platten in einer Dicke
zwischen 25 mm und 100 mm mit oder ohne Putz und einem nichtbrennbaren
Neusystem darf unter besonderen Voraussetzungen auch dort angewendet
werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften die Anforderung ,nichtbrenn-
bar" gestellt wird. Die besonderen Voraussetzungen sind im Einzelnen der
jeweiligen Zulassung fiir die Aufdopplung zu entnehmen.

4412 Notwendige konstruktive BrandschutzmaBnahmen bei auf-

gedoppelten WDVS mit EPS

Wird ein Gesamtsystem gemal Tabelle 5, bestehend aus einem Alt- und/
oder Neusystem mit Dammstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum ohne
BrandschutzmaBnahmen ausgefiihrt, ist das Gesamtsystem im eingebauten
Zustand normalentflammbar.

A Es wird empfohlen, nach Maglichkeit mindestens die Schwer-
entflammbarkeit herzustellen. Dazu gehoren folgende Brand-
schutzmaBnahmen, von denen jede sowohl das Neusystem als auch
das Altsystem bis auf die massive Wand durchdringen muss.

Es erfolgt somit immer eine Nachriistung des Altsystems.

Brandriegel in der Schutzzone Sockelbrand

Aufgedoppelte WDVS mit EPS-Dammstoffim Alt- und/oder Neu-System
miissen zur Erreichung der Schwerentflammbarkeit - unabhangig
von ihrer Dicke - mit den erforderlichen BrandschutzmaBnahmen
(Brandriegel nach Kapitel 4.3.3) fiir die Schutzzone Sockelbrand ver-
sehen werden.

Brandriegel in der Schutzzone Raumbrand

Die Ausfiihrung der BrandschutzmaBnahmen erfolgt in Abhdngigkeit
von der Gesamtd@mmdicke des EPS (Dammstoffdicke von A-WDVS und
Neu-WDVS in Summe).

- EPS-Ddmmstoffdicke < 100 mm
keine konstruktiven BrandschutzmaBnahmen erforderlich

- EPS-Dammstoffdicke > 100 mm:;
Ausfiihrung der BrandschutzmaBnahmen filr den
Raumbrandbereich (Brandriegel, Sturzschutz, dreiseitige
Einhausung)

- Oberer Abschlussriegel (Kapitel 4.34)

4413

Aufgedoppelte WDVS mit EPS-Dammstoff im Alt- und/oder Neu-System
miissen zur Erreichung der Schwerentflammbarkeit unabhéngig ihrer
Dicke stets mit einem oberen Abschlussriegel versehen werden, wenn
brennbare Baustoffe angrenzen.

Ausfiihrung der BrandschutzmaBnahmen bei aufgedoppelten
WDVS mit EPS

Die Befestigung, die zu verwendenden Dammstoffe sowie die
Ausfiihrungsweise entsprechen den MaBnahmen fiir Neusysteme
(Kapitel 4.3.31).

Alle BrandschutzmaBnahmen miissen in jedem Fall vollfléchig mit
mineralischem Klebemortel am Untergrund befestigt werden. Eine
Verklebung des Neusystems sowie der Brandriegel mit Klebeschaum
ist nicht zuldssig.

Alle BrandschutzmaBnahmen sind zulassungsgemas entsprechend
der Festlegungen zur Verdiibelung im Sockelbrandbereich und im
Raumbrandbereich zu diibeln.

Die BrandschutzmaBnahmen miissen den Dammstoff des Gesamt-
systems bis auf den tragenden Untergrund durchdringen.



- Brandriegelfiihrung bis auf den massiven Untergrund

Abbildung 63 Beispielhaite Ausfiihrung eines monolithischen Brandriegels in einem aufgedop- Abbildung 64: - Beispielhaite Ausfiihrung eines zweilagigen Brandriegels in einem aufgedoppel-

pelien EFS-WOIS ten EPS-WOVS

Der Brandriegel kann aus den zuldssigen Ddmmstoffen auch in zwei Lagen Die Verdibelung erfolgt zulassungsgemaB mit mindestens zwei (im

hergestellt werden. Die erste Lage wird zulassungskonform vollflachig Raumbrandbereich) oder drei Diibeln (im Sockelbrandbereich) je Mineral-

verklebt, die zweite Lage danach ebenfalls vollflachig mit zugelassenem wollestreifen,

mineralischen Klebemdrtel auf die erste Lage aufgeklebt und schiieBlich

zusatzlich durch beide Dammstofflagen hindurch mit zugelassenen WDVS- Anmerkung:

Dilbeln im Untergrund befestigt. Die hier dargestellte zweilagige Anwendung des Brandriegels ist so generell auch
fiir konstruktive BrandschutzmaBnahmen in nicht aufgedoppeften WDVS maglich.

- Sturzschutz
Kombination EPS / EPS Kombination MW/EPS

Abbildung 65 Beispielhafte Ausfiitrung eines Sturzschutzes bei aufgedoppelten WOVS Abbildung 66: - Beispielhafte Austiihrung eines Sturzschutzes bel aufgedoppelten WOUS



442 Ausschaumen von Dammplattenfugen

Die Vorgaben fir die fachgerechte Verarbeitung von WDVS beinhalten, dass
die Dammplatte sauber und dicht gestoBen verlegt werden. Unvermeidbare
partielle Fehlstellen und Spalten sind gemaR Zulassungen mit gleich-
wertigem Ddmmstoff oder bei Fugenbreiten bis zu 5 mm mit mindestens
schwerentflammbaren Fugenschaum (PU-Ortschaum) zu schlieBen. Diese
Aussage gilt auch fiir nichtbrennbare WDVS.

Fehistellen und Spalte miissen in BrandschutzmaBnahmen (Brandriegel,
Sturzschutz, dreiseitige Einhausung) vermieden werden. Im Bedarfsfall ist
der entsprechende Dammstreifen zu wechseln,

Abbildung 67 Beispielhalte Verfiillung einer Dammplattenfuge

443  Blitzschutz und WDVS

Auf der Grundlage normativer Aussagen fir Blitzschutzanlagen zur mogli-
chen Leitungserwarmung im Falle eines Blitzeinschlages und orientierender
Brandpriifungen an WDVS sind folgende Aussagen mdglich:

Die Blitzableitung erfolgt nur sehr kurzzeitig, d.h. innerhalb von ca.
350 Millisekunden. Die damit verbundene, kurzzeitige Erwérmung
des Blitzableiters kann weder bei einer EPS-Hartschaumdammung zu
einer Entziindung fiihren noch bei einer Mineralwollddmmung einen
Glimmprozess ausldsen.

Bei nicht fachgerechter Ausfiihrung von Klemmstellen ist das
Entstehen von Lichtbdgen in diesem Bereich nicht auszuschlieBen.
Klemmstellen sollten deshalb mit einer Revisionsklappe eingefasst
werden.

Die Installation von Blitzableitern muss gemé® DIN EN 62305 und VDE
(185-305-3 durch eine autorisierte Fachfirma erfolgen. Diese beinhal-
ten keine Aussage dazu, ob die Blitzableitungen innerhalb eines WDVS
verlegt werden dirfen. Daher wird empfohlen, Blitzschutzleitungen
auBerhalb des WDVS zu verlegen (siehe auch Kapitel 4.35.9)

Falls Blitzschutzeinrichtungen trotzdem im WDVS verlegt werden, soll-
te der Wandabstand der Blitzschutzleitungen nicht mehr als 1/3 der
Dammplattendicke betragen, um magliche Abzeichnungen auf der Oberflache
des WDVS zu vermeiden.



TECHNISCHE SYSTEMINFORMATION

444 Besondere Gebaudesituationen

4441 Kanalformige Gebauderiickspriinge

A WDVS in kanalformigen Geb&uderiickspriingen, die tiefer sind als 1 m und nicht breiter als 4 m, sollten volliflachig mit nichtbrennbarem Dammstoff ausgefiihrt
werden (gem. §3 in Verbindung mit §14 MBO), dies gilt insbesondere, wenn sich Fensterdiffnungen von Treppenraumen in diesen Wanden befinden.

Abbildung 86: Ausbildung in kanalfdrmigen Riickspriingen mit nichtbrennbaren Démmstoffen (Kamineffeks)
4442 Untersichten

A Zur Dammung von Untersichten wird grundsétzlich die Verwendung nichtbrennbarer Dammstoffe empfohlen.

Einsatzfalle hierfiir sind zum Beispiel: - Garagen (siehe Kapitel 22.3) - Arkaden, Riickspriinge ~ - Balkone, Loggien, Laubengange - sichere Ausgange ins Freie

Nichtbrennbarer
Dammstoff

Nichtbrennbarer
Dammstoff

Abbildung 69: - Ausbildung von Untersichten

56



5, HINWEISE ZUR BAUAUSFUHRUNG UND NUTZUNG

51 Ausfiihrungskontrolle und
Ubereinstimmungsnachweis

WDVS miissen entsprechend ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und
erganzender Verarbeitungsanleitungen der Systemanbieter von qualifiziertem
Personal verbaut werden. Dabei diirfen grundsétzlich nur Systembestandteile
verwendet werden, die in der jewelligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannt und vom Inhaber der Zulassung geliefert werden.

Der Antragsteller der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abz)
ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfiihrung des WDVS betrauten Personen
(iber die besonderen Bestimmungen der abZ und alle fiir eine einwandfreie
Ausfiihrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten,

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich {iber die besonderen
Bestimmungen der abZ sowie (iber alle fiir eine einwandfreie Ausfiihrung
notwendigen Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren,

Nach Abschluss der Arbeiten ist die zulassungskonforme Ausfiihrung vom
Fachunternehmer zu bestétigen und dem Bauherrn zu (ibergeben. Diese
Bestatigung stelt eine Ubereinstimmungserklérung im Sinne der MBO dar,

A Durch den (bereinstimmungsnachweis werden auch das Brandver-
halten des WDVS sowie die Art der eingebauten BrandschutzmaB-
nahmen bestatigt. Eine ergdnzende Fotodokumentation der ausge-
fiihrten BrandschutzmaBnahmen, vor Armierung aufgenommen, wird
empfohlen,

Der Viordruck fiir den Ubereinstimmungsnachweis ist Bestandteil der jeweligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Ubereinstimmungsnachweis fir das WDVS Anlage 11

Dieser is ist gine i im Sinne des § 22 (3) MBO.

ausfihrenden tha] ausnsdilien und dem Bauhenm

Aligemeine bausufsichtliche Zulassung
=i
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Abbitdung 70 Der Ubereinstimmungsnachweis fir das WOVS ist nach

Abschluss der Austtihrung an den Baunerm zu (ibergeben.




52 Nachtragliches Aufbringen von WDVS
an bestehende Gebaude

JWarmedammverbundsysteme entfalten ihre Schutzfunktion erst, wenn der
Einbau entsprechend den technischen Regelungen fertiggestellt ist. Fiir die
Bauphase und Baustellensituation ergibt sich in Bezug auf den Brandschutz
eine besondere Vierantwortung, die von den am Bau Beteiligten wahrzunehmen
ist. Dies sind neben dem Bauherm insbesondere der Unternehmer und ggf. der
Bauleiter.

Besonderes Augenmerk muss dem vorbeugenden Brandschutz und der
Sicherheit der Rettungswege (Treppen und Anleiterstellen) gelten, wenn an
genutzten Gebduden nachtraglich WDVS aufgebracht werden. Fiir Gebdude der
Gebaudeklassen 4 und 5 sowie fiir Sonderbauten sollte daher, eigens fiir die
Bauausfiihrung der WDVS, ein in Brandschutzfragen erfahrener Fachbauleiter
bestellt werden.’

Quelle: DIBt Newsletter 3/2015, Bauministerkonferenz, Merkblatt (Stand 16.06.2015)

Grundsétzlich sind auf Baustellen die geltenden Rechtsvorschriften zu
beachten. Diese gelten allgemein fiir alle Bauvorhaben und nicht nur die
Ausfiihrung von WDVS. Insbesondere sind die folgenden Rechtsvorschriften
in der jeweils geltenden Fassung relevant;

Verordnung (iber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellenV)

Verordnung (iber Arbeitsstatten (Arbeitsstéttenverordnung -
ArbStattV)

Landesbauordnungen

53  Empfehlungen zur Sicherstellung der
Schutzwirkung von WDVS

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind dem Merkblatt der Bauministerkonferenz
JLEmpfehlungen zur Sicherstellung der Schutzwirkung von Wérmedamm-
verbundsystemen (WDVS) aus Polystyrol" entnommen (Stand: 18.06.2015).
Diese wurden im DIBt-Newsletter 3/2015 auf Seite 8 verdffentlicht:

JInEinzelfallenist es vorgekommen, dass Fassaden mit Wermeverbundsystemen
aus Polystyrol in Brand geraten sind. Die Bauministerkonferenz hat sich dieser
Problematik angenommen und bestatigt, dass entsprechend der Zulassung
hergestellte WDVS mit Polystyrol-Dammstoffen sicher sind. Dariiber hinaus
wurde ein Forschungsauftrag unter Betelligung von Vertretern der Feuerwehren
initiiert, um eine weitere Verbesserung der Widerstandsfahigkeit dieser
Fassadensysteme auch unter Brandeinwirkungen von auBen zu priifen. Im
Ergebnis sind bei Neubauten und Modernisierungen modifizierte technische
Regelungen fiir Fassadensysteme mit Polystyroldammplatten vorgesehen’

BeiBestandsbauten mit Fassadensystemen aus Polystyrol werden nachfolgende
MaBnahmen empfohlen, die die Eigentiimer oder andere Verfiigungsberechtigte
eigenverantwortlich umsetzen konnen.

Instandhaltung der Fassade

Die ordnungsgeméBe Instandhaltung des Warmedammverbundsystems ist
Voraussetzung filr die Schutzwirkung einer Fassadeim Fall einer Brandeinwirkung
von innen oder auBen. Hierzu gehort insbesondere die regelméBige Kontrolle der
gesamten Fassade auf Beschadigungen. Putzschdden bediirfen immer einer
zeitnahen und fachgerechten Beseitigung, um die Schutzwirkung des Systems
gegen Feuchtigkeit oder Brandeinwirkung zu gewahrleisten,

Vermeidung von Brandlasten an der AuBenfassade

Bei der Lagerung von brennbaren Materialien (zB. Brennholz) wird ein
Mindestabstand von drei Metern zur Fassade empfohlen. Bei der Aufstellung
von Miillcontainern oder Millltonnen aus Kunststoff direkt am Gebaude sollte
eine geschlossene Einhausung aus nichtbrennbarem Material (zB. aus Stahl
oder Beton) vorgesehen werden."

Hinweis:
' Diese modifizierten technischen Regelungen werden in der voriegenden Technischen
Systeminformation WOVS und Brandschutz ausfiirlich dargestellt



ANHANG A: CHECKLISTE FUR PLANER UND UNTERNEHMER

Bei der Planung eines Warmedamm-Verbundsystems sollte aus Brandschutzsicht besonderes Augenmerk auf die Priifung der folgenden Aspekte gelegt werden:

1. Welche Anforderung an das Brandverhalten des WDVS besteht fiir das Gebdude aufgrund der gilltigen bauaufsichtlichen Anforderungen (LBO,
Brandschutzgutachten, ggf. regionale Zusatzanforderungen)?

2. Gibt es dariiber hinausgehende privatrechtliche Anforderungen des Bauherrn?

3. Wo befinden sich Brandwénde und Gebdudeabschlusswénde?

4, Wo befinden sich notwendige Flucht- und Rettungswege einschlieRlich deren Ausgange ins Freie im Bereich der AuBenwand?

5. Verfiigt das Gebaude iiber ausgewiesene Feuerwehrdurchfahrten?

6. Gibt es besondere bauliche Situationen am Gebaude, die brandschutztechnisch relevant sind wie zB. Nischen, zu dammende Untersichten u.a.?

7. Liegt eine abgestimmte Festlegung zwischen den am Bau Beteiligten vor zur Art und Lage der BrandschutzmaBnahmen im WDVS sowie aller
Randbedingungen fiir deren zulassungsgeméle Realisierung, z. B. Klarung des Untergrunds, geschosstibergreifende Leitungsfiihrung in der Dammebene
(Regenfallrohre usw.), Abweichungen und Anderungen zur zulassungskonformen Regelausfiihrung?

8. Isteine fotografische oder zeichnerische Dokumentation der Ausfiihrung der erfolgten Brandschutzmalnahmen nach dem Anbringen des Dammstoffs
und vor dem Armieren bzw. als Bestandteil eines Bautagebuchs und des erforderlichen Ubereinstimmungsnachweises nach Zulassung vorgesehen?



ANHANG B: NACHWEIS DES BRANDVERHALTENS

B1  Grundsdtze

Der baurechtlich erforderliche Nachweis der Verwendbarkeit von WDVS nach
§ 17 MBO schiieBt das Brandverhalten als wesentliche sicherheitsrelevante
Anforderung mit ein. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens wird das WDVS
als Gesamtsystem daher auch umfangreichen Priifungen hinsichtlich seines
Brandverhaltens als ,Baustoff" (siehe auch Kapitel 2.2 und 2.3) unterzogen. Die
brandschutztechnische Einstufung erfolgt auf Grundlage von Laborversuchen
nach der deutschen Norm DIN 4102-1 oder der europdischen Norm DIN EN 135011
mit den dort benannten Priifungen. Beide Normen sind afternativ anwendbar.

Filr die Zulassung von WDVS miissen die folgenden Nachweise erbracht werden:

Priifung des Brandverhaltens von relevanten Einzelkomponenten
des Systems

Priifung des Brandverhaltens als Gesamtsystem

Bei der abschlieBenden Festlegung des Brandverhaltens eines WDVS im
Zulassungsprozess kann es zur Abklarung von speziellen Fragestellungen, die
s0 in den Laborbrandversuchen nicht abbildbar sind, notwendig sein, weitere
Nachweise durch Brandpriifungen im OriginalmaRstab gemaR E DIN 4102-20 zu
erbringen. Die konkreten Rahmenbedingungen des jeweiligen Versuchsaufbaus
werden durch das DIBt vorgegeben.

Abb, BI: Brennkasten mit eingebauter Probe.

B2  Brandprifungen nach DIN 41021 und
DIN EN13501-1

Die nachfolgenden Ausfiifrungen liefern einen allgemeinen Uberblick {iber
die zur Klassifizierung des Brandverhaltens von WDVS angewendeten
Priifverfahren. Details sind den Normen selbst zu entnehmen.

B21  Brennkasten nach DIN 50050-1 bzw. EN IS0 11925-2

Brandszenario;

Simulation der Beanspruchung durch eine Kleine definierte Flamme (Streichholz
etc)

Brandlast und Beanspruchungsdauer:
Gasbrenner mit 20 mm Flammenhghe
Energieabgabe ca. TkW

Beflammungszeit: 15 Sekunden

Priifkorper:
Probe mit planebener Oberfléche

Breite 90 mm, Dicke maximal 60 mm, Hghe 190 bzw. 230 mm

Einstufungskriterien:

Die Entziindbarkeit und die Flammenausbreitung miissen innerhalb einer
bestimmten Zeit (20 Sekunden) begrenzt (Messmarke bei 150 bzw. 190 mm von
Unterkante) sein.

Mit diesen Priifergebnissen kann nach DIN 4102-1 die Baustoffklasse B2
normalentflammbar abschlieBend Klassifiziert werden. Nach DIN EN 135011 ist
das fiir die Klasse E ebenfalls maglich, fiir die Klassen A bis D sind zusétzlich
SBI-Priifungen durchzufiihren (siehe auch Tabelle 2). Zusatzliche Nachweise
durch Originalbrandversuche oder Glimmnachweise sind fiir die Klassen E bzw.
B2 nicht erforderlich,



B22 Brandschacht nach DIN 4102-15

Brandszenario;

Baustoffe mit Ausnahme von AuBenwandbekleidungen und Boden-
beldgen: modellhafte Simulation des Brandes eines Gegenstandes in
einem Raum (z.B. Papierkorb in einer Raumecke)

AuBenwandbekleidungen: modellhafte Simulation der Beanspruchung
durch eine aus einer Wanddffnung schlagenden Flamme

Brandlast und Beanspruchungsdauer
Gasbrenner mit ca. 35 cm Flammenhdhe
Energieabgabe ca. 5,5 kW

Beflammungszeit 10 Minuten

Priifkorper:
4 plane Proben schachtftrmig zueinander angeordnet, je Versuch

Breite 19 cm, Dicke maximal 8 cm, Hohe 100 cm

Einstufungskriterien

Die Brandausbreitung darf sich nicht wesentlich auBerhalb des Primar-
brandbereichs erstrecken (verbleibende unverbrannte Restlange, Flammen-
hihe), d.h. sie muss lokal begrenzt bleiben. Die Temperatur im Abgasstrom
darf 200 °C nicht iberschreiten und brennendes Abtropfen ist zu dokumen-
tieren.

Abb, 82 Brandschacht mit eingebautem Probenkort,

Fir die Erreichung der Baustoffklasse DIN 4102-B1 und damit die Einordnung
als schwerentflammbaren Baustoff nach deutschem Baurecht sind auBer
den Ergebnissen im Brandschacht zusétzlich die Ergebnisse im Brennkasten
(B 21) und der Nachweis des Glimmverhaltens notwendig. Aktuell wird,
bis zur Einfiihrung eines harmonisierten europaischen Priifverfahrens, die
Priifung im Brandschacht fiir die Ermittlung des Glimmverhaltens herange-
20gen.

Ergédnzend dazu kann bei der Erteilung einer deutschen Zulassung ein
Nachweis des Brandverhaltens im OriginalmaBstab nach den Zulassungs-
grundsétzen des DIBt (E DIN 4102-20) notwendig sein.



B23  SBI-Testnach DIN EN 13823
Brandszenario:

modellhafte Simulation des Brandes eines einzelnen Gegenstandes in
einer Raumecke

Brandlast und Beanspruchungsdauer
- diffuser Gasbrenner mit ca. 80 - 100 cm Flammenhhe
- Energieabgabe ca. 30 kW

- Beflammungszeit 20 Minuten

Priifkdrper:
eine ebene Prabe als Innenecke

Breite 1,5 m (kurzer Fliigel 0,5 m, langer Fliigel 1,0 m) Dicke maximal
20cm, Hohe15m

Einstufungskriterien:

Fir die verschiedenen Klassen sind Grenzwerte fiir den Anstieg der Energie-
freisetzung (FIGRA-Fire Growth Rate) und die in den ersten 10 Minuten
freigesetzte Energiemenge vorgegeben.

Abb, B3 SBI-Priitkomper (WOVS) nach dem Brandversuch

B24  Weitere Prifverfahren

Auf die Darstellung von Priifverfahren, die zusatzlich fiir den Nachweis der
Nichtbrennbarkeit notwendig sind (Ofenpriifung und Kalorimeter) wird an
dieser Stelle verzichtet.



B3 Fassadenpriifstand nach E DIN 4102-20 Diese Originalbrandprifungen werden ausschiieBlich zum- ergénzenden
Nachweis des Brandverhaltens von schwerentflammbaren AuBenwand-

Brandszenari: bekleidungen angewendet und gewahrleisten durch den groBeren
modellhafte Simulation einer Brandbeanspruchung durch Flammen, MaBstab und die hohere Brandbeanspruchung ein deutlich erweitertes
die nach dem ,flash-over" in einem angrenzenden Raum in der Sicherheitsniveau gegentiber den herkommlichen Laborbrandpriifungen.

Vollbrandphase aus einer AuBenwanddffnung schiagen. Eine riick-
seitige Brandbeanspruchung (,Durchbrennen” der raumabschlie-
Benden Wand) wird ausgeschlossen.

Brandlast und Beanspruchungsdauer
Anordnung der Brandlast in einer ,Brandkammer" hinter der Fassade
Gasbrenner oder Holzkrippe

Flammenhdhe ca. 2 m {iber dem Sturz der Brandkammer, d.h. ca. 3 m
vom Boden)

Energieabgabe 350 - 380 KW

Beflammungszeit 20 Minuten

Priifkrper:

fiir die praktische Anwendung an der Fassade reprasentativer Aufbau
der AuBenwandbekleidung (WDVS), der den brandschutztechnisch /] m——

kritischsten Fall darstellt Abb, B4 Brandpriifung fm Originalmalstab nach £ DIV 4102-20, (EPSfWS, 300 mm
Dicke, Sturzschutz)

Eckanordnung (Innenecke) mit einer Offnung (Brandkammer)

sichtbare Priifkorperfliche: Breite minimal 3,0 m (Eckwand 1,0 m,
Riickwand 2,0 m) Dicke praxisentsprechend, nicht begrenzt, Hohe
minimal 5,5 m

Einstufungskriterien:

Die Brandausbreitung darf sich nicht wesentlich auBerhalb des Primar-
brandbereichs erstrecken (kein fortschreitendes Weiterbrennen, begrenzte
Flammenhthe, verbleibende unverbrannte Restlange), d.h. sie muss lokal
begrenzt bleiben. Branderscheinungen wie brennendes Abfallen oder
Abtropfen, Glimmen usw. flieBen in die Bewertung ein.

Abb. B5: Dammung nach dem Versuch (Putz entferni)



TECHNISCHE SYSTEMINFORMATION

ANHANG C: NATURBRANDVERSUCHE

C1  Raumbrand Versuchsgebéude:
sechsgeschossiger Wohnblock in Plattenbauweise
Zur Validierung des Priffeuers fir die Originalbrandpriifungen nach E DIN

Dreischichtplatten” mit Waschbetonoberflache, nichtbrennbar
4102-20 und der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Realbrand und P

skaliertem Originalbrand wurde ein Forschungsprojekt des Bundesamts fiir - Geschosshohe 28 m
erfolgten zu einem spéteren Zeitpunkt umfangreiche Naturbrandversuche Tweifachverglasung, geschiossen

an realen Gebauden mit verschiedenen AuBenwandbekleidungssystemen.
Im Folgenden werden auszugsweise Ergebnisse von Versuchen aus
dem Jahre 2006 in Bad Salzungen an schwerentflammbaren WDVS
mit EPS-Dammung bei Verwendung eines Brandriegels als konstruk-
tive BrandschutzmaBnahme in jedem zweiten Geschoss aufgezeigt.
Insgesamt wurden im Zuge dieser Versuchsserie vier Naturbrandversuche
durchgefiihrt,

Flammeniiberschlagsweg zwischen {ibereinander liegenden Fens-
tern:14m

Brandlast und Beanspruchungsdauer:

Die bei den Versuchen angesetzte Brandlastdichte lag im oberen Bereich des
statistischen Querschnitts filr Biro- bzw. Wohnréume,

Brandszenario Anordnung der Brandlast in Rdumen an der Fassade, d.h. im Gebaude
Brand in einem an die AuBenwand grenzenden Raum mit Flammen-
austritt auf die Fassade nach dem,flash-over"

Raumfliche 9-12 m?

Fenster: Hohe 14 m, Breite 1 bzw. 17 m, in den Brandraumen gedffnet
(sonst geschlossen)

Abb. CT: Versuchsgebaude im Ausgangszustand Abb, 2 Brandlast (Holzkrippen) im Raum
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WOVS und BRANDSCHUTZ

Brandlast: Versuchsaufbau:
475 kg Holzkrippen und 50 | Isoprapanal, d.h. Filr die praktische Anwendung an der Fassade reprasentativer Aufbau der
772 M bzw, 47 kg Holz/m? lF\ulfliznwanlflibekIeldung (WDVS), der den brandschutztechnisch kritischsten
all darstellt

Temperaturen im Brandraum (Flammenaustrittstemperaturen): iber
30 Minuten oberhalb der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK nach
DIN 4102-2 bzw. EN 13501-2)

Fassadenfldche

beginnend oberhalb des Sockels iiber 5 Geschosse
Flammenaustritt aus Fenster: ca. 30 Minuten _ _
je Viersuch 14 m hoch und 10,5 m breit, d.h, 147 m?

WOVS

Flammenhahe Gber Sturz: ca. 4 m

Energieabgabe vor der Fassade: ca. 1,5 - 2 Megawatt . . o
Befestigung: organisch gebundene Klebemasse, keine Diibel

- EPS nach EN13163, 0,35 WDV, 25 kg/m? Dicke 200 mm

L - Armierungsschicht: organisch gebundener Unterputz,

W 2 2 - 3 mm dick, Glasgittergewebe 4 x 4 mm

Oberputz: organisch gebundener Oberputz, Kirnung 2 mm

i B '
\%\\y : - BrandschutzmaBnahmen
’ \ M«fﬁ - horizontale Brandriegel in jedem 2. Geschoss

0 23 45 68 90
Zeit [min]

e - vertikale Brandsperren zwischen den vier verschiedenen Bereichen

— ETK

Temperatur [ °C ]

Abb. £3: Brandentwicklung im Reun / Fenster - MW bzw. PU
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Abb, ¢4 Brandentwicklung vor der Fassade bei einem  Raumbrand” Abb. C5: Versuchsgebaude mit WOVS
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Versuchsergebnisse:

Bei allen Brandversuchen wurde eine praxisrelevante Brandlast im oberen
Bereich des statistischen Mittels verwendet, die den im Kapitel 12 benannten
Bemessungsbrand sicher abdeckt. Nach Ziindung der Brandlast entwickelte
sich in endlicher Zeit ein unterventilierter Raumbrand mit Flammenaustritt auf
die Fassade. Trotz eines Feuertiberschlagwegs von 14 m kam es allein durch
die Flammen (3 - 4 m) der Raumbrande selbst, ohne Betelligung des WDV,
2u einem geschossweisen Brandiiberschlag durch die Gibereinander liegen-
den Fenster. Die Flammenbeaufschlagung fiihrte zu keinem fortschreitenden
Weiterbrennen an der Putzoberfléche des WDVS. Bedingt durch die hohe
thermische Beanspruchung durch das Priiffeuer kam es im Brandverlauf zu
einem Offnen der Putzschicht im Sturz der Brandraumfenster, Flammen traten
in den Dammbereich ein und beanspruchten den brennbaren EPS-Hartschaum.
Die zweigeschossig durchgangig angeordneten Brandriegel verhinderten wir-
kungsvoll eine geschosstibergreifende Brandweiterleitung in der Dammung,

Abb, C6: Versuchsgebaude mit EFS-WOVS nach den Brandversucher, Putz teitwelse
entlemt - Brandliegel verhindem geschossiibergreifende Brandweiterleitung

Weiterfiihrende Untersuchungen:

Im Anschluss erfolgte an baugleichen WDVS die Validierung im Original-
brandversuch nach E DIN 4102-20,

Abb. C7: WOVS mit EPS-Dammstoff nach Validierungsversuch und unten angeordneten
Brandriege! aus FU

Abb. C6; WOVS mit EPS-Dammstoff nach Validierungsversuch und oben angeordneten
Brandriegel aus MW

Die gepriiften Anordnungen - Brandausbruchsstelle direkt unterhalb des
Brandriegels (Abb. C7) sowie Brandausbruchsstelle eine Etage unterhalb des
Brandriegels (Abb. C8) - zeigten mit den Ergebnissen der Naturbrandversuche
(Abb. C6) eine gute Ubereinstimmung, so dass die Eignung des Prifverfahrens
nach £ DIN 4102-20 fiir das Brandszenario nach DIN 4102-1 fiir schwerentflamm-
bare Fassadenbekleidungen ,die aus einer Wanddffnung schlagende Flammen’
damit nachgewiesen werden konnten.



C2  Sockelbrand

C21  Anlass, Grundlagen, Daten

Mit dem Ubergang zur konsequenten Milltrennung ab 1991 (,Griiner Punkt")
wurden immer mehr groBvolumigere Millbehalter bis hin zu Sammelcontainern
(iiblicherweise mit einem Fiillvolumen von ca. 1100 I, passend fiir 60 - 70 kg
Papier oder Kunststoff, beides leichtentflammbar), aufgestellt. Die anfangliche
nichtbrennbare Ausfiihrung mit Stahlblech oder die ,eingehauste” Lagerung
(mit massiven Mauern begrenzte Fléchen) im Abstand von Gebduden (bau-
rechtlich bis 2002 nach § 43 MBO minimal 5 m gefordert) wich einer Lagerung
in Kunststoffcontainern (Eigengewicht ca. 68 kg) aus brennbarem, thermo-
plastischem Material und einer Platzierung auch unmittelbar an Gebéuden.
Gleichzeitig war ein deutlicher Anstieg von Brandstiftungen an diesen Containern
2u verzeichnen. Diese Situation fiihrte zu Branden, in denen auch WDVS mit
EPS-Dammung beansprucht wurden und dabei teilweise Brandsituationen
entstanden, die fiir die Feuerwehr eine besondere Herausforderung darstellten,
Die Bundesbauministerkonferenz initiierte daher ein Forschungsprogramm,
um diese Brandsituationen zu untersuchen und gegebenenfalls zusétzliche
Brandschutzmanahmen fiir WOVS mit EPS abzuleiten. Im Weiteren werden
zum besseren Verstandnis die angewendeten Priifrahmenbedingungen fiir die
durchgefiihrten Brandversuche an WDVS mit EPS-Dammung aufgezeigt, die
auch die Grundlage fiir Erganzungsversuche der Industrie bilden.

Brandszenario;

Brand einer lokalen Brandlast am Gelandeanschiuss von Gebauden, wie zB.
Kleinere Lagerungen bei Umziigen, die Miillbereitstellung in tiblichen GroBenord-
nungen (mehrere Miilltonnen oder maximal ein Milllsammelcontainer, 1100 [),
Kleinere Sperrmiillbereitstellungen oder abgestellte Standardkraftfahrzeuge

Vlersuchsstand:

witterungsgeschiitzter Versuchsstand in einer hinreichend groBen
Priifhalle mit VentilationsGffnungen

massive Wande in Eckanordnung (Innenecke)
Breite: 6,5 m (Riickwand 4,25 m, Eckwand 2,25 m),
Hohe: ca. 9,8 m, d.h. 0,6 m Sockel und 3 Etagen mit ca. 3 m Hohe

WDVS

9800
9200

Sockel

Holzkrippe

L8]

Abb, £9: Versuchsstand

Brandlast und Beanspruchungsdauer

Zur Simulation des Abbrands der im Kapitel 12 benannten Brandlasten wurde
ein Priiffeuer entwickelt das in seinen wesentlichen Parametern u.a. auch
den Brand eines gefiillten Miillcontainers (1100 [) einschlieBt, Als ,Schutzzeit"
bis zum Loschangriff der Feuerwehr wurden 25 Minuten festgelegt, diese
Schutzzeit entspricht der Priifungsdauer.

Abb. C10: Brandlast (Holzkriope) vor Fassade



Anordnung der Brandlast am FassadenfuB in der Innenecke
Priiffeuer:
200 kg Nadelschnittholz und
3 kg Isopropanol als Ziindhilfe in Wannen
Krippenanordnung

- Grundflache 11x 11 m

- Hohe ca. 07 m

- Krippe 0,2 m {iber Boden beginnend
- Abstand zur Fassade 0,1 m

Priifungsdauer: 25 Minuten

Isothermen BV13-02-5
Vollbrand-NBH 200 kg
ohne WOVS

0
00051,0152025303540

Breite inm

Abb. Ol Brandentwicklung vor dler Fassacte bei einem , Sockelbrand”

Leistungsparameter des Priiffeuers:

Gesamtwarmemenge 2700 M), Energiefreisetzung bis zu 35 Megawatt

Flammenhghen tiber dem Brandraumboden: maximal 6 - 7 m iber ca.
15 Minuten

Brandverlauf:

nach ca. 5 Minuten Vollbrand, Einstiirzen derHolzkrippe nach ca.
20 Minuten, FlachenvergroBerung mit Glutbrand bis zum Priifungsende

Priifkirper:

Fiir die praktische Anwendung an der Fassade reprasentativer Aufbau des
WOVS mit EPS-Ddmmung), der den brandschutztechnisch kritischsten Fall
(,worste case") darstellt.

Fassadenflache

beginnend am Boden des Priifraums bis zum oberen Abschluss des
Priifstands, d.h. iber einen 0,6 m hohen Sockel und 3 Geschosse,
Fldche ca. 64 m* (98 x 6,5 m)

Ausfiihrung des Sockels als Spritzwasserbereich bis 0,6 m Hohe,
dariiber WDVS

Spritzwasserbereich

mit riickspringender Perimeterdammung (240 mm EPS oder XPS,
PVC-Profilabdeckung)

- WDVS

Befestigung: Kleber mit hochstem Anteil organischer
Bestandeile, groBte Dicke, keine Dibel

Dammstoff, EPS in groBter Dicke und Dichte

Armiertes Putzsystem: geringste Dicke (4 mm), hochster
organischer Anteil

- BrandschutzmaBnahmen

drei horizontale Brandriegel (Unterkanten in
0,9 m, 3,8m und 9,6 m Hihe)

vollflachig mit mineralisch gebundenem Kleber verklebt

gediibelt, Schaftdiibel (Kunststoff) mit Stahlspreizelement;
Diibelabstand maximal 0,45 m, maximaler
Randabstand 15 cm

Panzereckwinkelin der Innenecke (280 g/m?) iber 3 Etagen

- Schutzzel:

Verhinderung des Vollbrands des WDVS wahrend einer
Schutzzeit von 25 Minuten



C22  Versuchsbeispiel

Im Folgenden werden die Ergebnisse eines erganzenden Brandversuchs auf-
gezeigt, der durch den Fachverband WDVS finanziert wurde, um die Eignung
einer Diibelung der Brandriegel unter dem Gewebe nachzuweisen.

Aufbau des Priifkorpers:

a
| !Illll

| |1
L ERCRCRTRNRN,

Dammbereich mit Brandriegeln Versuchsaufbau mit WOVS verputzt

Abb. C12: Versuchsauthau



Das WOVS hatte eine 300 mm dicke EPS-Dammung (Dichte 25 kg/m®) die - EPS-Dammung;
mit PU-Klebeschaum befestigt war. Das hochvergiitete, dispersionsgebun- - erbrannte unterhalb des 1. Brancriegels (09 m, lammeneintrt
dene Putzsystem hatte eine Dicke von 4 mm. Die Brandriegel bestanden aus ther PVC-Profi)

Mineralwolle-Lamelle. Alle anderen Details entsprachen den oben genannten.
- pyrolisierte (zersetzte sich, ohne zu entziinden) unterhalb des

2. Brandriegels (Decke EG, Temperaturen < 400 °C)

Versuchsergebnisse - o
- schmolz teilweise (Temperaturen < 300 bzw. 200 °C) unterhalb

Das Priiffeuer wurde auf Wunsch des Auftraggebers erst in der 30. Minute tes 3. Brancrieges

(5 Minuten nach Ende der Schutzzeit) abgelfscht. - Brandriegel

- blieben in ihrer Form erhalten und erfilllten ihre Funktion

Putzschicht: o .
Das untersuchte Fassadensystem verhielt sich unter der Beanspruchung eines

- blieb oberhalb des Sockels geschlossen Sockelbrandes" einer schwerentflammbaren Fassadenbekleidung entspre-
chend. Die Versuchsergebnisse flossen direkt in das Zulassungsverfahren ein,
eine Dilbelung durch das Gewebe ist nicht mehr zwingend erforderlich.

20150504 Fachverband
T T

Huthe in m
w

<200

" " 1 L
-3 -2 -1 0 1 2
Breite in m

LS

30 Minute (25 + ) Dammbereich (Putzsystem entfer) Maximaltemperatuen wéivend des Versuches in der Dammung

Abb, C13: Versuchsergebnisse



€23 Sockelbrand an einem nichtbrennbaren WDVS (z.B. Brandwand) mit brennbarer Perimeterddmmung im Spritzwasserbereich,

Fall A, ebenes” Geldnde

An Spritzwasserbereiche werden durch den Eintrag von Feuchte besondere
bauphysikalische Anforderungen gestellt, die auch fiir nichtbrennbare WDVS
relevant sind und die durch die Verwendung brennbarer Dammstoffe (2B, EPS
hoher Dichte, 30 kg/m®) anstelle der nichtbrennbaren Dammstoffe und durch
teilweise zusatziiche hochdispersive Anstriche erfilllt werden kdnnen (siehe
Kapitel 41.2). Die brandschutztechnische Unbedenklichkeit dieser streifenformi-
gen Ausbildung gilt in der Praxis am Bau einvernehmlich zwischen den am Bau
Beteiligten einschlieBlich der Genehmigungsbehdrden und der Feuerwehren als
gegeben. Belasthare experimentelle Untersuchungen lagen bisher allerdings
nicht vor. Daher beauftragte der Fachverband WDVS zwei entsprechende,
nachstehend erlauterte Naturbrandversuche.

6000

Priifkdrper verputzt

5000

Brandlast - 200kg Normholzkrippe

500 100
| 8000

Steinwolle-Putztragerplatte 300 mm dick - verklebt, zusétzlch verdiibelt und verputzt

WDV Perimeter- und Sockeldammplatte 260 mm dick - vollflachigverklebt und verputzt

Abb, C4: Versuchsautbau fir, Sockelbrand” mit horizontalem Spritzwasserbereich

Brandszenario
Brand einer lokalen Brandlast am Geldndeanschluss von Gebauden, entspre-

chend des benannten Bemessungsbrandes nach Kapitel 1.2 simuliert durch das
Priiffeuer nach C21

Versuchsstand

ebene, massive Wand, nur bedingt witterungsgeschiitzt

Lange: 8 m; (6 m mit 5 m Hohe und 2 m mit 3 m Hohe)

Hohe: maximal 5 m, minimal 3 m, in der Regel ca. 2 Geschosse,
teilweise 1Geschoss




Brandlast und Beanspruchungsdauer

Anordnung der Brandlast am Fassadenful
0,5 mvon dem linken Ende des Versuchsstands entfernt

magliche Brennstrecke seitlich des Priiffeuers:
links 0,5 m, rechts 64 m

Priiffeuer: wie oben benannt

- 200 kg Nadelschnittholz und 3 kg Isopropanol als Ziindhilfe in
Wannen (wie oben benannt)

- Grundflache 11 x11 m, Hohe 072 m
- Hohe tiber Geldnde 12 cm (Ziegel)
Abstand zur Fassade 10 cm

Priifungsdauer: mindestens 25 Minuten

Priiffeuer vor dem Spritzwasserbereich

Priiffeuer vor dem Spritzwasserbereich

Aufbau des Priitkorpers

Wahl einer praxistiblichen Sockelausbildung und eines nichtbrennbaren
WDVS, das den brandschutztechnisch kritischsten Fall reprasentiert

Spritzwasserbereich

Ausbildung eines Spritzwasserbereichs mit EPS-Ddmmung in 0,6 m
Hohe, dariiber ein nichtbrennbares WDVS mit Mineralwolle-
Dammung (Hohe in der Regel 44 m) unten abgeschlossen mit einem
PVC-Sockelprofil, Riicksprung des Sockels um ca. 50 mm

- Befestigung; vollfléchige Verklebung mit hochvergiiteter,
dispersionsgebundener Spachtelmasse, keine Diibel

- EPS nach DIN EN13163: 28 kg/m?, Dicke 260 mm

- Putzsystem: hochvergiitetes, dispersionsgebundenes
Putzsystem, Dicke 4 mm

- Anstrich: zweifacher Anstrich (Dicke ca. 250 m) mit einer hoch-
vergliteten Fassadenfarbe

WDVS

- Befestigung: Verklebung mit mineralischem Klebe- und
Armierungsmortel, zulassungskonforme Verdiibelung

- Mineralwolle nach EN 13162: Steinwolle-Putztragerplatte,
ca. 120 kg/m? Dicke 300 mm (einlagig)

- Putzsystem: mineralisch gebundener Unterputz (2 mm)
und dispersionsgebundener Oberputz (3 mm), Putzsystem
zugelassen in nichtbrennbaren WDVS, Gesamtdicke 5 mm

BrandschutzmaBnahmen: keine



applizierte Dammung Versuchsautbau mit WOVS verputzt
Abb, Cl6: Versuchsautbau fir, Sockelbrand” mit horizontalem Spritzwasserbereich

Versuchsergebnisse

20, Priifminute 30, Priitminute (Priiffeuer gegen Fassade gefallen)

Abb. C17: Thermische Beanspruchung der Fassade




Die thermische Beanspruchung der Fassade entsprach hinsichtlich ihrer
Energieabgabe der des Sockelbrandes. Die Flammenhghe war etwas geringer
(ca.5m), da vor einer ebenen Fassade gepriift wurde und sich kein ,Eckstrom"in
einer Innenecke ausbilden konnte. Dieser Effekt beeintrdchtigt die Aussagekraft
nicht, da die laterale Brandweiterleitung am Sockel im Fokus der Untersuchung
stand.

Versuchsergebnis

Abb, CT8; Brandschadigung im Perimeterbereich
Brandschutztechnische Wertung

keine signifikante Brandausbreitung nach oben iber den Bereich des Eine nichtbrennbare Fassadenbekleidung soll bei Vollbrandbeanspruchung nur
Priiffeuers hinaus eine sehr geringe Warmeabgabe haben, die Menge der austretenden Gase soll
begrenzt sein und die Brandausbreitung sehr gering. Diese Forderungen lassen
sich inhaltlich auch auf den Sockelbereich eines nichtbrennbaren WDVS Giber-
tragen. In der betrachteten Brandsituation, dem vollstandigen Abbrand einer
Iokalen Referenzbrandlast mit einer Energieabgabe von ca. 3 Megawatt, sind die
Bedingungen einer hinreichend intensiven thermischen Beanspruchung zwel-
felsfrei erfiillt, Die Brandausbreitung der EPS-Perimeterddmmung blieb unter

seitliche Brandausbreitung im Spritzwasserbereich (0,6 m Hohe) durch
Brennen des Sockelprofils (PVC) und der EPS-Perimeterdammung
auBerhalb des Priiffeuers links 0,5 m (Rand des Versuchsstands)
rechts 0,6 m, Schmelzerscheinungen rechts 1,0 m, dh. kein fortschrei-
tendes seitliches Brennen der Perimeterdammung, selbstverldschend

nach 30 Minuten , , . , .

- ) ) diesen Bedingungen sehr gering, war nicht fortschreitend, der Brand verlosch
k?'“e signifikante F!ammenyerlangerung des Prifieuers durch lokales von selbst. Die Anforderungen an ein nichtbrennbares WDVS werden damit auch
Mitbrennen der Perimeterdammung bei Ausfiihrung einer maximal 0.6 m hohen EPS-Dammung im Sockelbereich, zB.

einer Brandwand inhaltlich erfiillt



C24  Sockelbrand an einem nichtbrennbaren WDVS (z.B. Brandwand) mit brennbarer Perimeterddmmung im Spritzwasserbereich,

Fall B ,schrdges” Gelande/Dach

Im ersten Brandversuch (C2.3) wurde der klassische" Gebaudesockel bzw.
eine vergleichbare bauliche Situation horizontal an die Fassade grenzen-
der Horizontalfldchen (Terrasse, Balkone, Loggien, Laubengénge, Flachdacher,
Fenstersimse etc,) untersucht. In einem weiteren Brandversuch, ebenfalls
beauftragt vom Fachverband WDVS sollte gekldrt werden ob es zu einer
Beschleunigung der Brandweiterleitung an einem schrdg verlaufenden
Sockelbereich wie zB. an Gebduden in Hanglage oder bei angrenzenden
Steildéchern, kommen kann.

Das Brandszenario, die Brandlast, der Versuchsstand, die Ausfilhrung des
Sockels und des WDVS entsprachen dem ersten Versuch (C 2.3). Unterschiede
gab es lediglich hinsichtlich der Einbausituation der Sockelbereiche und der
Anordnung der Brandlast.

Der vorhandene Prifaufbau wurde saniert (Ersatz der verbrannten Bereiche
im horizontalen Spritzwasserbereich und des WDVS im Beflammungsbereich)
und gedndert (Finbau einer weiteren schragen Spritzwasserzone). Durch diesen
Versuchsaufbau wurde sowohl ein Wiederholungsversuch im horizontalen als
auch der Erganzungsversuch am schragen Sockel moglich.

Abb, C19: Priffeuer vor beiden Spritzwasserbereichen

\lersuchsansatz

Ausfiihrung eines schragen Spritzwasserbereichs:

vom Gelandeanschluss bis zur Priifkbrperoberkante in einem Winkel
von 45°

beginnend auf Bodenniveau in einem Abstand von ca. 0,5 m von der
rechten Ecke des Versuchsstands, gemessen von der Oberkante des
horizontalen Sockels in ca. 0,7 m Entfernung von der rechten Ecke des
Priifstandes

Lange ca. 6,7 m (UK / OK), mdgliche Brennstrecke von Oberkante
Priiffeuer ca. 5 m

Hohe des schragen Spritzwasserbereichs als Ma zwischen den
parallelen Begrenzungen 0,6 m

Ausfiihrung eines horizontalen Spritzwasserbereichs

wie oben (C 2.2) beschrieben, seitlich mgliche Brennstrecke
wieder 6,4 m

keine Trennung zwischen den Spritzwasserbereichen, Ddmmung
durchlaufend



Brandlastanordnung

- Anordnung des Priiffeuers am Fassadenfu
im Abstand von 0,5 m vom rechten Rand des Versuchsstands

- mdgliche Brennstrecke seitlich des Priiffeuers:

- horizontaler Sockel: ~ rechts 07 m, links 6.2 m

- schréger Sockel nach oben vom OK Priiffeuer ca. 5 m
- Priiffeuer. wie oben benannt

- Anordnung des Priiffeuers unmittelbar vor dem StoBbereich beider
Sockelausfiihrungen

Abb, C20: Priiffeer vor beidlen Spritzwasserbereichen

Versuchsergebnisse

20, Priifminute 30, Priifminute (Priiffeuer gegen Fassade gefallen)

Abb, C21: Thermische Beanspruchung der Fassade (zwei Sockelbereiche)



Brandschadigung im Perimeterbereich (Putz partiell entferm)

keine geschosstibergreifende Brandausbreitung

Brandausbreitung im Spritzwasserbereich

- horizontal

durch Brennen des Sockelprofils (PVC) und der EPS-
Perimeterdammung auBerhalb des Priiffeuers links 0,6 m, rechts
0,6 m (Rand des Versuchsstands), Schmelzerscheinungen

links 0,8 m, .. kein fortschreitendes seitliches Brennen der
Perimeterdammung, selbstverloschend nach 30 Minuten

die laterale Brandausbreitung hatte annahernd die gleiche Lange
wie im 1. Versuch, war also gut reproduzierbar

- schrég, 45°

durch Brennen des Sockelprofils (PVC) und der EPS-
Perimeterdammung oberhalb des Priiffeuers (Mittellinie) ca.

1,2 m, Verdoppelung gegentiber der horizontalen Einbaulage,
Schmelzerscheinungen bis ca. 2,5 m (unter oberen Rand gefiihrte
erwarmte Gase), kein fortschreitendes seitliches Brennen der
Perimeterdammung, selbstverlgschend nach 30 Minuten,

keine signifikante Flammenverlangerung des Priiffeuers durch
|okales Mitbrennen der Perimeterddmmung

Brandschutztechnische Wertung

Die Ergebnisse des 2. Brandversuchs erhrteten die Ergebnisse des 1. Brand-
versuchs fiir den horizontal verlaufenden Sockel. Die schrége Filhrung des
Sockels, d.h. die  Aufrichtung" aus der Horizontalen in die Vertikale fiihrt zu einer
Ausweitung der Schadigungszone, insgesamt jedoch ebentfalls nicht zu einem
fortschreitenden Weiterbrennen und damit auch nicht einer Brandiibertragung
in Bereiche, die in groBerer Entfernung zur Brandausbruchsstelle liegen. Die
oben getroffenen Aussagen zur brandschutztechnischen Wertung des horizon-
talen Sockels konnen auch auf die Ausfiihrung als schrager Sockel (ibertragen
werden.



C3  WDVS mit EPS und Vandalismus

Zur Bewertung von Vandalismus im Zusammenhang mit EPS-WDVS wahrend
ihrer Errichtung (Bauphase) sowohl im Anlieferungszustand (Lagergut), aber
auch an der AuBenwand als Bestandteil eines WDVS verklebt und nicht
verputzt, beauftragte der Industrieverband Hartschaum (IVH) eine zugelas-
sene Priifungsanstalt mit originalmastablichen Brandversuchen mit realen
Ziindinitialen. Als Dammstoff wurde EPS nach DIN EN 13163 in unterschiedlicher
Dichte (Lagergut 10, 20 und 30 kg/m? auch EPS fiir andere Anwendungen; WDVS
18 kg/m®) verwendet,

Abb, (23: Jindquellen

Im Weiteren wurden Untersuchungen im Auftrag des Fachverbands WDVS zu
Vandalismus-Attacken auf gebrauchsfertige EPS-WDVS durchgefiirt.

Auszugsweise werden im Folgenden einzelne Versuchsergebnisse aus beiden
Programmen dargestellt.

Als Ziindquellen dienten:
Molotowcocktails (Brandflasche)
Dachdecker-Gasbrenner (80 kW)
verschiittetes Benzin (151)

handelsiibliche Leuchtraketen, Silvesterraketen, bengalische Feuer
,Bengalos”

Zigaretten, Kniillpapier, Haarspray

Leuchtspurmunition



C31  EPS-Dammung verklebt, aber unverputzt

Auf einer massiven Wand wurde 0,5 m (iber dem Boden EPS-Dammung nach
EN 13163 (graphitangereichert, 18 kg/m® WLG 032, Dicke 200 mm) mit einem
mineralisch gebundenen Kleber befestigt (teilappliziertes WDVS). Die Flache
war 2 m breit und 4 m hoch, Ein Versuchsaufbau wurde immer mehrfach fiir
unterschiedliche Ziindinitiale genutzt und weist somit meist eine gewisse
Norschédigung" auf.

Trotz einer Brennzeit der Ziindquelle von ca. 4 Minuten und sehr hoher
Temperaturentwicklung kam es zu keiner Entziindung des EPS. Das ,Bengalo”
erzeugte einen ,Schmelzekanal’, in dem es sich nach unten bewegte und nach
Ende der Brennzeit im EPS verlosch ( Abb. C19c).

Zusammenfassung;

Bei direkter Beflammung mit den untersuchten Zindquellen (siehe Abbildungen
C20 und C21), die im Montagezustand eines WDVS auf Baustellen denkbar sind,
entzieht sich die EPS-Ddmmung nach DIN EN 13163 schrumpfend und schmel-
zend der Ziindflamme, brennt teilweise lokal zeitlich begrenzt, ohne sich jedoch
dauerhaft selbst zu entziinden oder weiter zu brennen.

Die bisherigen Versuche haben gezeigt, dass fir WDVS zugelassene EPS-
Dammstoffe nach EN 13163 nicht fahrldssig oder versehentlich entziindet
werden konnen. Es bedarf fiir ein eigenstandiges Weiterbrennen vielmehr
einer intensiven, langer andauernden Beflammung, Eine derartige thermische
Beanspruchung entsteht erst durch gezielte Brandstiftung oder als Folge einer
Ziindkette, bei der sich gelagerte Brandlasten sukzessive mit zunehmender
Intensitat entziinden.

Abb. 24 EPS-Dammung als , Startrampe” einer Silvesterrakete, Brenndauer 10 s, Keine Entflammung nur oberfidchige Schmelzprozesse

Abb. (25; Bengalo” (Brennzeit 4 Minuten) brennend in EFS-Démmung gesteckt




Beflammung mit Dachdecker-Gasbrenne, ca, 90 Sekunden, Kein Werterbrennen nach Wegnahme der Flamme

WDVS im Gebrauchszustand

Brandbeschleuniger (2 1 Benzin) flachig auf EPS-WOVS geschittet

Leuchtraketen, Silvesterraketen oder Leuchtspurmunition aus
Schreckschusspistolen prallen in der Regel von der Putzschicht ab und
durchdringen diese nicht (,Tennisschidgereffekt" durch die ,weiche"
Dammung und das Armierungsgewebe).

Eine Zerstdrung von ,Brandflaschen” ( Molotow-Cocktails") ist beim
Warf auf ein WDVS kaum maglich. Eine Zerstorung beim Fallen der
Flasche auf ,harten” Untergrund vor einem WOVS mit Entflammung
des Inhalts vor der Wand fiihrt nur zur kurzzeitigen thermischen
Beanspruchung des WDVS, nicht jedoch zu dessen Entflammung.

Selbst flachig auf ein EPS-WDVS geschiitteter Brandbeschleuniger
iiblicher Art (gepriift 2 | Benzin auf 3 m* Wandflche), verbrennen nach
kiirzester Zeit auf der Putzoberfldche, ohne das WDVS zu entflammen.

Das Putzsystem eines WDVS (gepriift 5 mm dickes
Dispersionsputzsystem) bietet einen robusten Schutz gegen bisher
bekannte Vandalismusattacken.
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RELEVANTE NORMEN

DIN 4102-1(1998-05)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1 Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN EN 135011 (2010-01)

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN E 4102-20

Versuchsmethode zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten, die zur Verwendung an der Oberflache von auBeren Oberflachen von AuBenwanden bestimmt sind



VERWENDETE ABKURZUNGEN

abz Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

ARGEBAU Arbeitsgemeinschatt Bau (Arbeitsgemeinschaft der fiir Stadtebau, Bau- und Wohnungswesen zustandigen Minister und Senatoren Bundesrepublik Deutschland)
AW AuBenwand, tragend oder nichttragend

BBK Bundesbauministerkonferenz

BR Brandriegel

CG Schaumglas nach DIN EN 13167

EG Erdgeschoss

EPS Expandierter Polystyrolhartschaum nach DIN EN 13163

GK Gebaudeklasse nach Musterbauordnung

GOF Gelandeoberflache

GOK Gelandeoberkante

LBO Landesbauordnung

MBO Musterbauordnung

M-GarVo Muster-Garagenverordnung

MLAR Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
MW Mineralwolle nach DIN EN 13162

0G Obergeschoss

PF Phenolharzschaum nach DIN EN 13166

PU Polyurethan Hartschaum nach DIN EN13165 (PU umfasst sowohl PIR- als auch PUR-Produkte)
UrB Uber FuBboden

UG Uber Gelande

Ust Unter Sturz

Ust Uber Sturz

WDVS Warmedamm-Verbundsystem

WF Holzweichfaserplatten nach DIN EN 13171

XPS$ Extrudierter Polystyrolhartschaum nach DIN EN 13164
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